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URETEK® est |'inventeur de la reprise en sous-ceuvre par injection de résine expansive.
Son procédé breveté est le plus utilisé au monde avec plus de 100 000 chantiers exécutés.

Grace a sa haute technicité, a la qualité de ses interventions et a plus de 25 ans
d'expérience, URETEK® est devenue la référence en matiere de renforcement de sols par
injection de résine expansive.

Conscient de son atout, le groupe URETEK® cherche a conserver sa position de leader
en développant sans cesse de nouvelles solutions et modalités d'injections encore plus
innovantes et respectueuses de l'environnement. En investissant davantage dans la
Recherche & Développement, nous souhaitons fournir a nos clients des solutions encore
plus rapides, moins invasives et plus économiques.

Votre satisfaction passe avant tout. URETEK® privilégie la croissance de son réseau
d'agences régionales pour mieux anticiper les demandes et gagner en réactivité.
Chaque jour, nos ingénieurs hautement qualifiés sont a votre disposition pour réaliser un
diagnostic de l'ouvrage, vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.
Tout en poursuivant son développement, URETEK® se donne les moyens de s'entourer
des meilleurs professionnels (géotechniciens, architectes, ingénieurs structure) pour
apporter un support efficace et attache une attention particuliere a leur intégration et
leurs formations tout au long de leur carriére.

A travers les pages de ce catalogue, vous découvrirez en toute transparence notre
technigue d'injection de résine, nos différents procédés ainsi que nos réalisations sur
tout type d'ouvrages.

LLaissez-vous convaincre par notre expertise.

Bonne lecture

Andrea BIRTELE
Directeur Général
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L'histoire d'URETEK® a commencé en Finlande au cours des années 1970. Dans
les régions nordiques, les périodes récurrentes de gel et de dégele fragilisent
les sols et leur font perdre leur résistance provoquant ainsi des affaissements
notamment de dallage. Dans les années 90, un ingénieur expérimente une
méthode révolutionnaire pour remettre a niveau les dallages affaissés : une
technologie d'injection de résine expansive.

Au fil des années, grace a un investissement important en Recherche &
Développement, URETEK® a mis au point trois nouvelles techniques par injection
de résine expansive. C'est au total 4 procédés brevetés exclusifs qui ont été
déposés depuis 1982.

Le plus utilisé est le procédé Deep Injections®, déposé en 1996, qui permet la
consolidation des sols en profondeur avec une résine a haute densité possédant
un fort pouvoir d'expansion et une trés puissante pression de gonflement. Cette
technique innovante permet de stabiliser les batiments en redonnant au sol la
capacité portante nécessaire. Ce procédé est une excellente alternative aux
techniques traditionnelles de micropieux.

En 2003, URETEK® développe la solution Walls Restoring®, dont le but est de
régénérer les magonneries anciennes.

Deux ans plus tard, le brevet Cavity Filling® est déposé. Cette technique permet
le comblement de vides sanitaires, de cavités, de galeries... La particularité de
ce procédé est issue de I'association entre des billes d'argile expansée et de la
résine expansive.

Aujourd’hui les techniques URETEK® sont utilisées dans le monde entier et ont
déja permis de traiter plus de 100 000 ouvrages.

URETEK® possede de nombreux avantages :
un savoir-faire et une expertise reconnue dans son secteur,
une réelle proximité avec ses clients et partenaires,
un accompagnement et un suivi sans failles des projets confiés,
des ingénieurs et géotechniciens formés pour répondre aux spécificités de
chaque demande.

Inventeur de ces solutions, URETEK® a déja acquis plus de 20 ans
d’expérience en injection de résine expansive et maitrise parfaitement
cette technologie. Aujourd’hui, cela nous permet de présenter la société
URETEK® comme étant « La Référence » en la matieére.
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Agences régionales en France

Pays dans le monde
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+10000

CHANTIERS

réalisés en france

+100 000

interventions dans le monde
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2015

Avis technique du CSTB n°3/15-796
Validité jusqu'au 31 mars 2018

2014

Les résines URETEK® regoivent
I'attestation EXCELL PLUS.

2012

Cahier des charges BTP Consultants

2005

Brevet URETEK Cavity Filling®
Comblement de cavité

2003

Brevet URETEK Walls Restoring®
Régénération de magonnerie

2001

Mise au point de la résine GEOPLUS,
pouvoir d'expansion supérieur a 10 MPa

1998

Cahier des charges SOCOTEC

1996

Brevet URETEK Deep Injections®
Consolidation de sol

1993

Premier chantier en France

1982

Brevet URETEK Floor Lift®
Relevage de dalles
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LES
VALEURS
D'URETEK®

SAVOIR-FAIRE

-

QUALITE

Inventeur de la reprise en sous-
ceuvre par injection de résine
expansive, URETEK® est une
entreprise reconnue pour la
qualité de ses interventions aussi
bien en France qu'au niveau
international. Tous les procédés
brevetés URETEK® sont élaborés
avec des résines exclusives
obtenues grace a un cahier des
charges exigeant associé a I'un
des meilleurs fabricants de résine
au monde.

Normé, chaque chantier bénéficie
d'un suivi unique et d'un contréle
continu pour assurer |'efficacité
de notre intervention.

Répartis sur toute la France, nos
ingénieurs conseils hautement
qualifiés sont a votre disposition
pour vous offrir leur expertise et
vous accompagner tout au long
du projet.

Les hommes d'URETEK®
incarnent au quotidien,

du service.

i

Avec plus de 20 ans d'expérience
et déja plus de 10 000 ouvrages
traités en France, URETEK® se
positionne aujourd'hui comme
étant « La Référence » en injection
de résine expansive pour la
consolidation des sols. Nous
avons développé un savoir-

faire unique apres avoir inventé
une solution a des désordres
jusqu'alors traités par des
techniques traditionnelles. En
combinant nos compétences,
nous avons pu mettre au point
plusieurs protocoles d'injection
de résine répondant parfaitement
a toutes ces problématiques qu'il
s'agisse d'une maison individuelle
ou d'un gros projet industriel.

Nos équipes spécialisées
attachent une attention
particuliere a la satisfaction

de nos clients, c'est pourquoi
nous Nous engageons a une
transparence totale sur la
faisabilité technique et la mise en
ceuvre de nos procédés.

professionnalisme, écoute et sens

DYNAMISME

Etre sans cesse a la recherche
de nouvelles avancées
technologiques est notre
principale préoccupation.
Constamment, notre service
R&D optimise nos procédés
brevetés afin de vous proposer
des solutions sur-mesure et
innovantes pouvant surpasser
les techniques traditionnelles

de reprise en sous-ceuvre en
termes de rapidité d'intervention,
d'invasivité, d'efficacité et de
coults.

Sur le terrain et a travers

notre service technique, nous
recherchons toujours le procédé
d'injection de résine le plus adapté
pour résoudre la problématique
de votre ouvrage, et cela quelque
soit son type : maison, immeuble,
monument historique, génie civil,
ouvrage d'art...

Le dynamisme d'URETEK® se
traduit aussi par un service de
proximité trés réactif permettant
un traitement de demandes dans
les plus brefs délais.

LA VOCATION
D'URETEK®

Nos ambitions sont les suivantes :

v Vous offrir des alternatives aux
techniques traditionnelles qui
soient toujours plus innovantes,

plus économiques, rapides et
surtout moins invasives,

v Proposer des solutions a des
tarifs toujours plus attractifs
sans altérer la qualité de nos
interventions,

v Fournir un service de proximité
optimal pour anticiper vos

besoins et étre encore plus

réactifs !

Proximité

Les équipes locales URETEK® sont
réparties sur I'ensemble du territoire
et s'investissent au quotidien dans
chaque projet. Plus de 20 équipes
autonomes disposent de camions
ateliers et assurent la réalisation des
chantiers partout en France.

Ecoute

A chaque instant, notre équipe

est a votre écoute, préte a vous
accompagner dans vos projets. En
contactant I'agence URETEK® la

plus proche, un ingénieur d'affaires
deviendra votre interlocuteur privilégié.

CIRZ:® 0 800 312 312)

APPEL GRATUIT

L'EXPERIENCE

D'URETEK®
AVOTRE
SERVICE

Les assurances
URETEK®

Garantie décennale
Toutes les techniques URETEK® sont

couvertes par une garantie décennale.

Responsabilité civile
Un contrat d'assurance responsabilité
civile est souscrit avec toutes options.

Partenariat avec les compagnies
d'assurances

URETEK® continue de développer
sa politique de partenariat

avec les compagnies d'assurance.
Des partenariats ont notamment été
concrétisés avec :

- AVIVA
- AXA
- MAIF

- MACIF IDF et Champagne Ardennes

- MACIF Centre Atlantique

- GROUPAMA Atlantique

- GROUPAMA d'0OC

- Assurances du Crédit Mutuel
(A.C.M)

- CIC Assurances

- SERENIS Assurances...

‘ =

Les équipes URETEK® sont & votre écoute pour vous proposer {8

des solutions adaptées a vos besoins.

il

e —
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Les garanties
apportées
par URETEK®

Garanties techniques

Les procédés de stabilisation de
fondations et de dallages font I'objet
de plusieurs cahiers des charges
précis et exigeants. Cela nous a
permis d'obtenir la reconnaissance de
divers organismes extérieurs.

Apres plusieurs années de travalil
acharné en R&D, le caractere innovant
et I'efficacité du procédé Deep
Injections® ont été récompensés

par I'obtention de I'avis technique

du CSTB n°3/15-796+. Aujourd'hui,
URETEK France est la premiere et
unique société a détenir un ATec du
CSTB sur un procédé d'amélioration
de sols'!

Depuis 1998, les rapports d'enquéte
technique SOCOTEC ont un avis
favorable pour nos procédés brevetés
Deep Injections® et Floor Lift®.

Enfin, URETEK® possede une
certification TUV. Cet organisme a
émis un avis favorable sur I'utilisation
de la technique Deep Injections®.

Normes

Le procédé Deep Injections® pour le
traitement des sols respecte la norme
NF EN 12715 : « Exécution des travaux
géotechniques spéciaux — Injection ».

Garantie environnementale

En 2014, URETEK® France a regu
plusieurs agréments EXCELL PLUS
garantissant la non- T
nocivité de ses résines | )
en zone sensible. R (+) 4

2o g

*Validité jusqu'au 31 mars 2018.




N LES INGENIEURS
.2 URETEK"
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SAVOIR-FAIRE

Nos ingénieurs d'affaires se déplacent
sur le terrain pour procéder a I'étude
de chaque projet. Ces ingénieurs ont
des profils multiples (géotechniciens,
ingénieurs structure, architectes,
ingénieurs experts...) mais un
dénominateur commun : un savoir-
faire unique dans leur domaine pour
apporter une solution pertinente. Sur
le terrain, nos chefs de chantiers sont
expérimentés dans les travaux les
plus complexes.

LES INTERVENTIONS

Des équipes autonomes munies

de camions ateliers, assurent la
réalisation des chantiers sur toute la
France.

LES HOMMES | 12-13
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NOS AGENCES REGIONALES
UN SERVICE DE PROXIMITE

URETEK®
Nord-Pas-De-Calais

URETEK® Picardie

URETEK® Paris - IDF

URETEK® Paris - IDF

URETEK® Est

URETEK® Bretagne URETEK® Essonne

URETEK® Grand Est
URETEK® Brest

’J =
URETEK® URETEK® Bourgogne
Normandie-Sarthe
-—I
URETEK® Auvergne

URETEK® Centre

URETEK® Niort SRETEe % URETEK® Rhone-Alpes

URETEK® Sud-Est
I

URETEK® Aquitaine

URETEK® Marseille

URETEK® Agen

URETEK® Toulouse URETEK® URETEK® Fréjus
Languedoc Roussillon

Besoin d'un renseignement, d'un accompagnement ?
CONTACTEZ NOUS AU @ [VR':14® 0 800 312 312 )

APPEL GRATUIT




LES PRINCIPES DE BASE
DE LINJECTION DE RESINE
- EXPANSIVE URETEK®

Les résines URETEK® sont des polymeres obtenus a partir
de deux composants. Le mélange des 2 composants se fait
directement sur le chantier a I'aide d'un pistolet d'injection.

Des que les matériaux entrent en contact, une réaction chimique
commence : c'est la « polymérisation ».

Au début de celle-ci, la résine est encore a I'état liquide et peut donc
pénétrer aisément dans les moindres anfractuosités.

Au cours de la réaction chimique, la résine connait une phase
d'expansion. Son volume peut étre multiplié par 30 en fonction du
confinement. La pression de gonflement développée peut atteindre
10 MPa.

Tres rapidement, la polymeérisation se termine par un durcissement
définitif et durable du matériau. En effet, la fin de la réaction et le
durcissement de la résine interviennent au bout de quelques secondes
seulement.

FONDATION

-~

DEEP INJECTIONS

DEEP INJECTIONS®

e Amélioration des sols
en profondeur par injection
de résine expansive
Des injections en profondeur d'une
résine a fort pouvoir d'expansion
sont réalisées afin d'améliorer
les propriétés géotechniques et
hydrauliques des sols d'assise de
fondations. Ce procédé permet
de compacter les sols tout en
stabilisant les ouvrages. L'ensemble
des injections est contrélé par
un niveau laser et vérifié par des
tests géomeécaniques.

¢ Domaines d'application :
Immeubles, maisons individuelles,
batiments industriels, usines,
surfaces commerciales, ouvrages
d'art et monuments historiques...

e Les atouts :
- Solution peu invasive
- Intervention localisée possible
- Pas d'excavation
- Aucune vibration
- Rapidité et efficacité immédiate
- Avis technique CSTB

DALLAGE

FLOOR LIFT

FLOOR LIFT®

Relevage de dalle

Cette technique consiste a injecter
une résine a fort pouvoir d'expansion
entrainant un compactage du sol

et du remblai sous dallage puis

un relevage de la dalle contrélé

en permanence par un niveau laser.

Domaines d'application :

Tous types de dallages : immeubles,
maisons individuelles, batiments
industriels, usines, surfaces
commerciales, bureaux... Ouvrages
spécifiques : routes, réseaux
ferroviaires, tarmacs....

Les atouts :

- Solution peu invasive

- Relevage par dizaine de centimetres
précis au millimetre pres

- Contréle au niveau laser permanent

- Propre avec une mise en place
tres rapide

- Réutilisation immeédiate des
surfaces traitées

- Aucune interruption d'activités

LES PRODUITS | 14-15
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CAVITE

Ath

MAGONNERIE

L

WALLS RESTORING CAVITY FILLING

WALLS RESTORING®

¢ Régénération des magonneries
par injection de résine
Des injections d'une résine a fort
pouvoir de pénétration, jusqu'a
50 microns, sont effectuées
pour régénérer efficacement les
liants défectueux des anciennes
magonneries traitées.

CAVITY FILLING®

e Comblement de cavité
Ce procédé a pour objectif
le comblement de cavités
par un remplissage avec des billes
d'argile expansée et désactivée
puis un clavage par injection
de résine expansive entrainant
une mise en compression du ciel
de vodte.

¢ Domaines d'application :
Fondations, contreforts, murs de
souténement, berges, digues, quais,
écluses, piles de ponts...

¢ Domaines d'application :
Cavités naturelles et galeries,
vides sanitaires, caves, cuves...

e | es atouts :
- Remise en appui de plancher
sur vide sanitaire
- Clavage controlé
- Durcissement par polymeérisation
et non par séchage
- Stable dans le temps - Forage et excavation
- Remplit les vides jusqu'a du conglomérat aisés
50microns e
- Indifférent au milieu salin
- Polymérise dans I'eau

e Les atouts :
- Traitement rapide
- Efficacité immédiate
- Adapté également aux
magonneries immergées
ou enterrées
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DES RESINES
EXCLUSIVES
URETEK®

- Une expansion rapide
pour une parfaite
e maitrise de I'injection.

- Une pression
de gonflement
hors du commun.

- Une excellente
résistance a la
compression, traction,
flexion et cisaillement.

LES
PROPRIETES
DES RESINES
URETEK®

e Les caractéristiques de la résine,
ses effets dans le sol
La Norme EN 12715, qui régit I'exécution des
travaux géotechniques spéciaux, aborde
toutes les techniques d'injections. La majorité
des procédés décrits consiste a injecter un
coulis au mortier minéral. Il est également
évoqué l'utilisation de résine ou de béton
contenant des résines.

Selon cette norme, la technologie URETEK®
occupe une place particuliere car elle est

a la fois une injection d'imprégnation, de
fracturation hydraulique, et de compactage.
Les effets des injections de résine expansive
se classent a la fois dans la catégorie des
injections « sans déplacement de terrains »
et «avec déplacement de terrains ».

e Larésine est tres fortement
expansivex
La force d'expansion de la résine
est un élément essentiel de la
technologie. Grace a cette pression,
qui peut dépasser 10 MPa (de l'ordre
de 1000 t/m?), la résine URETEK®
peut aisément, par fracturation
hydraulique, pénétrer les sols fins
et non-perméables. Cette action
ajoutée au compactage statique
tridimensionnel, permet de diminuer
fortement la perméabilité de la
masse structurée du sol en place.
Aterme, cela permet d'améliorer
la portance du sol en le densifiant
et diminuant les vides présents, de
réduire sa teneur naturelle en eau et
donc, par conséquence, de limiter les
phénomenes de retrait/gonflement
des argiles par dessiccation/
réhydratation.

LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | 16 - 17 |Siaiis

e La résine ne contient pas d'eau
Une des caractéristiques les plus
originales de la résine URETEK®
est qu'elle ne contient pas d'eau.

Ce point est trés important car
beaucoup de sols sont sensibles
al'eau. lls changent d'état en
fonction de la quantité d'eau qu'ils
contiennent. Avec I'ajout d'eau,
certains sols passent de ['état solide,
a l'état plastique, puis a I'état liquide.
Ainsi, I'absence d'eau dans la résine
évite le risque de plastification du
sol injecté.La plupart des techniques
a base de ciment contenant de

I'eau peuvent étre sujet a un retrait
(perte de volume) lors du séchage.
La résine ne contient pas d'eau, par
conséquent, elle ne durcit pas par
séchage mais par polymeérisation.
Ne contenant pas non plus de
solvant, elle ne subit aucun retrait
pendant son durcissement.

* sauf pour la résine utilisée par le procédé Walls Restoring®

e La résine est un polymere
Contrairement aux produits a base
de ciments, la résine URETEK®
est un polymere qui possede une
excellente résistance en traction.
Les chaines de molécules formées
pendant la polymérisation sont
extrémement résistantes a toutes
formes d'agressions chimiques ou
mécaniques. De plus, sa résistance
ala compression est remarquable et
largement supérieure aux descentes
de charges des ouvrages traités.

La résine URETEK® est un matériau
imputrescible et non bio dégradable.
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Test de résistance a la compression avec expansion latérale libre :
augmentation de la résistance en fonction du poids volumique.

Test de gonflement en condition cedométrique : augmentation de la
pression de gonflement en fonction du poids volumique de I'échantillon.
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URETEK® &
| ENVIRONNEMENT

Avec des procédés qui utilisent des résines,

il est |égitime de se poser des questions en
matiére d'environnement, de santé et de
sécurité. Depuis sa création, URETEK® méne
une politique exigeante sur ces sujets, aussi
bien pour garantir la santé de ses techniciens
et de ses clients, que pour le respect de notre
écosysteme.

¢ La résine URETEK® n'a pas d'impact négatif
sur I'environnement
Des études menées sur la résine polymérisée ont
montré qu'elle ne polluait pas les sols. 'absence
de pollution est liée au fait que les deux produits, } . : | : iy \ F i . .
une fois mélangés, forment des chaines de Wi & N A% 5 : W 17 B j e N i (@. ExcELL PLUS
molécules fermées et trés résistantes. A C oV E RN N : § AR, | AL i

RENHL AETTE
GEOPLUS & FRESL

Les quantités de résine injectées dépassent
rarement 2 a 4% du volume traité (0,2 a 1% en
poids). La migration de la résine autour du point
d'injection est tres faible (1 m environ) car la

polymeérisation est tres rapide.
=]

90% des traitements se font proche de la surface )
(3a4m). e

e Empreinte carbone
Les travaux produisent tres peu de carbone par P e R iy i
rapport aux solutions traditionnelles. oo _ @ e e
Les percements sont exécutés avec des e Les resines URETEK garanties EXCELL PLUS . . TSRS
perforateurs électriques nécessitant peu EXCELL PLUS estun agrément dg Iaboraf[0|rg |ndépendant_EXCELL garantissant la non-nocivité mrmem,
d'énergie. De plus les chantiers sont trés rapides dles, produits testés en zone sensible. Attrl|bue selon un cahier des charges spécifique et un ==
(2 210 fois moins de temps que pour des référentiel d'exigences supérieures aux réglementations en vigueur, il garantit que les produits y s
micro-pieux). répondent dans leur intégralité.
Le transport de produit est réduit a son Lors de ses Iinlterventions\d'amélioration de sols et de stabilisa_tign d’oquaggs, URETEK®France -
minimum par rapport au béton. La résine étant utilise des résines polymeres n'ayant aucun impact sur la qualité de I'air extérieure et dont
expansive, un camion contenant 5 tonnes de les eventuelles émissions de composés chimiques en phase gazeuse ne présentent aucun
résine liquide peut représenter plus de 70 m? de contaminant pour les matériaux en contact direct avec la résine. Grace a leur composition et a At e
résine polymérisée. leur formule exclusive, répondant aux criteres des batiments HQE, il a été défini que les résines

URETEK® ne représentait aucun risque de contamination a court, moyen ou long terme. =

* Emballage . . i c@: Rl
Les camions sont équipés de réservoirs fixes C'est la raison pour laquelle I'ensemble des résines URETEK® France a regu I'agrément EXCELL S ——
en inox que nous remplissons a partir de cuves PLUS. e e i o L
réutilisables. Nous ne consommons donc plus ) . ) ) ) o —
aucun emballage, ce qui nous a permis de Plus que jamais engagée dans une démarche environnementale, la société URETEK® France e
réduire considérablement nos déchets. poursuit ses investissements en R&D afin de proposer des solutions toujours plus innovantes tout =

en diminuant son empreinte carbone !
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o
_
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DEEP INJECTIONS

CONSOLIDATION
ET RENFORCEMENT

DE SOL

Le procédé Deep Injections® consiste
a injecter une résine expansive dans
un sol pour en améliorer sa résistance.
Dans un premier temps, la résine
pénetre dans le sol par imprégnation
ou claguage. Dans un second temps,
et grace a sa pression d'expansion,

la résine compacte le terrain.

La force d'expansion de la résine est
suffisante pour soulever le batiment
situé sur le sol injecté. C'est ce
soulevement millimétrique controlé

en permanence par des niveaux lasers,
qui garantit que le sol a retrouve une
résistance et une portance optimale.

Le procédé Deep Injections® est
fréquemment utilisé en cas de sinistre
apres un affaissement de fondation
ou de dallage. Il permet également
d'augmenter la capacité portante

d'un sol pendant une réhabilitation.

Cette technique est adaptée a la
stabilisation de tous types de batiments
guelque soit le type de fondation :
maisons individuelles, immeubles,
monuments historiques, batiments
anciens, églises, usines, ouvrages
d'arts...

Il est possible d'améliorer la quasi-
totalité des terrains y compris les
argiles.

LINTERVENTION

Les percements

Les percements, d'un diametre inférieur
a 3 cm, sont exécutés directement

au travers des fondations de maniere

a atteindre avec précision le volume

de sol a traiter. Ensuite, des tubes

sont insérés dans les forages afin
d'acheminer la résine dans le sol.

Les injections

La résine est injectée a I'état liquide.
Dans cette phase, elle pénetre et

se diffuse dans le sol avant son
expansion. Lors de I'expansion, la force
de gonflement peut étre supérieure a
10.000 kPa, en fonction du confinement
et de la descente de charge du batiment
a stabiliser.

Le soulevement et la consolidation

L'expansion de la résine se poursuit
jusqu'a ce que le terrain refuse une
compression radiale supplémentaire.

A cet instant, I'expansion de la

résine se faisant dans le sens de
moindre résistance, elle provogue un
soulevement de I'édifice. Des récepteurs
laser, sensibles au millimetre, sont
installés sur le batiment et permettent
de détecter tout début de soulevement.
A ce moment, I'injection est interrompue
avec la certitude que la capacité
portante du sol est devenue suffisante.

LES AVANTAGES

* Intervention directe au travers
de la fondation sans endommager
la structure

+ Possibilité d'intervention partielle
et localisée

* Aucune vibration

- Pas d'excavations, ni ouvrages
de souténement

- Rapidité et efficacité immédiate

* Validité jusqu'au 31 mars 2018.

b

Maisons individuelles

URETEK® intervient tres fréquemment
pour stabiliser les fondations de mai-
sons individuelles. Les causes de tasse-
ment les plus importantes étant la sé-
cheresse, les fuites de canalisation et le
manque de profondeur des fondations.

Batiments anciens

Le procédé Deep Injections® est parti-
culierement adapté au traitement des
sols sous les batiments anciens. Il ne
nécessite ni fouille, ni démolition. De
plus, I'absence de réalisation de longrine
permet de stabiliser ces batiments pour
un codt réduit par rapport aux solutions
traditionnelles.

Immeubles

Laforce d'expansion de la résine est suf-
fisante pour stabiliser des immeubles de
plusieurs étages. La technique permet
généralement de traiter les sols sans
déménagement des occupants. Les
interventions se font souvent depuis
I'extérieur ou depuis les caves. La sta-
bilisation des murs de refend est aisée.

Monuments historiques

Il est fréquent de stabiliser des batiments
anciens relativement fragiles. Le contréle
parfait du soulévement grace au niveau
laser offre une grande sécurité. Le colt
de stabilisation des monuments histo-
riques est tres compétitif par rapport aux
techniques traditionnelles.

FICHE TECHNIQUE

Pression jusqu'a 10 MPa

Augmentation de la capacité portante
d'un sol avant une réhabilitation

Stabilisation de tous types
de batiments

Améliorartion de la quasi-totalité
des terrains, y compris argileux

QUAND PRECONISER CETTE
SOLUTION ?

En cas de sinistres apres
un affaissement de fondation
ou de dallage

En prévention, dans les cas
de rénovation de batiment sur sol
instable

LE @ URETEK®

Inventeur de la technologie
et dépositaire du Brevet
européenn°0851 064,
URETEK® est la premiére
société a obtenir un ATec
CSTB pour un procédé
d'amélioration de sols.

DEEP INJECTIONS®

FONDATION
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LA MISE EN (EUVRE
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DEEP INJECTIONS
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DEEP INJECTIONS®, un procédeé de stabilisation unique,
s(r et rapide pour une efficacité vérifiée en temps réél.

I TIFEL I I I

Le traitement Uretek est concentré
dans le bulbe de Boussinesq.

LE BULBE DE BOUSSINESQ

Les injections sont concentrées dans le bulbe de pression de Boussinesq,
c'est-a-dire dans le volume de terrain qui est sollicité par les tensions
induites par la descente de charge du batiment.

La réaction d'expansion permet a la résine de se diffuser jusqu'a 2 m
en partant du point d'injection. La rapidité de sa solidification offre
un compactage du sol quasi-immédiat.

Introduction

des tubes
2 .
- = # > = ¥ ' ._ RV ot

, ra : #TWLMM;-
LES DIFFERENTES ETAPES P
Avant de préconiser un traitement par Ensuite, pendant I'injection, les mouvements . n -
injection de résine expansive selon le de I'ouvrage sont controlés en continu v
procédé Deep Injections?, il est nécessaire au laser. La constatation d'un soulevement , i; ?
de réaliser une étude de sol. en tout point des injections permet de i
La connaissance précise du sol a injecter s'assurer en temps réel que le traitement
permet d'une part de confirmer la faisabilité  est efficace. /
de I]’cinjt(ejctior:j, = d'lautre el ?’évaluef Ig Les travaux sont réalisés depuis I'extérieur. ~
gro ondeur au UrElEmEn;, Sile CLEmiE lls ne génerent pas de vibration ni de

e résine nécessaire. Z o o
poussiére et sont réalisés sans excavation ni VT RE T

Avant de commencer les percements, démolition. Iniecti de rési . O
il est effectué un repérage de tous les réseaux njec IOIl éresine du résultat IR
passant dans la zone de travaux. et controle laser (test pénétrométrique) P

* Validité jusqu'au 31 mars 2018.
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Tube dinjectio

D'AMELIORATION
DU SOL

Les résultats des tests mettent clairement
en évidence I'effet positif de I'injection de
résine expansive URETEK GEOPLUS® sur le
comportement a la déformation ainsi que
sur la capacité portante des terrains étudiés.
Trois types de sols ont été testés : un terrain

¥
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DEEP INJECTIONS

Blocs de bé

Hourdis

Schéma des essais a la plaque de charges.

non-cohésif (calcaire de Leitha) et deux terrains Type de test Charges / Déplacements Pénétrométre dynamique léger
cohésifs, un argileux (Tegel) et un limoneux
(Loess). TYPE DE SOL
Les tests comprenaient essentiellement SOLS NON COHESIFS
des essais de chargement a la plaque et des ; 00, 50 100 150 200 250 300 350 40 450 500 550 0123456789101 121314151617 18
i N — P 01
sondages au pénétrometre. o i — Charge [kN/] % Nombre de coups
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 50 - 03
04
n 100 05
fd 06
2 .  —
ry m 08
Détail des capteurs . N o ~ e ———mm
Les plagues de charge avec dispositifs de capteurs o 200 | == 0
ont donné des informations intéressantes sur la - 1
A I A 13
deformanop sous chargg des différents types Déplacement 4
de sols. Grace a cette méthode, nous avons 300 15

pu mesurer et comparer efficacement les Profondeur m]

améliorations.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1213

0 50 1 150 200 250 300 350 400 450 Nombre de coups
: . ~ Charge [KN/m]
Terrains non cohésifs 5 N T~ e
Dans les sols non-cohésifs, I'injection de résine T
a permis d'obtenir une nette réduction des 100 \\
150

tassements. L'observation du point d'injection
révele que la résine a completement rempli les
vides et a donné naissance a une structure qui
présente les caractéristiques d'un conglomérat :
c'est-a-dire avec amélioration tres sensible

de la cohésion.

200 \

250

Déplacement [mm]

300

R T~

" AT e

1 2 3 4 5 6 7

0
50 100 150 200 250 o Nombre de coups
\\ Charge [kN/m?] 02
50 03
~ 04
100 Y

e
\ 07 —
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Sols cohésifs
Dans les sols fins, I'injection permet également

e ORCTION AMEC LARESAE TR SRR une forte réduction des tassements induits
AR T TUTE a par les charges. La résine pénétre toutes les
D st s 3 zones de faiblesse et forme un réseau de lame.

- Les résultats A Cette structure lamellaire permet d'une part de
complets dela - réduire tres fortement la perméabilité du sol mais

, également de le compacter.
recherche menée -~ 5
en Autriche sont
disponibles sur

Déplacement [mm] T 1:5

Profondeur [m]

W Avec résine URETEK® B Terrain de référence sans résine




LINCIDENCE DE
LA SECHERESSE
SURLES
CONSTRUCTIONS

Les fortes chaleurs et I'absence prolongée

de pluies déshydratent les sols superficiels
profonds. Cette diminution de la teneur en eau
entraine une dessiccation des sols.

Les sols argileux y sont particulierement
sensibles et selon leur spécificité minéralogique,
cela se traduit par des variations plus ou moins
importantes de volume, autrement dit un retrait-
gonflement de leur argile.

Sous les batiments, les fluctuations de la teneur
en eau ne sont pas homogenes et entrainent
des tassements différentiels aux conséquences
particulierement néfastes telles qu'un
affaissement ou des fissurations sur I'ouvrage.
L'importance de ces désordres est fonction de
I'état de rigidité de la construction.

Pour pallier a cette problématique, URETEK® a
développé le procédé breveté Deep Injections®
permettant, entre autre, de retarder et limiter des
cycles saisonniers d'hydratation/déshydration.

LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | 28 -29

SCHEMA EXPLIQUANT LE PHENOMENE DE SECHERESSE

Evaporation Succions par les
racines

Une des nombreuses fissures extérieures

Dessiccation des
argiles

Tassements
différentiels des
sols argileux

Un affaissement de dallage

Apparition de
fissures sur le
batiment
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Les recherches
d'URETEK®

ont fait I'objet
de publications
présentées lors des
symposiums SEC
2008 et SEC 2015.

CHANTIERS
EXPERIMENTAUX

LA SOLUTION

AUX PROBLEMES

DE SECHERESSE

Dans le cadre de sa recherche et développement,
la société URETEK® a réalisé de nombreuses
études scientifiques et expérimentations

en France, en ltalie et en Australie afin de
déterminer précisément quels sont les effets de
I'injection d'une résine fortement expansive dans
un sol argileux puis d'observer le comportement
des argiles gonflantes suite au traitement.

Apres traitement par la résine expansive
URETEK® et quel que soit le degré de saturation
du sol, nous obtenons :

» Une pénétration de la résine dans des
fissures de sol de 1/10¢ de mm avec un
claquage des zones les plus faibles,

» Une saturation du sol par la résine provoquant
une diminution de la teneur en eau naturelle
(Wnat),

» Un comblement des vides sous fondations
permettant de restaurer le contact sol/
structure.

» Une augmentation de la résistance
dynamique du sol,

» Une baisse significative de la perméabilité
au niveau de la zone traitée.

Les effets ont pour conséquence la stabilisation
des sols argileux en cas de nouvel épisode de
sécheresse.

S :
Retrait ot Qonﬂe"’:gr'::?‘um Internationa)
es Sols - Clim,
at et constrycy,
ctions

5 Inte, i
Shrink- rNationa .
ink-swell py rocesses in so’_;ssyz;_msmm
- Climate ap,

d Constructions

e Réduction de la perméabilité
dans les argiles saturées
Cette étude expérimentale a permis de
démontrer l'efficacité des injections
URETEK® quel que soit 'état de
saturation en eau des sols argileux au
moment de I'injection. En effet, si Buzzi
et al. (2008 et 2010) démontraient
l'efficacité du procédé Deep Injections®
dans les argiles seches, I'étude de
Faure et al. (2015), présentée lors du
symposium international SEC 2015, a
permis de démontrer que I'amélioration
des caractéristiques mécaniques apres
injections dans des argiles saturées en
eau, s'accompagne systématiqguement
d'une diminution significative de
la perméabilité (quelle que soit la
méthode de mesure).

LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | 30 - 31
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e Réduction de la perméabilité

dans les argiles seches

Buzzi et al. (2008 et 2010), ont mis en
avant la capacité de pénétration de la
résine URETEK® lorsque celle-ci était
injectée dans des argiles sensibles au
retrait-gonflement (pénétration au sein
de fissures de I'ordre de 1/10éme mm).

Par ailleurs, les auteurs ont constaté
que l'interpénétration des deux
matériaux (argile/résine) est effective
sur une épaisseur de 1 a 3 mm.

Enfin, une injection réalisée a
I'interface sol/structure puis au sein
méme de la masse structurée du sol,
permet de réduire considérablement
la perméabilité des sols d'assise

des fondations et donc le risque de
mouvements de terrain différentiels
induits par une nouvelle variation de
teneur en eau.

* Réduction des tassements

L'étude de Pasquetto et al. (2008),
présentée lors du symposium
international SEC 2008, a permis de

démontrer la capacité des injections de
résine expansive (a l'aide du procédé

Deep Injections®) :

» a améliorer efficacement les
caractéristiques mécaniques
des sols argileux sensibles au

phénomene de retrait-gonflement,

» a réduire de maniére notable la

teneur en eau des sols argileux et par
voie de conséquence, les tassements
potentiels induits observés lors d'un

épisode de sécheresse intense.

REDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA PERMEABILITE

quel que soit le degré de saturation du sol

-
W

K10

1.0E-07

K01

1,0E-09

Perm dabilité {m/s)

1.0E-10

B5E-11| K0

1.0E-11

1.0E-12

Laboratoire

K302

l34E-12

avant apres

m Sable argileux
» Argile vert/brun

S2E-08 K2

BOE-10 Koz

avant apres

In situ

Diminution significative de la perméabilité
des sols argileux aprés injection selon le
procédé Deep Injections® (essais in situ
et en laboratoire) - Etude de Faure et al.
(2015).

200—
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Profondeur (mm)

700

£
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xle 1o

et Ixlof

Parméabilité intrinséque, K (m2)

Evolution de la perméabilité intrinséque
estimée par des essais de perméabilité a
I'air. Les cercles vides représentent des
échantillons de sol non traité, tandis que
les cercles noirs (pleins) représentent des
sols non traités, le carré vide représente
la perméabilité intrinseque d'un sol

non fissuré. Profondeur de fissuration :
700 mm ; profondeur d'injection : 750 mm
(modifié par Buzzi et al., 2010)
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*De nombreuses études eLes regles de I'art ¢ Une expertise reconnue %
scientifiques a I'appui L'avis technique du CSTB, qui integre Délivré par le groupe spécialisé -
L'obtention de cet avis technique un dossier technique complet, n°3 de la Commission chargée de (&)
est le résultat d'un travail de longue détaille I'ensemble des éléments formuler les Avis Techniques, I'avis g
haleine, fruit des expérimentations techniques (aussi bien sur le produit technique sur le procédé Deep 4
menées en France mais aussi en employé que sur sa mise en ceuvre) Injections® (durée de validité de E
AVIS TECHNIQUE Europe et dans le reste du monde nécessaires a la validation d'un 3 ans) est une réelle reconnaissance L
tout au long des deux dernieres projet d'injection de résine URETEK®. de la maitrise et du savoir-faire g
décennies. Ce document de référence exceptionnel d'URETEK® France en
DU CSTB Toutes ces études ont permis de : définissant les regles de I'art en matiere d'amélioration de sols par o)
o o termes d'amélioration de sols injection de résine expansive. -
» Préciser les caractéristiques par injection de résine expansive Il est aussi le résultat des J
de la résine employée, représente une garantie de engagements pris par URETEK® 7
» Spécifier le mode de diffusion de I’e'fﬂcacité@)du procédé Deep France aupres de ses‘clien’ts et
o la résine et ses effets sur le sol, Injections® grace au savoir-faire prescripteurs en matiere d'exigence
Depuis juillet 2015, URETEK® France est la unique qu'URETEK® a acquis via de qualité, de rigueur et de
premiére société a obtenir un avis technique du » Définir les limites d'application plus de 10 000 chantiers déja transparence technique.
CSTB pour un procédé d'amélioration de sol. de cette technique, réalisés en France. -

» Créer un modele de

Forte de ses 20 années d'expérience et dimensionnement,

d'innovation dans I'injection des sols a l'aide

de résine expansive, la société URETEK® a » Valoriser I'amélioration du sol.

guJourd hui réussi a s'imposer comme I'un Aufil des années, URETEK® a su
es leaders de I'amélioration de sols.

C'est en démontrant la qualité du procédé Deep

Injections® qu'URETEK® France a obtenu l'avis

technique du CSTB n°3/15-796".

poursuivre ses innovations et
développer de nouvelles résines
toujours plus performantes
grace a des actions continues
de recherche et développement
(ex : mise au point de la résine
GEOPLUS).

Avis Technique 3/15-796

Plus récemment, deux professeurs de I'Ecole polytechnique
de Turin, Andrea DOMINIJANNI et Mario MANASSERO, ont
réalisé une étude théorique et expérimentale sur les effets
de l'injection de résine expansive dans les sols fins comme
dans les sols grossiers. 'ensemble de cette étude a été
publiée dans l'ouvrage intitulé « Amélioration des sols par
injection de résine expansive — Guide de conception »
paru aux Editions EYROLLES.

C'est a la suite des récents progres réalisés dans la
modélisation théorique et expérimentale des milieux
poreux et particulaires que les auteurs proposent un
premier cadre théorique général pour la modélisation
analytique et numeérique de ce type d'injection en
s'appuyant sur le procédé URETEK Deep Injections®.

swsss=s== URETEK Doap
Injections®

e AMELIORATION
DES SOLS
PARINJECTIONS =
DE RESINE EXPANSIVE 155

Fr Barpn b ma dmn TP

NESE—— Guide de conception

C'est ainsi qu'apres avoir étudié différentes configurations
d'injection, les auteurs montrent comment réaliser une
opération de consolidation a 'aide de la technologie
URETEK Deep Injections®.

. . ~ . EYROLLES
L'Avis Technique peut vous étre transmis )

sur simple demande ou directement en
téléchargement gratuit sur notre site :
www.uretek.fr ou sur celui du CSTB :
www.cstb.fr.

Ce guide de conception vous intéresse ?
Cet ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies.

*Valide jusqu'au 31/03/2018
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LES INTERVENANTS

* Expert d'assurance
Cabinet PARIZOT EXPERTISES,
CUNNINGHAM & LINDSEY
21000 DIJON

¢ Maitre d'oeuvre
M. Philippe HOUBERDON,
21220 MOREY SAINT DENIS
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MAISON INDIVIDUELLE

CONTEXTE

Localisée en Bourgogne, cette
maison individuelle de la commune
de Sainte-Marie-la-Blanche a
beaucoup souffert des sécheresses
consécutives durant ces dernieres
années. Construit sur des fondations
type semelle filante de 50 cm

de large sur une épaisseur de 80 cm,
cet édifice en R+Combles est
maintenu par des murs porteurs

en pierre d'une largeur de 50 cm.
Cette batisse de charme repose sur
un lit de fondation a une profondeur
de 80 cm du terrain naturel.

Suite aux sécheresses récurrentes,
le terrain de la maison a subi un
tassement différentiel des fondations
occasionnant de nombreux dégats.

PROBLEMATIQUE

En 2006, de nombreuses fissures
sont apparues sur I'ensemble

de la maison.

La stabilisation de I'ouvrage par
injection de résine expansive est

des lors inévitable. Sur les murs
porteurs en pierre, plusieurs fissures
en escalier, dont I'ouverture pouvait
atteindre 1 cm, étaient visibles. Notons
la présence de fissures verticales

dans les murs porteurs, les doublages,
les plafonds et au niveau des linteaux.
Ces désordres sont les témoins visibles
d'un probleme de structure important,
directement li¢ a un tassement
différentiel des fondations.

Les résultats des essais effectués au
pénétrometre ont confirmé la faiblesse
des caractéristiques mécaniques

du terrain due principalement au
retrait-gonflement des argiles.

SOLUTION

Le procédé Deep Injections® a été
retenu pour améliorer la portance

du sol d'assise sous fondation.

Apres I'analyse des différentes études,
nous avons opté pour une intervention
sur 78 m linéaires, avec des injections
sur 4 niveaux, jusqu'a une profondeur
de 3,60 m. Voici les localisations

Type de sol :

* Terre végétale : limon argileux
noiratre jusqu'a 0,40 m

* Argile marron beige avec graviers
calcaires, jusqu'a2 m

* Argile marron beige jusqu'a 6,50 m

* Argile marneuse gris foncé jusqu'a
du traitement : 15m

> 28,8 ml sous la fagade sud, Zone de traitement : 78 ml
» 28,8 ml sous la fagade nord,
» 10,7 ml sous le pignon ouest,
» 9,7 ml sous le pignon intérieur.

8 jours de traitement ont dd étre
nécessaires a la stabilisation
de l'ouvrage.

La mise en place
des tubes en cuivre
pour l'injection.

Les tubes d'injection
placés ici tous les 50 cm.

Le chef de chantier
URETEK" injectant

la résine expansive du
procédé Deep Injections®.

La facade montre des
fissures importantes
malgré la présence
de tirants en fer.

LE @ URETEK®

Deep Injections® :

une solution applicable
aussi sur les ouvrages
anciens.
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ROUBAIX - 59 / FRANCE

-~

DEEP INJECTIONS ) MAISON MITOYENNE

Type de sol (a partir du sous-sol):
* Remblai de surface sur 45 a 50 cm

* Argile a partir de -0,50 m/TN :

STABILISATION CONTEXTE 44<1p<53,70 (A4), CaC03<1%, Rg =

Cette maison des années 1900 0,5%, qd moyen = 2 MPa jusque -4 m

D' U N E MAISON se situe a Roubaix. Elle est mitoyenne « Fondation en sous-sol -

des deux cotés et a éteé construite 0 :
REPRISE sur un sol argileux encastrement = 50 cm/niv sous-sol
' soit -2,10/voirie,
Z L'édifi t -sol let de débord
ANTERIEUREMENT ioreciinsnon I
de 50 ite
PAR MI CROPI EUX Egeeg(r:sfirr]ed?frnée 2,1 0 %mpzcr)l;[aapport affleurant

alavoirie. Zone traitée : 96 ml de fondation

PROBLEMATIQUE ~ g ~
Un tassement différentiel des SOLUTION . A . L. .
fondations avait fait apparaitre . ] Le percement des trous, La mise en place du controle laser, L'injection de la résine expansive
des fissures verticales et en escalier > U'] tra.ltem®ent’ayec !a 30_|U,t|°n Deep glans la cuisine, destinés ce controle se fait en permanence Deep Injections® dans la cave de
dans les murs porteurs. |nlef3t!°n$ aete preconise. arecevoir les tubes pendant I'injection de la résine. la maison.
Les injections ont été réalisées sous d'injection.
Les fissurations semblaient montrer toutes les fondations de I'habitation,
une « fracture » de la maison entre soit 96 ml, jusqu'a une profondeur
les fagades avant et arriére. de 3,50 m environ par rapport a la L
En 2000, une reprise en sous ceuvre dalle du sous-sol. Les fissures importantes Les tubes d'injection
oVl 62 6 fateoveo doo micropiex » Liteventon URETEC 3 H ) pou e e s s
et longrines sous toute la maison. 6,5 jours au lieu des plusieurs mois s
LE @ URETEK® . requis pour les techniques plus
%Z%ngpjeipfp?rggsezSzlrjtrizz S“Oanzté traditionnelles telles que le béton. s, _
Proposer une intervention constaté un défaut d'ancrage entre gﬁ;tneclg taeg)veirgﬁlic;ndcejesl[aagiﬁgrgre E _ “mEL | ——

pour le client.

rapide et peu traumatisante les longrines et les micropieux. maison. : ‘
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Les tubes d'injection,
dans les joints du
carrelage afin de ne
laisser aucune trace.

a pied d'ceuvre.

I’] } Les techniciens URETEK®
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L'affaissement au niveau
du soubassement est de
I'ordre de 4 cm.

LE © URETEK®
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2 jours de travaux,
un chantier réalisé dans
un temps record.
FONDATION
FRESCHWILLER - 67 / FRANCE
% Avant / Apres l'intervention
DEEP INJECTIONS MAISON FRCESCHWILLER
Drainage :+ + EP
AFFAISSEMENT CONTEXTE évaporation sans équivalent et un retrait E-__-'-E.(':' A
. Quand les propriétaires d'une des marnes i’argiltreusesls.ous la ma_ison. > o E:.-_;
DE SOL DU maison procedent a des travaux De gros dégats s'en suivirent au niveau Année construction : 1850 I':--I" s .
< de rénovation, ils n'imaginent pas des soubassements et du dallage. Fondations : i B
A U N E ABSENCE un seul instant que toutes » Murs porteurs en pierre épais de 2 5

DE GOUTTIERE

* Expert
POLYEXPERT
67093 STRASBOURG

les conditions sont réunies pour
provoquer de gros dégats.

Désireux de disposer de surfaces
plus importantes, les propriétaires

de cette maison traditionnelle
alsacienne ont réalisé des travaux
d'extension. Coté rue, I'ancien grenier
a grains a été réaménagé et la toiture
a été rehaussée pour permettre
I'aménagement des combles.

PROBLEMATIQUE

Apreés ces travaux, la nouvelle toiture
s'est retrouvée au-dessus de celle
du voisin qui n'est pas pourvue de
gouttieres. Les eaux de pluies se sont
déversées entre les deux maisons
provoquant une modification hydrique
des sols d'assise de I'habitation batie
sans fondations armées et sur un sol
argileux piégeant I'eau de pluie.
Durant I'été 2003, la sécheresse
affecta le territoire francais.

En 24 heures, une hausse

de température de 20°C fut observée
par Météo France provoquant une

SOLUTION
» Les propriétaires ont choisi la

solution URETEK® pour stabiliser
I'ouvrage déséquilibré.

» Larésine expansive URETEK® a été

injectée sur un linéaire de 18 m de
fondations et une surface de dallage
de 26 m?. Le relevage de la dalle a
atteint 2,560 cm.

Les travaux ont duré 2 jours. Un délai
trés court par rapport a I'ensemble
des travaux nécessaires a la remise
en état de la maison.

50 cm et encastrés de 50 cm.

Nature du sol :

* Remblais: argile limoneuse sableuse
avec cailloux et morceaux de tuiles,
épaisseur 0,50 m.

* Marnes argileuses au dela

Dallage :

* Dallage béton armé épaisseur 12 cm
+ chape et carrelage, épaisseur totale
20 cm environ, le tout sur
un terre-plein d'une épaisseur de
0,30 m.

* La dalle est désolidarisée des
fondations.

Durée des travaux : 2 jours

Murs de la grange

Tl

Limite de propriéta |

Salle d'sau I— | X
k]
Traftement sous g
dal Em*
lage 5
m
=
...................... I =
i
Percaments pour infac-
tions & travers les
marchas ef ke perron
do Mescalier
.

Plan d'injection
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Réalisation des raidisseurs LES INTERVENANTS

* Maitre d'ceuvre
SOL STRUCTURE
77390 CHAUMES EN BRIE

* Expert

EURISK

94440 VILLECRESNES
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SEINE ET MARNE - 77 / FRANCE

Superficie : 28 ml

Nature du sol :

DETACHEMENT T e
Cette maison édifiée courant 2006 S : :

D'UN GARAGE en plein coeur de la Seine-et-Marne, Durée des travaux : 2 jours

a été construite sur un sol de type

SUITE A UN argileux beige vert jusqu'a une

profondeur de 3 m. Ses fondations sont

MAN QUE DE de types semelles filantes et ont été

encastrées a un meétre de profondeur.

PO RTANCE DU SOL Le plancher repose sur un vide sanitaire

accessible par une trappe.

PROBLEMATIQUE

Le batiment a été construit sur un SOLUTION . . .
terrain avec une légére pente. > Avant I’.|nject|on de résine Perforation a l'intérieur Tubes d'injection Injection de la résine
Vue en fagade, cette pente part de la éxpansive en profondeur, un ) du garage. en attente. expansive sous fondation.
gauche vers la droite, impliquant un approfondissement des fondations
encastrement en sous ceuvre de I'édifice existantes a été effectué par la
plus important sur la gauche que sur Mmise en plaqe de longrines en sous
la droite. La partie droite accueille Geuvre. Ensuite, l‘i‘ superstructure
un garage d'une surface d'environ a du_ étre renforcée par des raidisseurs
50 m? avec un faitage différent du verticaux. Le détachement du Injection sur la partie
batiment principal. La rétractation » Aprés ces travaux préliminaires, garage est bien visible. arriere du garage, avec
des sols argileux SUi.te aux SéCheresseS URETEK® est intervenu pour un contréle au niveau laser.

LE 0 URETEK® consécunvgs, associée a des fondanns trait.emen.t du sol sur 28 ml avec
peu enterrées sur la partle drOlte, ont des mJec‘“onS sous semelles puis

\ N provoqué le détachement du garage de 42,50 m de profondeur. Toute

Intervention peu invasive, la maison. De nombreuses fissures sont I'opération s'est déroulée sous

pas de déménagement apparues sur la partie en mouvement. contrdle avec un niveau laser,

et pas d'excavation. permettant de vérifier le relevage du

garage avec précision.
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UN CHALET

RELEVE
DE 25 CM

. Bureau’d'études
ICR INGENIEURS CONSEILS SA
2000 NEUCHATEL

LAUENEN / SUISSE

RELEVAGE D'UN CHALET EN SUISSE

CONTEXTE

Ce magnifique chalet de trois étages
a été construit en 1978 sur un radier
en béton.

Dans les premiéres années qui

ont suivi la construction, une forte
instabilité a été observée, se traduisant
par un basculement de I'ouvrage de
plusieurs décimetres vers l'aval.

PROBLEMATIQUE

Ce chalet, constitué d'une structure
en béton armé de 132 m? sur son
premier niveau, est placé sur des
terrains en déblais/remblais peu
compacts. En partie avale, ces
remblais peuvent atteindre 3,40 m
d'épaisseur. Plus en profondeur,
I'étude géotechnique a fait état de
sols argileux intégrant des traces de
matériaux organiques jusqu'a 7 m de
profondeur.

Le tout repose sur un substratum
rocheux. Des les premieres années
apres la construction, ces terrains
ont présenté de forts tassements
différentiels atteignant localement
pres de 25 cm.

Des sondages réalisés au
pénétrometre dynamique ont mis a

jour des sols d'assise tres décomprimés

jusqu'a 2,30 m de profondeur sous
radier.

SOLUTION
» Pour éviter tout dommage

supplémentaire, nous avons réalisé,

suivant le procédé URETEK Deep
Injections® des injections de résine
polyuréthane URETEK® & différentes
profondeurs (jusqu'a 3 m).

» Les injections ont été exécutées a
travers 25 forages réalisés dans le
radier, jusque dans les sols d'assise,

et selon un maillage de 1,50 x 1,50 m.

Larésine URETEK Geoplus® a été
injectée a l'aide de tubes d'injection
introduits dans chacun des forages.
Deés que la résistance nécessaire fut
atteinte au niveau du sol d'assise,
les premiers soulevements furent
observés. Grace a la formidable
capacité d'expansion de la résine
Geoplus® (jusqu'a 10 MPa), le chalet
a pu étre relevé, progressivement,

jusqgu'a retrouver sa position d'origine.

» L'ensemble du chantier a été réalisé
en 5 jours.

Superficie : 200 m? environ
Année construction : 1978

Nature du sol :

* Remblai argileux avec blocs calcaires
sur 3,40 m d'épaisseur

* Sol d'altération argileux intégrant
des débris organiques jusqu'a 7 m de
profondeur

* Substratum rocheux

Vue de la partie la plus
affaissée de I'ouvrage.
La bande noire disposée
sur I'angle du mur a
servi de repere lors du
relevage.

Premiére phase

de I'injection, le
percement est réalisé
selon un maillage
spécifique. Les points
de pergage sont
préférentiellement
positionnés au niveau
des joints de carrelage.

LES PRODUITS | 42-43

LE @ URETEK®

La formidable force d'expansion
de la résine URETEK® mise

en ceuvre a l'aide du procédé
Deep Injections® a permis de
réaliser un relevage millimétré
de l'ouvrage.

Grace aux injections URETEK®, le chalet a été redressé de 25 cm.
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STABILISATION
D'UNE BATISSE
DU XVlie SIECLE

LE © URETEK®

La résine expansive URETEK®
est adaptée a tout type de
matériaux : briques, pierres,
bétons...

L
i

LA COLLE SUR LOUP - 06 / FRANCE

MAISON ANCIENNE

CONTEXTE

Véritable bijou du XVII¢ siecle, cette
maison ancienne a été construite
dans la commune de LA COLLE SUR
LOUP, idéalement située entre mer

et montagne, a proximité des grandes
villes azuréennes.

Aujourd'hui village des antiquaires

et des créateurs d'arts, il regorge
d'édifices anciens qui ont souffert des
sécheresses sévissant dans cette région
aux sols argileux.

PROBLEMATIQUE

Cette batisse aux murs en pierre

a été restructurée au fil du temps :
extension, vide sanitaire partiel, niveaux
différents des fondations et de la
superstructure (R+2 partiel).

En 2005, les sécheresses successives
avaient engendré des tassements
différentiels qui se manifestaient par

de nombreuses fissures tant a l'extérieur
qu'a l'intérieur.

Une reprise en sous-oeuvre
traditionnelle impliquait des travaux
complexes, longs, onéreux et
contraignants pour les occupants agés.

e % <.

il ey
il n‘.‘,.‘.“

Type de sol :

* Argile 7m, Ip =16 - VBS=2,9,Rp = 0,4

a 11,6 Mpa, Pl = 1,47 a 1,89 Mpa,
E=15,7a19,7 Mpa

* Marne 8 m, PI 1,35 a 2,29 Mpa, E 26,5

a 55,1 Mpa
* Date de construction : XVII¢ siécle

* Matériaux de construction :
fondation en pierre

* Construction sur vide sanitaire
partiel

* Environ 121 m2 habitables
» 80 metres linéaires traités

SOLUTION

A partir de I'étude de sol nous avons
établi un protocole d'injection pour
les murs périphériques et les refends.
Environ 80 ml ont été traités sur

ce chantier, a des profondeurs variant
de1,50a3m.

Les tassements des murs ont pu étre

compensés par un relevage de 1 a4 cm.

» 3 niveaux d'injection sous 50 ml
de murs périphériques.

» 2 niveaux d'injection sous 30 ml
de refends.

L'intervention aura duré 7 jours.
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edp

Le mur en pierre

de la maison pouvant
atteindre 0,70 m
d'épaisseur n'a pas été
épargné par les fissures.

Points d'injection extérieurs
pour le traitement des murs

de fondation.
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LES INTERVENANTS

» Géotechnicien

Cabinet ERG

243 avenue de Bruxelles

83 500 LA SEYNE SUR MER
* Ingénieur d'affaires

M. Jean-Michel CARNQY

URETEK® Sud-est

13 allée des Mélias

06 220 VALLAURIS

v

L'injection de résine
expansive ici jusqu'a 3 m
de profondeur.
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Points d'injection

a l'intérieur de la maison
pour le traitement des
murs de refend.

Cette fissure dans le salon
témoigne de la gravité
des désordres.
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CONSOLIDATION

D'UNE MAISON
SUR TERRAIN
ARGILEUX

* Expert
CABINET TROUSSEAU
92230 SCEAUX

REFERENCE CHANTIER

ESBLY - 77 / FRANCE

MAISON INDIVIDUELLE

CONTEXTE

Situés sur la partie sud des coteaux
d'Esbly, les vergers du Morin ont été
créés en 2008. Ce lotissement est
principalement implanté sur d'anciens
VErgers.

Les 110 maisons ont été construites
sur un sol nuancé de différentes
argiles, comme beaucoup en Seine-
et-Marne. Plusieurs d'entre elles ont
été touchées par des fissures.

PROBLEMATIQUE

Cette maison réceptionnée en 2010,
est un ouvrage R+1 d'environ 160 m?,
construit en briques alvéolaires

sur un vide sanitaire de 1,40 m.

Des la premiere année suivant
['achévement des travaux, les murs se
sont rapidement détériorés.

Des fissures sont apparues au niveau
du garage puis sur I'ensemble de la
partie arriere de I'édifice en raison d'un
tassement différentiel des fondations.

L'étude de sol a mis en évidence

une faiblesse des caractéristiques
mécaniques du terrain due

au retrait-gonflement des argiles.
Les différentes sécheresses
accumulées durant les dernieres
années ont accentué ce phénomene.

SOLUTION

Le procédé Deep Injections® a été
appliqué, pour consolider le sol
et stabiliser I'ouvrage.

Les techniciens URETEK® ont traité
le sol par 2 niveaux d'injection :

» Le premier directement sous-semelle
pour combler le vide présent entre
les fondations et le terrain.

» Le second jusqu'a une profondeur
de 2,50 m pour une pénétration
optimale de la résine assurant
le compactage du sol et la durabilité
de traitement. La zone a traiter
représentait 20 metres linéaires
avec un entraxe de 50 cm entre
chaque point d'injection.

Apres les tests pénétrométriques,
nous avons eu confirmation d'une
meilleure répartition des charges et
de la stabilisation de I'ouvrage.

Superficie : environ 160 m?
habitables
Année construction : 2010

Matériaux construction :
briques alvéolaires

Vide sanitaire : 1,40 m

Type de sol

* Marne argileuse de 0,00 a 3,00 m; Ip
30,50 % / P1 3,50 a 7,00 bars / E 41,00
a 84,00 bars

Surface traitée : 20 ml

Les fissures visibles
sur la fagade latérale
de la maison.

L'injection de la résine
s'est faite ici par le terrain
du voisin. Cette pratique
est courante, lorsque les
maisons sont construites
en limite séparative.

La mise en place du laser
pour un contréle continu
pendant I'intervention.

Fissure sur une des fagades
du garage.

LE @ URETEK®

Deep Injections® est la
solution la plus simple
a mettre en place pour
stabiliser efficacement
les ouvrages construits
sur des sols argileux.

LES REFERENCES | 46 - 47
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REFERENCE CHANTI
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Parking

FONDATION
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DEEP INJECTIONS

INJECTION
JUSQU'ATS M
DE PROFONDEUR

LE © URETEK®

Les technologies URETEK®
s'adaptent aussi aux ouvrages
complexes possédant une
infrastructure a géométrie
variable.

NEUILLY SUR SEINE - 92 / FRANCE

IMMEUBLE COPROPRIETE

CONTEXTE

Situé a Neuilly-sur-Seine, cet
immeuble d'habitation de type R+6
est construit sur un mode de fondation
complexe et mixte, constitué de
semelles filantes, de massifs et
longrines a géomeétrie variable au droit
de poteaux.

L'assise de ces fondations varie de 1,5 a
8 m sous le sous-sol. Les porteurs sont
en appuis sur un pseudo-radier nervuré
composé de poutres armées prises

en sandwich entre 2 dalles (épaisseur
totale : ~ 50 cm).

PROBLEMATIQUE

Linstabilité et la fissuration

de I'immeuble ont pu étre constatées.
Les résultats de I'expertise géotechnique
ont montré la présence d'alluvions
modernes sablo limoneuses de

tres faible compacité jusqu'a 15 m

de profondeur puis, au-dela, une
formation calcaire de bonne résistance.
La faiblesse des caractéristiques
mécaniques de ces alluvions est a
l'origine des désordres. Pour y remédier,
la solution retenue a été l'injection de
résine expansive selon les procédés
Deep Injections® et Floor Lift®.

Structure :

+ Fondations mixtes (semelles, puits et

longrines, radier)

Type de sol :

+ Remblais argilo sableux de 0,00 a
1,00 m.

* Alluvions sablo limoneuses de 1,00 a

15,00 m.

* Formation calcaire de 15,00 a 20,00 m.

* Formation sableuse de 15,00 a
20,00 m.

SOLUTION

Compactage statique des sols
décomprimés par injection

de résine expansive a forte pression
de gonflement exercée lors

de la polymérisation (jusqu'a 10 MPa).
Pour surveiller en temps réel

le comportement global de ce batiment
fragilisé, I'action des injections a été
contrélée par monitoring laser mais
aussi par des cordes optiques OSMOS.
La zone traitée concernait une reprise
partielle des fondations et du dallage
soit : 2 massifs, 16 ml de semelle,

50 m2 de radier et 200 m2 de dallage.
Les injections ont été faites entre

2 et 15 m de profondeur.

* Architecte maitre d'ceuvre
ARCHITECTE SUPERPOSE STUDIO
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Pt et gt SZ0QLEVALLOIS RERRET
* Bureau d'étude géotechnique
SOL STRUCTURE
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Vassit * Bureau d'étude structure o
: C DU BETON

7772777221 IIIIZI7IT) 91790 BOISSY SOUS SAINT YON
® - - -
Z * Bureau d'étude instrumentation
v ] 9| (] (- o
7 2 0SMOS
ouloir 7
MAILLAGES v Couloir !
®  Massif A : traitement de 8,00 m & 15,00 m sur 7 niveaux 2 e ® ¢y 92400 COURBEVOIE
©® Massif B  ratement de 200 m 3 1500 msur Uiniveaux 17 L J J ] .7 * Bureau de controle
®o Semelle : traitement jusqu'a -15,00 m sur 13 niveaux ; 2 BTP CONSULTANTS
©  Radier : traitement jusqu'a -3,00 m sur 3 niveaux I ) & ® ) ) ;
o Dallage : traitement jusqu'a -2,00 m sur 2 niveaux 2 Couloir 7 92110 CLICHY
’ ] ] @ ] 4
Légende : 5 2
Bl MassifActB  EZEg  Mur en limite de propriété v P C o @ @
v !
Bl Semelle 1 Remblais 7 ;
I Dallage SN Poutre en béton ; ® ® 5
3 Radier BEEE  palle béton AEEEETEEEEEEEEEEEL L TTTIFFTIIZTTTLEEEELFEE EPPTTTTTTITE

Plan d'injection

La foreuse permettant
d'atteindre 15 m de
profondeur.

Les tubes d'injection
en attente.

La mise en place du laser.

L'injection sous monitoring laser.
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UN ARRETE DE
PERIL ET UNE
INTERVENTION
EN URGENCE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ceuvre
M. LARSSON
06500 MENTON

* Bureau d'études
ATELIER 75
06500 MENTON

* Syndic de copropriété
CABINET CITYA-LOTTIER
06500 MENTON

REFERENCE CHANTIER
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MENTON - 06 / FRANCE

VILLA CLAIRE

CONTEXTE

A Menton, en bord de mer, lors

de la construction d'un immeuble
possédant 5 niveaux de sous-sols,
certaines constructions voisines ont
été completement déstabilisées.

PROBLEMATIQUE

Les parkings souterrains étant
réalisés sous le niveau de la mer,
des parois moulées ont été mises

en place. Des fuites importantes

et prolongées ont entrainé des
affouillements sous les fondations
des ouvrages voisins.

Un arrété de péril a été pris par la ville :
I'immeuble " La villa Claire” a du étre
évacué rapidement ; I'église anglicane
située a proximité qui date de 1867

a été fermée au public.

['excavation du chantier, quant a elle,
a été volontairement inondée afin
d'équilibrer les pressions et d'arréter
I'affouillement.

SOLUTION

» C'est dans cet état d'urgence que

la société URETEK® a été contactée

pour stabiliser I'immeuble et lever
I'arrété de peéril.

Sous les fondations de la partie la
plus déstabilisée de I'immeuble “La

villa Claire”, des injections en colonne

ont été réalisées tous les 50 cm
jusgu'a 10 m de profondeur.

» Sous les fondations et le dallage
de la rotonde du restaurant
“la coupole” les injections ont été
poursuivies jusqu'a 4 m
de profondeur.
Huit jours de travaux ont permis
de stabiliser I'immeuble et au bout
de 6 semaines de tests et de mises
en observation, I'arrété de péril
a pu étre retiré.

» L'église Anglicane, quant a elle, a été
traitée et stabilisée I'année suivante
par ces mémes procédés d'injection
URETEK®.

Nature du sol avant injections :

* Remblais jusqu'a 2 m: pl=0,17
a0,27 Mpa et Em=1,2 a 2,5 Mpa

* Sable galets et graviers jusqu'a 14 m:

pl=0,70 a 4,53 Mpa et Em=2,4
a 31,7 Mpa

Zones de traitement :
« 20 ml de fondations

» 18 m? de dallage

L'équipe d'intervention
URETEK®, appelée en
urgence.

Les percements
pour mettre en place le
procédé Deep Injections®.

Injection™ en colonne ~
dans le restaurant.

Test de controle externe
par un géotechnicien.

Des fissures de plusieurs
millimeétres ont été
observées sur des
batiments voisins.

LE © URETEK®

Les résines sont les
seules a répondre aux
impératifs de temps et
de traitement partiel.

LES REFERENCES | 50 - 51
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Sondage avant
les injections 510

530
Sondage aprés
les inj
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Schéma d'injections
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([ Mise en oeuvre de micropieux profondeur 15m \§ Injection de résine entre 2.20m et 7m de profondeur

(Hm) Mise en oeuvre de micropieux profondeur 19m &\\‘ Injection de résine entre 2.50m / 2.75m et 7m de profondeur LES REFEREN CES | 52 - 53
\ Injection de résine entre 1.58m et 7m de profondeur @ Injection de résine entre 2.75m et 4.40m de profondeur — |

Injection de résine entre 2.14m et 7m de profondeur et de 4.40m a 7m de profondeur ?’)
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* Architecte maitre d'ceuvre g

ATELIER PRIEUR ET ASSOCIES =z

W 77810 THOMERY g

> N . o

* Bureau d'étude géotechnique T}

SOL STRUCTURE )

77176 SAVIGNY LE TEMPLE
* Bureau de controle
SOCOTEC

78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES -J
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Type de sol :
* Remblais beige argileux de 0,00

Z 23,50 m ; P10,06 2 0,41 MPa, E 0,29
REHABILITATION 00~ ® agdoMPa

En 2012, la bibliothéque de

D ! U N BAT' M ENT Fontainebleau datant du XVIe siécle * Marne ocre sableuse de 3,50 26,50 m ;

< fait 'objet d'un projet de réhabilitation. P10,19 22,19 MPa, E 1,05 a 43,64 MPa.
DU XVIe SI ECLE La ville veut créer un nouveau pole » Mame beige-blanchatre de 6,50
culturel regroupant la bibliotheque 215,00 m; Pl10,94 a 2,36, E 11,36
municipale avec le musée d'art et a 130,82 MPa.
d'histoire militaire. Le batiment était . o
fermé au public depuis plusieurs années * Ipde 21,382 21,75 %.
car de nombreuses problématiques Surface traitée : 130 ml

ont été observées : toiture, fissures... 0rigine du sinistre :

Une bache de protection avait permis * Fuites de réseaux et travaux d'excavation
d'assurer le maintien en |'état de I'édifice

en attendant les travaux.

sur sa partie supérieure d'un remblai W P N o
- beige argileux jusqu'a 3,50 m, puis de Le percement des trous Les tubes d'injection en Le pistolet est prét
PROBLEMATIQUE Marlne ocre sableuse et beige blanchéatre pour placer les tubes d'injection. attente descendant jusqu'a pour l'injection de résine.
par la suite.

C'est |'atelier Prieur a Thomery qui a
effectué le diagnostic structurel

du batiment, permettant de localiser
les différents éléments, comme SOLUTION
les poteaux, les poutres...

7 m de profondeur.

o > Concernan_t cet ouvrage, bati sur Plusieurs fissures l- La mise en place du m “ I

Une étude sanitaire a également été des fondations filantes, avec un visibles 3 'extérieur l controle laser, pour des [ '

LE 0 URETEK® faite. L'étude géotechnique, quant aelle, encastrement de 1550 m a275m, du batiment. H relevés pendant l'injection = &= ’ i I
a prouveé que les désordres proviennent la solution Deep Injections® i de résine.

) \ NN entre autres d'une mauvaise portance a donc été choisie.

Une intervention sans dégats. du sol. Il'y a donc fallu consolider . . "

Les pavés extérieurs et parquets la totalité des fondations. > Le traitement sous fondation a été

N0 NN d'environ 130 ml sur 2 ou 3 niveaux

Interieurs sont restes Intacts Notons aussi des problémes de réseaux d'injection, jusqu'a une profondeur

pendant les travaux. sur les évacuations d'eaux usées ou de 7 m. Le chantier s'est déroulé sur

d'eaux pluviales. Le sol était constitué, une quinzaine de jours.
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RECONSTRUCTION
DE L'HOTEL
D'ANGLETERRE

LES INTERVENANTS

* Entreprise générale
SARL CHANSON
35700 RENNES

» Géotechnicien
SOL EXPLOREUR
50400 GRANVILLE

* Bureau d'études
BA CONCEPTION
22190 PLERIN

REFERENCE CHANTIER

RENNES - 35 / FRANCE

LES REFERENCES | 54 - 55

L'excavation en cours

de réalisation, permettant
de visualiser la banquette
de Tm de large aux
extrémités du batiment.

Une vue surprenante
des fagades conservées
depuis l'intérieur du
batiment.

LE @ URETEK®

La solution idéale

Les tubes d'injections
sont en place pour traiter

L'HOTEL D'ANGLETERRE

CONTEXTE

Au 19 rue du Maréchal Joffre
a Rennes, se trouve I'hétel
d'Angleterre, pour lequel a été

entrepris un gros projet de rénovation :

la création d'un hotel 4 étoiles.

La démolition du batiment existant
n'a laissé en place que les murs
extérieurs de I'édifice.

Le batiment est de type R+4

avec un sous-sol total, les fondations
sont en moellons.

PROBLEMATIQUE

Un SPA était prévu dans ce nouvel
hotel, avec notamment une piscine
dans les sous-sols.

Un décaissement d'une profondeur
de 2 a 4 m a donc été réalisé pour leur
construction.

Le renforcement du terrain sous le
batiment était indispensable.

Il fallait redonner de la cohésion

au sol et limiter les arrivées d'eau
pour assurer une parfaite sécurité
pendant les travaux.

La nature du sol était constituée
d'une grave argileuse jusqu'a 4 m
puis d'une argile schisteuse.

le talus. pour répondre aux
modifications de
descente de charges et
éviter 'éboulement des
sols non cohésifs.
SOLUTION
» URETEK® est intervenu avec
un traitement sous fondation,
en périphérie de I'ouvrage.
» Une excavation a été faite, jusqu'au
niveau des fondations, en laissant L'injection

autour une banquette intérieure de
1 m de large, a hauteur actuelle (voir
schéma).

sous fondation.

» Concernant les injections, un premier
traitement de 75 ml sous fondation a
été réalisé a une profondeur moyenne
de 1,5 m. Puis un second traitement
de 45 ml en injection sur deux niveaux
jusqgu'a 2,5 m de profondeur.

Linéaire :

* 75 ml: injectiona 1,5m
* 45 ml: injectiona 2,5m
Type de sol :

* Graves argileuses : 0,00 a 4,00 m,
PI8,5a 17 MPa, E 20 2 70 MPa

* Argiles schisteuses : Au-dela, E 5
a+de 40 MPa

[ Injection zone test
[ Injectiona 1,5m
[ injection 22,5m

Type de fondation : en moellons

Plan d'injection
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RENFORCER LA
COHESION DU SOL

LES INTERVENANTS

* Entreprise de Gros-ceuvre
SOCIETE NORLIT ENTREPRISES
62200 BOULOGNE SUR MER

* Bureau d'étude
SEF
62220 CARVIN

REFERENCE CHANTIER

(el -

WIMEREUX - 62 / FRANCE

NACARAT

CONTEXTE

Un programme immobilier

de 60 logements était en cours

de construction, a coté de I'école
Jeanne d'Arc, en mitoyenneté du préau
et des salles de classe.

PROBLEMATIQUE

Les vibrations engendrées par le forage
des pieux dans les bancs de grés

ont provoqué des fissures sur le mur
mitoyen et dans le préau. Ce mur

était en moellons et culminait a 7,50 m.
Encastré d'environ 2 m par rapport a

la téte du talus (coté résidence), il ne
possédait pas de fondations. Apres
expertise d'assurance, le préau fut
reconstruit et le mur fut mis en sécurité
avec la réalisation d'un talus de 3,60 m de
hauteur. La construction de la résidence
fut reprise. Cependant il était prévu de
mettre en place un mur de soutenement
au droit du mur en moellons. Ce mur était
nécessaire pour créer un jardin privatif
attribué aux logements du RDC. URETEK®
a donc été contacté pour étudier une
solution de renforcement de talus. Apres
étude, I'objectif était donc d'améliorer la
cohésion du sol en place (court terme :
2T/m? et long terme : 1T/m?).

Type de sol :

* De 0 a-2,50 m environ : Remblai en
TV, angle de frottement interne = 35°,
cohésion =0

* De -2,50 m a -8 m environ : Sable
ocre/beige, 33,5°<angle de frottement
interne<39,2°, 0,1 T/m2<cohésion<0,2
T/m?

* La nappe a été relevée a -4,70 m/haut
de talus

SOLUTION

» Le procédé Deep Injections® a été
mis en place, avec un double
traitement. De maniere préventive,
des injections par point ont été
réalisées sur 3 niveaux, soit sur
une profondeur de 3 m environ, sous
les assises de fondation du mur
mitoyen en moellons pour optimiser
sa stabilité.

» Afin d'améliorer la cohésion
du talus, 51 colonnes d'injection ont
été réalisées sur 4,50 m de hauteur.
Ces colonnes d'injection ont été
implantées sur 3 files placées
en quinconces et suivant un maillage
serré de 60x40 cm dans les terrains
restant en place aprées terrassement.

[71 Injections sous fondation
/ jusqu'a -4,00 m/haut talus
| (3 niveaux -2,30/-2,90/-3,50)

X Colonnes d'injection
- jusqu'a -4,00 m/haut talus

el

Plan d'injection

Avant injection, implantation
des injections et réalisation
des tests pénétrométriques.

La mise en place des tubes d'injection
se fait en fongage par percussion.

Visualisation de la
résine dans le sol.

LES REFRENCES | 56 - 57
— |

LE © URETEK®

Apporter des solutions
techniques innovantes facilitant
les modes opératoires

pour le gros-oeuvre.

Fissure dans le mur en
moellons, mitoyen de la
nouvelle construction.
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Injection de la résine
Deep Injections®.
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La mise en place des tubes
d'injection dans les caves
de I'immeuble.

L'injection
de la résine expansive.

FONDATION

% KREMLIN-BICETRE - 94 / FRANCE

DEEP INJECTIONS IMMEU BLE

Les tests pénétrométriques
sont faits avant et aprés nos

» Réaliser 'intervention dans un site travaux d'injection.

CONFORTEMENT oNTERTE

) Situé le long du fort du Kremlin- occupé par les habitants.
D UN IMMEUBLE Bicetre, un quartlerlclj'llmmgubles, L'étude de sol initiale révélait d'importants
- proprietés de la Société Nationale défauts de portance. Compte tenu
(340 ml de fOndatlonS) Irpmob[l|ere (S.N.L), a fait 'objet de la contrainte au sol de I'immeuble,
d'une rénovation lourde assortie le bureau d'étude géotechnique GEOTEC
d'une requalification tres esthétique. a fixé des objectifs d'amélioration

Les fondations d'un des batiments ont ¢y matiere de consolidation du sol.
éte consolidees par injection de résine.  YRETEK® a défini un plan d'intervention

tres précis. Le maillage et la profondeur
des injections ont été adaptés a la rigidité

PROBLEMATIQUE

LES REFERENCES | 58 - 59

AR
L'ouverture du joint de
dilatation de plusieurs
centimetres due aux

problemes de portance
du batiment.

LE © URETEK®

Les habitants ont
conservé l'acces a leurs
appartements y compris
durant l'intervention.
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Plan sans échelle

des fondations et a la nature du terrain. N . Sonte .
ale 3 i L ature du sol : B o
Paralléle a une colline descendant En cours de travaux, URETEK® a réalisé " . . a .
vers Paris, I'immeuble reposait sur un double autocontrole - * Remblai limono argileux calcaire de o
3 a5 m deremblais argileux qui se sont ifeat ' | 0a3,50/5m TN, Pl 0,22 a 0,59 Mpa, 0
affaiblis avec le temps. Une partie du » Verification au niveau laser, E1,2a6,4 Mpa. <
LES INTERVENANTS batiment présentait ffai t d'une réaction du batiment (d'ordre . - . .
atiment presentait un atfaissemen D At L * Argile verdatre au-dela, Pl >10,6 Mpa Tests pénétrométriques
NN marqué et un basculement se millimétrique) indiquant que B ' ' '
* Maitre d'ouvrage traduisant par 'ouverture d'un joint de la portance du sol était devenue > &3, Mpa.
SNI dilatation vertical. supérieure a la descente de charges.
750].4 PARIS > ESSa|S Comparatlfsr avant et aprés Présence d’eau s Mur de refend traité === Longrine traitée
* Architecte injections de résine, au moyen d'un Profondear ongrines 090m |
TECTUM-ATELIER LEVY SOLUTION pénétrometre dynamique. H g & =] :]e = ] :
92120 MONTROUGE Le maitre d'ouvrage a choisi le De ol . frme v I L S S flec 7 &
* Géotechnicien procédé de stabilisation URETEK® " € plus, udn conbtlro elfexteme a C?n rme el s |« s E : R |G A s ). |2 . ;:‘L .
GEOTEC pour son caractére économique dgttemtg €so JdeCt' S s,?uvept argimetnt 113 B N EE Eo I eI E HE i
78960 VOISIN LE BRETONNEUX et parce qu'il permettait de : depasses, avee des ametiorations ariant s
o , , jusqu'a 460 % et une grande homogénéité 2 — —
* Bureau d'étude structures » Travailler sur les fondations des résultats ° - —1
AXE-IB existantes sans travaux 5 ' P o ; 2 s a2l: [5 ] F glefz] 2z
75018 PARIS complémentaires Apres le passage de [equipe URETEK®, Ik i HHHEE
N S . les immeubles et les abords ont été repris s )8 SE
* Bureau de controle » Respecter un délai d'intervention pour aboutir & un résultat flatteur. ‘ sz
BATIPLUS trés court, Ii.mité aun moils pour Les habitants jouissent désormais =L = - = =
75011 PARIS 342 m linéaires de fondations d'un cadre de vie agréable. Plan d'injection

traités.
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INTERVENTION
SUR UN
CHANTIER EN
CONSTRUCTION

TRAPPES - 78 / FRANCE

BOUYGUES IMMOBILIER

CONTEXTE

Un programme immobilier lancé par
la société Bouygues prévoyait la
construction de deux immeubles avec
66 logements, en plein cceur de Vélizy.
Ces batiments devaient étre édifiés sur
trois étages avec combles et garages
en sous-sol. Comme a I'habitude une
étude de sol G12 a été réalisée, et il

a été noté une anomalie de forage a
environ 6 m de profondeur dans la
partie sable de Lozéere. Le géotechnicien
a donc préconisé dans son rapport
des semelles filantes plutét que des
semelles isolées.

Type de sol :

* Remblai etlimon:0a1,20/3m,Pl=1,5
ab,5bars, E=12a63bars

+ Sable de Lozere grossier a gravillons :
1,20/3a7,/8,50 m, Pl =5 a > 30 bars,
E = 20a 826 bars, au droit de I'anomalie
Rd=1a4 MPa.

* Argile a Meuliéeres : 7/8,50 a

10,50/12 m, Pl =9,5 3 > 30 bars,
E=60a332bars

* Sable de fontainebleau : 10,50/12 m a
<16 m, Pl > 30 bars,
E =356 a 990 bars

Sondage avant
les injections

Tests pénétrométriques

Sondage apres
les injections

LES REFERENCES | 60 - 61

I Traitement sous semelles filantes
B Traitement sous semelles isolées
X Tests pénétrométriques

Plan d'injection
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SOLUTION . . S
L'installation du laser utilisé

tout au long des injections
avec une précision au millimétre.

Les tubes d'injections
sont mis en place avec
un maillage d'1 m.

PROBLEMATIQUE

Quelques problématiques ont
commencé a voir le jour lors

des travaux de terrassement.

Des petites cavités ont été découvertes
et les fouilles ont mis a jour un sol
décomprimé. Suite a ces anomalies,
des tests au pénétrometre et des études
géophysiques ont été effectués.

Les résultats ont confirmé un sol

de faible compacité, sur environ un tiers
de I'ensemble du projet. Les travaux
ont été stoppés immédiatement,

en l'attente de l'intervention d'URETEK®.

Deux traitements spécifiques ont été
mis en place avec le procédé Deep
Injections® :

» Le premier a concerné les semelles
filantes, avec des injections sous
fondations sur 96 ml, puis sur deux
niveaux supplémentaires jusqu'a
une profondeur de 4 m avec
un maillage d'T m.

L'injection de la
résine URETEK®
au sous-sol du

batiment.

Apres notre passage,

les tubes sont sectionnés
et un rebouchage est
effectué. Aucune trace
n'est visible.

LE @ URETEK®

» Le second a été destiné aux
18 semelles isolées, via des injections
sous fondations, puis jusqu'a une
profondeur de 5 m.

Deep Injections®, un procédé
efficace pour compacter et
consolider les sols y compris
lors d'une construction neuve.
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INJECTION
JUSQU'A

11 METRES

DE PROFONDEUR

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
LOGEAL IMMOBILIERE
76190 YVETOT

* Géotechnicien
TECHNOSOL
14650 CARPIQUET

REFERENCE CHANTIER

YVETOT - 76 / FRANCE

IMMEUBLE A YVETOT

CONTEXTE

Situé en Normandie, cet immeuble
a été construit sur des semelles
filantes. Il est divisé en trois cages
d'escaliers indépendantes séparées
par un joint de structure.

Une fuite sur le raccordement

du réseau d'eau potable a provoqué
un effondrement du sol a I'arriere

de la 3¢ cage d'escaliers de I'immeuble
puis un tassement des fondations
proches générant de nombreuses
flssures, une mise en charge

des cloisons de la partie centrale

du batiment ainsi qu'un basculement
de la cage d'escaliers vers l'arriere.

PROBLEMATIQUE

Les études géotechniques ont mis
en évidence des sols hétérogenes
constitués de limons silteux
surmontant des argiles rouges
sableuses a caillouteuses.

Selon les essais de résistance
mécanique, la décompression

des sols sous fondation atteignait
11 m de profondeur a I'aplomb

de la fagade arriere.

SOLUTION

Le procédé Deep Injections® a été

mis en ceuvre a des profondeurs
différentes. Initialement, des tests
pénétrométriques ont été effectués et
ont permis de préciser la profondeur des
sols remaniés sur I'emprise de la cage
d'escalier.

» La partie avant et le pignon ont
été repris en sous ceuvre avec des
injections de résine expansive sous
semelle jusqu'a 5 m de profondeur.

» La fagade arriere hors zone remaniée
en profondeur a été traitée par des
injections sous semelle jusqu'a 7 m
de profondeur.

» La 3™ zone en fagade a nécessité
I'utilisation d'un matériel de forage
lourd permettant une consolidation
des sols traités jusqu'a 11 m de
profondeur.

La réaction de I'ouvrage lors des
injections a été constatée sur I'ensemble
de la cage d'escaliers et les tests de
contréle ont confirmé la consolidation
des sols traités.

Immeuble :

* Structure en béton banché dont la
charge est reprise par les refends.

Fondations :

» Semelles filantes encastrées entre
1,65 m et 1,85 m de profondeur.

Rez-de-chaussée :

* Plancher porté sur un vide sanitaire
de 0,9 m et dallage (hall d’entrée).

Zone traitée : 93 ml

Durée du chantier : 12 jours

La foreuse permettant
la pose d'un tubage
provisoire jusqu'a 1Tm
de profondeur.

L'insertion des tubes
d'injection a l'intérieur
du tubage.

L'injection de la résine
expansive, toujours
effectuée sous contrdle

au niveau laser.

Les fissures de retrait dans
le sol sont assez explicites
de par leur taille, la main
rentre dedans.

LE © URETEK®

Le savoir-faire unique,
permettant des
injections jusqu'a 15
meétres de profondeur.

flasher
ce code

LES REFERENCES | 62 - 63
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410
4.0
4,50
4.0
450
80
530
550
570
580
B0
B30
E.50
B0
L1 I
TAD
TA0

Scedags aprés

Sondags avant
W= |os injoctions las injpciiong

Tests pénétrométriques

‘]‘L}

%

w55 ml, sous semelle + 1 niveau
jusqu'a une profondeur de 4,0 a 50m

mmm 28m|, sous semelle + 4 niveaux
jusqu'a une profondeur de 6,0 a 7,0m

= 6 ml, sous semelle + 9 niveaux
jusqu'a une profondeur de 11a120m

Plan d'injection
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INTERVENTION
SUR UN
MONUMENT
HISTORIQUE

LE @ URETEK®

Une intervention peu invasive,
particulierement adaptée aux
monuments historiques.

REFERENCE CHANTI

ER

SAUTERNES - 33/ FRANCE

EGLISE SAINT PIERRE
ES LIENS

CONTEXTE

Cet édifice classé monument
historique a été construit au XII¢ siecle
puis agrandi d'un clocher carré et d'un
presbytere vers la fin du XVI¢ siecle.

'ouvrage a été édifié en pierres
hourdées au mortier d'une épaisseur
de 50 cm. Nous notons la présence
de tirants métalliques, dans la zone
sinistrée marquant déja un tassement
historique. Dans la zone traitée, le mur
était encastré a 1,80 m de profondeur.

PROBLEMATIQUE

Les désordres se situaient dans
la zone nord-ouest de I'église.

Les tassements géologiques
entrainaient une importante
déformation de la structure.

Des fissures biaises et verticales ont
été observées en raison de
I'affaissement des fondations.

Des circulations d'eau provenant des
évacuations des eaux pluviales étaient
aussi responsables des désordres.
Notons un effet possible de
dessiccation en rapport avec une

ou plusieurs périodes de sécheresse.

Type de sol :

* 0 24 m: Alluvions sableuses faible-

ment graveleuses avec fraction fine /

qd 0,92 12 MPa

* 4 25,5 m: Substratum marneux beige
tendre en téte ensuite / qd générant le

refus

Carottage :
* Entre 1,80 m et 2,30 m dans la zone

sinistrée : Wnat = 10,1% ; passant a
2mm = 97% ; passant a 80um = 8% ;
VBS = 0,24

* Entre 2 m et 3 m: Wnat = 21,7% ; passant

a2mm =99% ; passant a 80y = 42% ;
VBS = 1,07

SOLUTION

» La solution Deep Injections® a été
appliquée avec un traitement
de 11 ml sous fondation sur I'angle
nord-ouest.
Les injections ont été faites jusqu'a
une profondeur de 5 m (injections
en bhiseau sous forme de redans).

» Un mouvement de 3a 4 mm a été
mesuré sur les capteurs lors des
phases d'injections. L'opération
menée par URETEK® a été un succes.

0123456789111 3
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LES INTERVENANTS
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* Entreprise générale
= | Donneur d'ordre
| ‘ 1]

40240 ESTIGARDE
T
I

So—-~masom

* Architecte
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
33210 SAUTERNES
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33610 CANEJAN
* Géotechnicien

AQUITERRA I.S.E.

33700 MERIGNAC

N Sondage avant
les injections

Sondage
apres
les injections

VAISSEAU CENTRAL

Tests pénétrométriques En jaune la zone sinistrée

Forage de 122 18 mm,
traversant les fondations,
réalisé en fonction des
niveaux d'injections et du
maillage déterminé.

Les injections de résine
expansive effectuées
sous controle laser

Deuxieme type de controle : le pénétrometre
dynamique (DPT-30 portable) permettant de
vérifier I'amélioration des caractéristiques
mécaniques du sol, pendant et apres injection.

permanent.

Vue d'ensemble
de I'église.

Désordres et fissures
sur le coté nord-ouest.

* Maitre d'ceuvre Bureau d'étude s
ID BATIMENT E
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FLOOR LIFT

INTERVENTION
DOUBLE :
FONDATION

ET DALLAGE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
VILLE DE PUYLOUBIER
13114 PUYLOUBIER

* Géotechnicien
FONDASOL
13676 AUBAGNE

REFERENCE CHANTIER

PUYLOUBIER - 13 / FRANCE

EGLISE SAINT PONS

CONTEXTE

L'église Saint Pons a été batie

au XIXe siecle.

Suite a de premiers désordres,

le choeur a fait I'objet, en 2001,

de travaux de confortement par puits
béton. Depuis, des fissures

sont apparues sur le reste de I'église
et se sont aggravées ces dernieres
années. Les fissures traduisaient
nettement plusieurs tassements
différentiels au niveau des fondations
et de I'assise du dallage.

PROBLEMATIQUE

Les mouvements de fondations
observés étaient dus a de multiples
causes :

- faible encastrement
des soubassement en pierres,
- portance localement insuffisante,
- dessiccation des argiles,
- modification des abords de I'église.

URETEK® a donc proposé une solution
permettant de répondre a cette
problématique.

SOLUTION

Double intervention utilisant
deux procédés : Deep Injections®
pour les fondations et Floor Lift®
pour le dallage.

» Pour les fondations, les profondeurs
de traitement ont varié de 3a 4 m
avec 2 a 4 niveaux d'injection.

» En ce qui concerne le dallage,
la profondeur de traitement a varié
de1a150men2a 3 niveaux
d'injection.

Lors de chaque intervention, URETEK®

met en place divers controles pour

vérifier I'action des injections.
Dans le cas présentily aeu des:

» Contréles pendant les injections :
pour suivre la réaction de I'ouvrage
de 1 a2 mm surl'ensemble des murs
traités.

» ContrOles de portance : les essais
apres injection ont confirmé les nettes
améliorations de portance.

Année construction : XIX: siecle
Type de sol :

* Argile, Remblais anciens jusqu'a 0,50
a 0,80 m de profondeur,

* Argile raide jusqu'a 3,2 a 3,8 m de
profondeur, Ip=122a17; VBS de 1,4
a5,Plde1a26MPa,E>20MPa

* Marne +/- sableuse, Pl > 2 a > 4 MPa,
E > 40 MPa

Linéaires de fondations traités :
*« 90 ml

Surface de dallage traitée : 80 m?

Profondeur de traitement :
» 2a3,5m sous fondations et 1 a 1,50 m
sous dallage

Durée du chantier : 10 jours

Une des fissures
extérieures, traduisant
I'important mouvement
des fondations.

Pour le traitement

du dallage, les tubes
d'injection sont placés
dans les joints du
carrelage afin de
minimiser les travaux
de reprise.

Les controles laser,
en continu pendant
I'injection de résine.

Les fissurations intérieures
indiguent I'importance
des dégats.

LE © URETEK®

Une intervention peu
invasive dans un lieu

de recueillement.

Des délais de réalisation
trés courts.

LES REFERENCES | 66 - 67
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0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
130
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10 Sondage

3,20 aprées

3,30 | les injections
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40 |
4,50

Sondage avant
les injections

<

Tests pénétrométriques

VTR Tl iRl Lot
T Y riﬁbl\hﬁl

PLESATELE

Plan d'injection
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POINTE DE LA
DOUANE
A VENISE

LE © URETEK®

La technique URETEK®
est peu invasive et permet
d'intervenir dans des lieux

avec une accessibilité réduite.

REFERENCE CHANTIER

ITALIE

POINTE DE LA DOUANE

CONTEXTE

Construite au XVII¢ siécle, la ™ Pointe
de la Douane ~est I'un des symboles
de la Cité des Doges.

Avec sa forme triangulaire unique, elle
sépare le Grand Canal du Canal de la
Giudecca.

PROBLEMATIQUE

Au mois de mai 2003, lors de la
réfection des rives sur le Grand Canal,
des affaissements sont apparus au
niveau du batiment comme au niveau
des quais. Ces mouvements étaient si
importants que d'anciennes fissures
sont réapparues et de nouvelles se sont
créées.

SOLUTION

» Nous avons appliqué la technologie
Deep Injections® dans le sol de
fondation et dans les terrains d'assise
du batiment. Ceux supportant le
pavage du quai ont été consolidés par
des injections de résine expansive
Geoplus® mises en oeuvre suivant le
procédé breveté Deep Injections®.

» Sans interférer sur la structure, ces
injections ont permis de retrouver la
portance des sols perdue lors des
travaux de réfection des rives.

Reconnaissances préalables :

Les fondations sont constituées d'un
soubassement magonné en pierres

et en briques, reposant directement
sur le sol. Les différentes études
géotechniques (comprenant tests

SPT, CPTU et analyses en laboratoire)
ont permis de définir la succession
lithologique présente au niveau du quai
jusqu'a une profondeur de 30 m. Les

mesures altimétriques, effectuées avant

I'intervention ont fait apparaitre une
brusque aggravation des affaissements
entre deux lectures successives.

Lintervention s'est déroulée en deux
phases :

> 1¢¢ phase — Compactage superficiel :
injections en sous-oeuvre des
fondations dans le but d'améliorer les
caractéristiques géomeécaniques du
sol et de remplir les vides présents a
I'interface sol-fondation.

» 2¢ phase — Consolidation en profondeur :

0 10 20 30 40 50

8 glg Nombre de coups / 10 cm LES REFERENCES | 68 - 69
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B Traitement en colonnes ©)

Quatre niveaux d'injection Six niveaux d'injection

[ Cing niveaux d'injection B scpt niveaux dinjection

Tests pénétrométriques

Plan d'injection

-

R

v

Injection de résine URETEK Geoplus®
au niveau du quai du Grand Canal.

Carottage de reconnaissance
descendu jusqu'a 30 m de
profondeur.

Phase de percement préalable
alamise en place des tubes
d'injection - ici a I'intérieur du
batiment.

injections de résine jusqu'au toit de la
couche résistante (sable), soit jusqu'a
une profondeur de 7. m.

Les terrains ont ainsi été améliorés
jusqu'a 8,50 m de profondeur. Les
modalités d'injection ont, quant a elles,
été adaptées en fonction des contraintes
particulieres du site telles que les
poussées des terres au niveau des quais
par exemple.

Photos de carottes prélevées
a différentes profondeur.
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INJECTION SOUS
UNE CHAPELLE
DU XVIe SIECLE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
DRAC DE BRETAGNE
35044 RENNES

* Maitres d'ceuvre :
MME SUZANNE DE PONTHAUD
M.JEAN-FRANCOIS LAGNEAU
75006 PARIS

* Entreprise générale :
QUELIN
92500 RUEIL-MALMAISON

* Géotechnicien :
GINGER CEBTP
56890 PLESCOP

* Vérificateur
M. PIERRE SABOUREAU
37100 TOURS

MAGONNERIE

WALLS RESTORING

PLUMELIAU - 56 / FRANCE

CHAPELLE SAINT NICODEME

CONTEXTE

Située dans le canton de Baud,

la Chapelle Saint Nicodeme

est considérée comme I'un des plus
beaux batiments de toute la Bretagne
et fait partie d'un territoire riche

en témoignages archéologiques.

LLes premiéres pierres de ce joyau

architectural furent posées vers 1520,

mais sa construction par l'architecte
J. Le Layec a duré jusqu'en 1539.
Les fondations de la chapelle sont
ancrées a 3 m de profondeur. Il est
a noter une présence importante
d'eau due a une nappe phréatique
vers 1,40 m de profondeur.

Ces circulations d'eau ont
endommagé gravement les joints
de la magonnerie enterrée. Le sol
est principalement composé

de micaschistes altérés et fissurés.

PROBLEMATIQUE

Des témoignages remontant a 1914
font état de fissures dans le clocher
dues a des problémes de fondations.
Un sondage géotechnique réalisé en
1926 révele la présence d'un sol a
faible résistance.

Les habitants découvrirent en 1972

que la chapelle penchait vers le coté sud.

SOLUTION

» Malgré les soins dont le batiment
a fait I'objet durant le siecle dernier,
tous les travaux réalisés jusqu'a ce
jour n'ont pas résolu les problemes
constatés. Des injections de ciment
avaient été réalisées et s'étaient
révélées inefficaces. 'urgence
de la situation a rendu indispensable
des travaux de consolidation,
a la fois du sol sur lequel reposent
les fondations et des fondations
elles-mémes.
Le recours a 2 procédés URETEK®
a été nécessaire

» 1¢ procédé : Walls Restoring® pour les
injections visant a combler les vides
dans les jointures entre les blocs de
pierre par la remise en état du liant
endommagé ou manquant.

» 2¢ procédé : Deep Injections® pour
I'intervention de compactage du sol
des fondations.

Nature du sol :

* Remblai:0a1m

* Micaschistes altérés: 1 a6 m,
E=2 MPa a partir de 2,60 m
puis E supérieur a 10 MPa a partir
de 3,40 m.

Année de construction : 1539

Zone de traitement : 52 ml

* Traitement de 52 ml, sous mur
en pierre + 1 niveau jusqu’'a une
profondeur de 1 m en moyenne sous
les fondations.

* Traitement de 52 ml, résine Walls
Restoring® IDRO CP 200 par injection
dans les moellons.

LES REFERENCES | 70 - 71

Percement des trous
pour le passage des tubes
d'injection.

Les fissures présentes
sur I'édifice montrent
clairement les pathologies
de basculement.

LE © URETEK®

La possibilité d'intervenir
dans un sol totalement
saturé en eau.

Introduction
des tubes d'injection.

Tubes d'injection
en attente.

Plan d'injection
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D = 7one de traitement
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Tests pénétrométriques Plan d'injection
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+ de 0 2 6,10/6,80 m de profondeur :
Remblais et alluvions modernes

+ de 6,10/6,80 a 7,90/10,80 m de

INTERVENTION CONTEXTE profondeur : Alluvions anciennes, . | . o - = A o
- «

Le Muséum d'histoire naturelle de (> Vitesse d’avancement Va de 50 2

PARIS - 75 / FRANCE

EN M I LI EU Paris, hébergé a I'intérieur d'une 250 m/h)
. structure du XVIII¢ siecle, contient des ! , .
OCCUPE collections comptant environ deux * Niveau d'eau relevé vers 6 m

millions et demi de pieces sur 3000 m? * Sol décomprimé (de -4 a -6 m)

de salles d'exposition. « Fondation en meuliére descendue a

1,50 m de profondeur.

- ' * Origine du sinistre : canalisation non
PROBLEMATIQUE .
n connue rencontrée a 0,60/0,70 m de
profondeur.

La Galerie de paléontologie,
une structure de presque 100 m
de longueur, a présenté des premiers

signes d'affaissement dés I'entre-deux- . . .
guerres. Le phénomene s'est accentué il | i bes diniecti hase diiniecti

our aboutir a I'apparition de fissures . ) _ Surveillance laser en milieu Tubes d'injection Phase d'injection
gllant de 10420 ?ﬁm d'ouverture. ” ‘We Phase Compactage superﬂmel : occupé : les visites n'ont pas en attente. de la résine expansive.

|nJect|ops sous les fondations dans 6té interrompues pendant

La Direction du Patrimoine du Muséum le but d'améliorer les caractéristiques les travaux.
décida, de confier au CEBTP (Centre géomeécaniques du sol et de remplir
Expérimental de Recherches et les vides les plus importants présents
d'Etudes du Batiment et des Travaux entre les fondations et le sol. _
Publics) I'enquéte sur les causes de » 2¢ Phase - Consolidation en Les pathologies Etaiement par les

ce phénomene faisant apparaitre un
relachement et une perte de portance
générale du sol.

charpentiers de Paris
pour maintenir I'acces
au public.

profondeur : injections effectuees quine trompent pas :
sur 4 niveaux de profondeur sous le des fissures de 10 a 20 mm
niveau des fondations. Nous avons d'ouverture.
traité 55 ml de fondations. Toute

LE © URETEK® ' l'opération, y compris le controle et

: SOLUTION les tests pénétrométriques, a pris
Le musée est resté accessible La technologie URETEK Deep Injections®, seulement 7 jours ouvrables.
au public pendant les travaux. a été utilisée. L'intervention s'est déroulée

en deux phases :
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INJECTION SOUS
UNE FONTAINE
DU XIXe SIECLE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ceuvre
M. Bruno JOUVE
84000 AVIGNON

* Bureau d'études
BET APPY
84000 AVIGNON

 Bureau d'études structures
BET STRUCTURES
75009 PARIS

* Bureau d'études spécialisé
BET FONTAINERIE / EFFETS D'EAU
44123 VERTOU

* Entreprise mandataire
DELUERMOZ
69003 LYON

REFERENCE CHANTIER

LYON - 69 / FRANCE

PLACE DES JACOBINS

CONTEXTE

La place des Jacobins est I'une des
plus anciennes de la ville.

Régulierement encombrée par le trafic
et le stationnement, cet espace n'est
pas vraiment accueillant.

D'autre part, cette fontaine datant
de 1886 s'est fortement détériorée.
Un grand projet de réhabilitation

a été lancé sur concours.

PROBLEMATIQUE

L'ouvrage présentait de nombreux
points sinistrés.

Les bassins n'étaient plus étanches et
nécessitaient une alimentation en eau
permanente.

Les fuites d'eau occasionnaient

des désordres sur la fontaine avec
fissuration des bassins et dégradation
du local technique situé au centre

de la fontaine.

Au fil du temps, I'ouvrage a donc subi
des tassements, dus a l'infiltration
d'eau et ala présence d'un sol a
dominante limoneuse jusqu'a 5,50 m
de profondeur.

Une rénovation des statues au centre de
la fontaine était aussi nécessaire. Avec
le temps, le lessivage du sol

avait entrainé un défaut de portance

du sol de fondation des bassins.

SOLUTION

» La solution Deep Injections®
a été mise en place, sur une zone
de 320 m2.

» Le démontage des bassins a dd
étre réalisé, puis un radier de 40 cm
d'épaisseur a été coulé en phase
finale.

» L'injection en colonne a été choisie
pour ce type d'ouvrage jusqu'a une
profondeur de 5 m environ.

Les injections ont été exécutées
en colonnes du bas vers le haut par
vérinage des cannes d'injection.

> Les tests pénétrométriques effectués
avant et apres injections ont mis
en évidence I'effet des injections,
avec une ameélioration notable des
caractéristiques mécaniques du
sol injecté. Le complexe sol injecté
en résine URETEK® a ainsi retrouvé
un état de compacité suffisant,
permettant ainsi a la fontaine rénovée
de s'asseoir sur une base solide.

Type de sol :

* 1,50 a2 m: remblai limoneux / qd =
3a8Mpa

* 2 a4 m: sable limoneux et graveleux
/qd=1,5Mpamoyen/Pl=0,7 a
1,18 Mpa/E =79 a 21,5 Mpa

* 4 2 6 métres : limon avec niveaux
graveleux/qd =1,5a 10 Mpa, Pl =
0,41 20,59 Mpa, E=3,429,0 Mpa

+ Jusqu'a 15 metres : graviers sableux
/Pl>2,14 Mpa, E > 34,8 Mpa

* Niveaux compressibles entre 1,50 m
et 3,50 m, qd quasi nuls

Superficie : 320 m?

LES REFERENCES | 74-75

— ]
- Zones d'injections Q

Plan d'injection (coupe transversale)

Injection en colonne :
la résine est injectée
en méme temps que
I'extraction du tube.

qd (Mpa)
Résistance dynamique
de pointe

0 1 2 3 4 5

couckeEn | 010 1]
GRAVE I
CiMenT | 030

050

Jif
ii
"|||||"l‘“I\II\III\II\III\m"""ml"mm"m IIII\IIII||”"|"H

Les tubes d'injection = il
placés selon une maille “H”HHHH“
[
(LI
i

de Tm?

: REFUS

Tests pénétrométriques

Une des nombreuses
fissures des bassins
vidant I'eau contenue
en une nuit.

LE @ URETEK®

. . ZONE 1
Une intervention 0
chirurgicale rapide
effectuée en 5 jours. Zones d'injections
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LE GRAND PALAIS
DES CHAMPS
ELYSEES

LE @ URETEK®

Une technique de reprise en
SOUS ceuvre peu invasive,
parfaitement adaptée aux
batiments historiques.

REFERENCE CHANTIER
N

PARIS - 75 / FRANCE

GRAND PALAIS

CONTEXTE

Le Grand Palais est un lieu de
manifestations incontournables qui
attire chague année un trés large public.

Afin d'ouvrir de nouveaux espaces

et d'améliorer I'accueil des visiteurs,
des travaux de modernisation et
d'aménagement ont été programmeés
entre 2008 et 2011 auxquels URETEK® a
participé.

PROBLEMATIQUE

Ces travaux de modernisation ont
notamment permis une mise

en conformité des lieux avec
I'aménagement de rampes d'acces et
d'ascenseurs, pour la circulation des
personnes a mobilité réduite.

Les études de sols préalablement
réalisées ont mis en évidence, sur une
profondeur de I'ordre de trois metres,
une faiblesse des caractéristiques
mécaniques des sols d'assises destinés
a recevoir ces ouvrages.

Dans ce contexte, plusieurs options
s'offraient a la maitrise d'ceuvre dirigée
par Alain Charles PERROT, Architecte en
Chef des Monuments Historiques.

Type de sol :

* remblais sablo-gravelo-argileux avec
une portance moyenne

SOLUTION

» D'emblée la solution du renforcement
des sols par le procédé breveté
URETEK Deep Injections® s'est
imposée. Les performances
techniques, la souplesse et la rapidité
de mise en ceuvre du procédé
répondaient parfaitement aux objectifs
de résultats imposés ainsi qu'aux
délais tres serrés accordés par le
planning.

» Apres la réalisation d'un plot d'essai,
le maillage de 2 m x 2 m a été retenu
sur 3 niveaux d'injection. Ces dernieres
ont été realisées sous monitoring laser.
Les améliorations des caractéristiques
mécaniques du sol ont été validées par
des essais au pénétrometre.
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Plan d'injection

Injection réalisée au pied

du batiment.

Camion atelier URETEK®
devant le Grand Palais.

Injection de la résine
expansive URETEK® depuis
le sous sol du grand Palais.

Les tubes d'injections
en attente.

LES REFERENCES | 76- 77

LES INTERVENANTS

* Entreprise principale
ENTREPRISE CAPRON
91371 VERRIERE LE BUISSON

* Maitre d'ceuvre
M. Alain-Charles PERRET
75009 PARIS

* Bureau d'études géotechniques
GINGER CEBTP
78990 ELANCOURT

v

Pendant les injections,
plusieurs niveaux laser sont
placés en surface afin de
contréler le mouvement du
batiment.
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d'intervention URETEK®.
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Arrivée du tunnelier dans

W

|e DUIt R‘I 9 DEEP INJECTIONS
LE @ URETEK®

Les tubes sont préts NN )

pour I'injection en colonne. La résine expansive
URETEK® polymérise

dans I'eau et permet
d'intervenir en zone
humide ou innondée.

La résine a permis
I'étanchéite entre la «
réservation du bloc
béton et le tuyau
d'arrivée dans le puits.

A

25

LA WANTZENAU - 67 / FRANCE

-~

DEEP INJECTIONS CANAI—ISATIO N S

8| it

Paroi du puits : mur en béton armé cilltré @ 5,00 m épaisseur 0,45 m

IRy R 0 0 O A O
i S
CONTEXTE SOLUTION ' ) ‘
s PR ) Vue d’ensemble d'un
La société Lanxess, située a La URETEK® a proposé une des puits, la hauteur 8 SN
DES FUITES Wantzenau avait pour projet de se imperméabilisation de 36 m? de sol est impressionnante. &
raccorder directement a la station obtenue par I'expansion de la résine
EN COURS d'épuration de Strasbourg. Pour dans le sol avec la réalisation ||
ce faire, une canalisation devait de plusieurs points d'injection
DE CHANTIER étre posée et passer sous la riviére en colonne jusqu'a 6 metres
Steingiesen. Deux puits d'un diamétre de profondeur localisés de part et
de 5 m ont été creusés jusqu'a 6m d'autre du tuyau en béton. ! N
. Terrain naturel gravier roulé 0/30
de profondeur permettant la mise en
ceuvre d'un tunnelier chargé de mettre
en place une Canalisation primaire Niveau de la nappe Niveau de I'eau dans
constituée de tuyaux en béton armé phréatique le puits

centrifugé de 1,10 m de diametre.
Le fil d'eau de la canalisation se situait

a environ 5 m de profondeur par Superficie traitée : 36 m* de sol

rapport au terrain naturel.
P Type de sol : sables et graviers de

i i i Sol : Gravier roulé alluvi
la plaine alluviale du Rhin. ol Grvir roulalfiogs

6,00

PROBLEMATIQUE

Malgré une installation de pompage
de 600 m3/heure, la vidange des
puits s'est avérée impossible.
['espace entre le tuyau centrifugé et
la paroi du puits laissait passer trop
d'eau.

-
T T T

Venues d’eau &
colmater

G

* Entreprise générale donneur
d'ordre
SOTRAVEST SAS
67110 OBERBRONN

v Gros béton
Bouchon de havage

Plan d'injection
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DEEP INJECTIONS TRANS EN PROVENCE

VAR - 83 /FRANCE

* Sol traité : remblais et formations
tres décomprimées (remplissage

TRAITEMENT D'UN  covmexe e

Suite aux violents orages de juin * Linéaire traité : 26 ml sous une

EFFONDREM ENT 2010 dans la région varoise, semelle de 2 m de largeur

des effondrements se sont produits « Profondeur de traitement: 8 a 10m

SOUS UNE 2X2 sous un mur de soutenement par rapport au niveau de la route

de la RD 1555 (Barreau de liaison

VOIES 2 x 2 voies entre I'A8 et Draguignan). * Quantité de résine injectée :
3,5 tonnes
+ Controle : injections jusqu'a réaction
PROBLEMATIQUE de I'ouvrage
Les études de sol ont permis * Durée de l'intervention URETEK® :

de démontrer I'existence de terrains 8 jours
tres décomprimés, jusqu'a plus
de 20 m de profondeur.

Plusieurs solutions ont été SOLUTION
envisagées pour la réparation

de ce troncon de route - Comblement et blocage de la cavité

par du béton allégé en sous-face

WTEET D
it L,q'.a-.us
s LA CHALSSE
AE5 S **
L

7

| R
LEGE

r'd

|
W
LA

—1 Huh I SoUTEVEMENT
s ARFE

TRAME SLCF

E0T  eoahER g

B FTAT

b CHETRADE

RO oG

| | urectien WEIUE
| e

Principe de confortement du mur de souténement

Affaissement de la route,
suite aux orages consécutifs.

» Réalisation d'une dalle portée : de la semelle du mur puis injections
colt excessif et interruption de résine dans une tranche de terrain
de la circulation obligatoire. de 5a 7 m d'épaisseur sous le béton

allégé.

» Injections de ciment : co(t . ,

. . R Les travaux se sont déroulés
important et tres aléatoire. _
en 3 phases :
URETEK® France en concertation . L
LE 0 URETEK® avec un géotechnicien a proposé » Traitement des extrémités du trongon
au Conseil Général du Var une par injection de resine,
Une sécurisation de la route ZOlUT'Q? ‘alternat]!v_et permtelttant . » Comblement de la cavité visible
N . e maitriser parfaitement les colts ar un béton allégé,
avant la période estivale. ot les délais. P 9
Un prix forfaitaire. » Injections en profondeur de la zone

La cavité avant
la réalisation
du coffrage.

centrale.

v

Les tubes en attente d'injection.
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LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
DEPARTEMENT DU VAR

* Maitre d'ceuvre
CONSEIL GENERAL DU VAR
83076 TOULON

» Géotechnicien
(mission G5 et G4)
ETUDES ET RECHERCHES
GEOTECHNIQUES
83500 LA SEYNE SUR MER
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Injection de la résine,
a8/10 m de profondeur.

Le coffrage
permettant le
remplissage
avec du béton
allégé.

un mouvement
du mur de
souténement.

Fissure marquant -_
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INTERVENTION
POUR SUPPORTER
93,3 KN/m?

DE PRESSION

LE @ URETEK®

La méthode Deep
Injections® est
applicable sur des
radiers de grandes
surfaces assis sur
des terrains ayant
des caractéristiques
géotechniques
défavorables.

'REFERENCE CHANTIER

LA SPEZIA - ITALIE

STATION D'EPURATION

CONTEXTE

Construite dans les années 80,

cette station d'épuration comprend
trois digesteurs anaérobies cylindriques
en béton armé, de 15 m de diameétre,
et deux cuves de sédimentation de

27 m de diametre. Les cuves de ces
digesteurs reposent sur trois radiers,
en forme de céne renversé (H = 2,30 m),
réalisés en béton armé, de 40 cm
d'épaisseur. A vide, leur charge génére
sur le sol une pression de 33,0 kN/m?2,
qui atteint 93,3 kN/m2 a pleine charge.

PROBLEMATIQUE

Au cours de leur utilisation, les
cuves de sédimentation ont présenté
un affaissement lié a une érosion

du terrain causée par des fuites au
niveau des bassins. Concernant

les digesteurs, un fonctionnement

a pleine charge aurait causé
I'affaissement des radiers.

SOLUTION

» La solution Deep Injections®
a été mise en ceuvre afin de
consolider e sol en augmentant
sa capacité portante tout en
éliminant les vides.

» En effet les forages effectués ont fait
apparaitre la présence de vides, d'une
hauteur moyenne d'environ 5 cm,
pour un volume total d'environ 25 m?.
Ces vides étaient situés sous
les radiers, en partie centrale
de chacune des cuves. Plus en
profondeur, notons la présence
d'une couche de remblai constituée
essentiellement de blocs rocheux
de dimensions importantes. Les
caractéristiques géotechniques de
cette couche étaient défavorables
jusqu'a une profondeur de 7,50 m.

La consolidation du sol a été réalisée
avec des injections dites « en colonnes »
a partir du point le plus profond. Toute
l'opération s'est faite sous contréle
permanent avec un niveau laser.

En rééquilibrant les caractéristiques
géotechniques du terrain nous avons
obtenu des soulevements localisés

de la structure et, dans le cas des cuves
de sédimentation, une récupération
partielle de I'affaissement différentiel
existant.

Le camion atelier
d'URETEK®.

Le maillage

des tubes d'injection
traversant 40 cm

de béton armé.

La mise en place

de l'extracteur de tube
permettant de retirer le
tube lors de I'injection.

Injection de la résine
expansive Geoplus®.

Diametre digesteur: 15 m
Diametre bassin : 27 m

Hauteur: 2,30 m
Epaisseur des radiers : 40 cm
Pression a vide : 33,0 kN/m?

Pression en charge :
93,3 kN/m?

Nature du sol : remblai de
blocs rocheux

Durée des travaux : 15 jours

LES REFERENCES | 82 - 83

0,10
0,30
0,50
0,70
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1,10

PROFONDEUR - métres

1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
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2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90

Nombre de coups/10 cm

1l AVANT
@ APRES

Tests pénétrométriques

INTERVENTION SUR LES DIGESTEURS : PLAN

CUVE DE SEDIMENTATION SDF3
ZONE D'INTERVENTION p

Reconnaissances sur la
profondeur des fondations

TR
QI

Plans d'injection
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LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
CONSEIL GENERAL DU PAS DE
CALAIS
MAISON DU DEPARTEMENT
INFRASTRUCTURE DU TERNOIS
62810 AVESNES LE COMTE

* Bureaux d'études
SEF, 62211 CARVIN
GINGER CEBTP, 62400 BETHUNE
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Plan de situation
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DEEP INJECTIONS RD 339

AVESNES LE COMTE - 62 / FRANCE

Superficie : 102 m?
Nature du sol :

= CONTEXTE D 0’00 P _1’00 A - st t
REMONTEE ) . deechau:sée environ : structure

En septembre 2011, les propriétaires

DE FONTIS d'une maison située le long de la * De -1,00 m a -3,00 m environ : Limon
RD 339 a Avesnes le Comte, ont vu de recouvrement, qd : 3a 7 MPa
SOUS VOIRIE : un murAde Ieurpave s'écrouler, fgnsant * De -3,00 m a -13,00 m environ : Craie
apparaitre un vide sous le trottoir. blanche, altérée en téte, contenant
INJ ECTION Par sécurité, les occupants de la maison des horizons trés mou entre 6 et 11 m
A -I -I METRES ont été évacués, la maison a été étayée de profondeur. qd : 2 a2 3 MPa.
et une circulation alternée a été mise + Pas de vide franc.

DE PROFONDEUR en place. Durée : 2 semaines

PROBLEMATIQUE

Les études géotechniques ont mis ' . . . .

en évidence la présence de terrains permettant de s'affranchir S , .

trés décomprimés entre 6 et 11 m des emprises de réseaux. Chaque Réalisation des 25 forages L'assemblage des cannes Forages réalisés

de profondeur 2 la fois sous la maison, forage fut ensuite équipé de 11 cannes jusqu'a 10 m de profondeur. d'injection a été réalisé suivant un maillage
sous le trottoir et sous la chaussée. d'injection pour injecter notre résine d'hreci.emem surle ?;eC'S e eng!pgs Ses
Ce phénomeéne est lié & la remontée expansive a des profondeurs chantier cannes cnection.
d'une cloche de fontis depuis predéfinies.

une ancienne carriére de craie.

» Au total, 7,5 tonnes de résine

expansive ont été .injectées sur La maison a été étayée Les cannes d'injections
une surface d'environ 102 m? pour une sécurité spéciales pour les grandes
SOLUTION » Linjection s'est faite sous contréle maximale. profondeurs.
» Afin de répondre a cette avec des niveaux laser placés sur le
LE @ URETEK® problématique délicate, URETEK® trottoir et la route.
?)r%:‘gaziiru\?i;rlaelfrrgsgég g;aerg)de Avant la ré-ouverture de la chaussée a la
Une solution parfaite pour les i Drg circulation, des tests pénetrometriques
p p Injections®. Préalablement, 25 forages de controles ont été réalises.

routes et voiries. ont été réalisés jusqu'a 10 m de
profondeur suivant un maillage précis
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CONSOLIDATION
D'UN REMBLAI
FERROVIAIRE

REFERENCE CHANTIER

] L& Ao §  URETEK® aux USA

g .- . -
h-i.. Visionnez la vidéo

o d'un autre chantier
" 5 ferroviaire réalisé par

‘ .

RIJEKA — CROATIE

CHEMIN DE FER

CONTEXTE

Un remblai de chemin de fer,
constitué d'un amoncellement

de pierre, a été construit il y a environ
150 ans sur une pente orientée
nord-sud. D'une hauteur de 13 m

(au droit de la voie), ce remblai

se situe en lieu et place d'un ancien
fossé. D'une longueur d'environ 30 m,
il sert d'appui non seulement a la voie
ferrée mais aussi a 2 routes (une sur
le coté nord de la voie ferrée et une
autre coté sud).

PROBLEMATIQUE

Afin de mettre en place un gazoduc
a travers le remblai, un tunnel

de 65 cm de diamétre a été exécuté
par forage sous-terrain, a l'aide

de la technologie HDD (Horizontal
Directional Drilling). Pendant
I'insertion de la canalisation,

un glissement a été observé sous

le chemin de fer provoquant

le blocage de tout I'équipement.
['état de contrainte dans le remblai

a entrainé, localement, d'importantes
déformations se traduisant par un
tassement continu de I'ordre de

5 cm/semaine. Celui-ci a dd étre
fréquemment compensé avec de

nouveaux apports de pierre.

Le remblai a été édifié avec des
matériaux pierreux plus ou moins
uniformes (taille : 5a 20 cm).

Cette structure est caractérisée par
une importante portion de vides.

La cause des désordres est ici imputable
au manque de rigidité du remblai qui par
phénomeéne de convergence (au niveau
du front de taille du tunnel) a vu sa
stabilité se détériorer rapidement.

SOLUTION

La technologie brevetée URETEK

Deep Injections® a été choisie

pour sa capacité a réduire la quantité et
les dimensions des vides présents entre
les éléments constituant le remblai tout
en augmentant sa rigidité. Ce procédé
consiste a injecter de la résine Geoplus®
a expansion tres rapide et a forte
pression de gonflement. Grace a une
analyse 3D aux éléments finis, les zones
les plus sollicitées par 'excavation ont
été identifiées afin de concentrer I'action
de l'intervention URETEK®. Ceci a permis
de rapidement stabiliser une situation
initialement préoccupante et d'éviter
I'apparition de nouveaux tassements.
L'intervention d'URETEK® a ainsi permis
de finaliser la mise en place du gazoduc.

Zone traitée : 65 ml
Type de sol :

* remblai en pierres homogénes
aux dimensions de 5-20 cm sans
matériaux fins.

Durée : 15 jours

La ligne de chemin de fer
construite sur un
remblai.

Les percements
d'environ 1710 mm
sont effectués avec
une machine spéciale.

L'injection de la résine
expansive dans le
remblai, sous le ballast.

LES REFERENCES | 86 - 87
— |
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Afin d'analyser le volume du sol le plus

influencé par le pergage pour la pose de
la tuyauterie, une analyse FEM 3D a été
effectuée.

LE © URETEK®

Le trafic ferroviaire a pu étre maintenu
avec une vitesse des convois limitée
a20 km/h.

SECTION REPRESENTATIVE
DES POINTS D'INJECTION

Plan d'injection "

=]

Hiveau da s ligna leminaaire
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UN ENTREPOT
INFILTRE

LE @ URETEK®

Une intervention rapide
sans interrompre I'activité

commerciale de I'entreprise.

REFERENCE CHANTIER

FLEURY-MEROGIS - 91 / FRANCE

BOVIS TRANSPORTS

CONTEXTE

Cet entrep6t dans la zone des Ciroliers
de Fleury Mérogis est construit sur

un systeme de fondations en puits
carrés et rectangulaires avec longrines,
avec un encastrement compris entre
1,12 et 1,20 m. 16 puits ont été traités
pour cet entrepot.

PROBLEMATIQUE

Les désordres se sont manifestés

par de nombreuses fissures dues

a des tassements différentiels des
fondations émanant vraisemblablement
d'infiltrations d'eaux pluviales mal
collectées. Les pathologies étaient
visibles sur le pignon droit et la fagade
arriere ainsi que sur une partie

du pignon gauche.

Le dallage présentait également
diverses fissures.

Le sol constitué d'argile sableuse,
partait du marron en surface jusqu'a
80 cm pour ensuite passer au marron
beige jusqu'a 5 m. Notons une argile
marneuse beige-vert a blocs entre
5et6,30m.

Type de sol :

* Argile sableuse marron : 0,00 a 0,80 m,

qd=2,26 2571 MPa

* Argile sableuse marron-beige :
0,802a5,00/6,30m/Ip=18,75/qd
2,322 10,53 MPa

* Argile marneuse beige-vert a blocs :
5,00/6,30 a > 12, qd = 14,38
a 55,23 MPa

SOLUTION

» La solution Deep Injections® a été
appliquée directement sous
les 16 puits, puis a deux niveaux en
dessous jusqu'a une profondeur
de 3 m. Cing jours ont été nécessaires
a l'intervention d'URETEK® pour
stabiliser ce batiment.

SO —~Da35o0-

ICMOZOMOAT

001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3

s
VTR Y Y )

Tests pénétrométriques

Sondage avant
les injections

Sondage aprés
les injections

BOVIS TRANSPORT
Z.1des Cirolliers
91 FLEURY MEROGIS

Entrepot

Atelier

I Zone a traiter sous puits béton

Plan d'injection

Le percement des trous

pour placer les tubes d'injection.

Une des nombreuses
fissures sur le dallage
de I'entrepot.

Injections de la résine
sous contrdle au niveau laser.

Les tubes d'injections
en attente pour traiter
un des puits carrés.

LES REFERENCES | 88 -89

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ceuvre

SOL STRUCTURE

77390 CHAUME EN BRIE
* Expert

SARETEC

91000 LISSES

Les tests pénétrometriques
faits avant et aprés l'intervention.
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DEEP INJECTIONS

RENFORCEMENT
ET COMPACTAGE
DES SOLS

LES INTERVENANTS

* Maitre d'Ouvrage

Société CARREFOUR,

Immobiliére Carrefour

91002 EVRY CEDEX
* Maitre d’'Ouvrage délégué

FEU VERT - 69136 ECULLY CEDEX
* Maitre d'ceuvre

SOPRICOM - 58000 NEVERS

REFERENCE CHANTIER

RAMBOUILLET - 78 / FRANCE

CENTRE AUTO FEU VERT A RAMBOUILLET

CONTEXTE

Localisé en périphérie de Rambouillet,
le centre automobile FEU VERT

de la zone commerciale du Bel Air a fait
I'objet d'une importante opération

de restructuration et d'extension.

Cet ensemble commercial situé le long
de la N10 a connu une vaste campagne
de travaux afin de le moderniser et
d'optimiser les différents flux

de circulation.

Les VRD et les parkings ont été
completement refaits a I'occasion

du transfert de la station-service.

De nouvelles enseignes commerciales
se sont implantées autour de
I'nypermarché.

PROBLEMATIQUE

Cette extension de surfaces
commerciales a fait I'objet d'une
campagne d'investigations des sols
par la société GEOTEC. Le rapport final
a révélé un ensemble de zones ou les
sols s'avéraient décomprimés.

Des anomalies ont été détectées

par micro gravimeétrie. Les mesures
réalisées permettaient de cartographier
précisément les zones d'intervention.
Le centre automobile Feu Vert a été
traité apres construction du gros ceuvre
et avant réalisation des dallages.

SOLUTION

Deux solutions URETEK® ont été
mises en place :

» un renforcement du sol avec
des injections sous dallage réalisées
avant le coulage du dallage,

» un traitement en profondeur
de 25 massifs avant la fin du gros
ceuvre.

Pour le traitement du sol sous massifs
de fondation, des réservations en PVC
ont été prévues lors du coulage

du béton pour permettre le passage
des tubes d'injection. Pour le traitement
du sol sous dallage, un plot d'essai

a permis de déterminer le maillage
optimal de 2 m x 2 m pour les
injections de résine expansive selon
les objectifs définis en termes de
compacité des sols. Les deux niveaux
d'injection ont été adoptés. La surface
a traiter a été divisée en trois zones

au sein desquelles le maillage

des injections est calqué sur les zones
d'anomalies géophysiques. Apres
I'intervention, des essais comparatifs
au pénétrometre dynamique ont
confirmé les améliorations obtenues
et ont été mentionnés dans le rapport
final d'URETEK®,

Date de l'intervention :
mars 2008

Superficie :

« Traitement de 25 Massifs, sous
Massif + 2 niveaux jusqu'a
une profondeur de 4,5 m.

* Traitement de sol : traitement
de 465 m? sur 3 niveaux jusqu'a
une profondeur de 4,5 m.

Nature du sol :
* Remblai: 1,10ma 1,80 m,
1,12 < Pl <1,20 MPa, 9,40 < E <11,2 MPa.

* Argile marneuse marron a blocs/
cailloutis de meuliére : 4,80 m,
0,55 <Pl <1,11 MPa, 5,3
< E <14,40 MPa.

+ Sable fin gris beige au-dela,

* Une campagne géophysique
par micro gravimétrie a montré
la présence d'anomalies traduisant
un déficit de masses du sous-sol
au droit de certaines zones
des extensions prévues.

* Les sondages ont mis en évidence
au droit des anomalies
des décompressions de sol.

Mise en place du niveau
laser permettant de
contréler les réactions
du sol durant les
injections.

Visualisation des tubes
d'injection en attente
pour le traitement du
sol jusqu'a 4 m de
profondeur.

Réalisation de I'injection
de la résine expansive.
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LE © URETEK®
Les techniques URETEK®

peuvent aussi étre utilisées
dans le cadre de constructions
neuves.

BEMOZORODE

Tests pénétrométriques
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QUALITE / SAVOIR-FAIRE / DYNAMISME

RELEVAGE & STABILISATION

DE DALLES
PAR INJECTION DE RESINE EXPANSIVE




DALLAGE

FLOOR LIFT

FLOOR

RELEVAGE &
STABILISATION

LIFT®

DE DALLES

Injection de résine expansive sous dallage.

Floor Lift® est un procédé qui permet

de stabiliser et de relever les dallages qui
s'affaissent. La résine est injectée dans
dans la couche d'assise sous dallage.
Pendant la phase de durcissement,
I'expansion de la résine compacte la
couche d'assise puis reléve le dallage.

Le relevage, qui peut atteindre
plusieurs centimeétres, est controlé
en permanence par des niveaux lasers.

Le procédé Floor Lift® est utilisé
en maison individuelle suite a
I'affaissement des dallages sur
terre-plein.

Dans l'industrie, le procédé Floor Lift®

permet de répondre a plusieurs

problématiques :

- Relever les dallages affaissés.

- Neutraliser les phénomenes de
battement de dalle ou « pianotage ».

Les travaux sont complétés par
des injections en profondeur selon le
procédé Deep Injections®.

LINTERVENTION

Le repérage des réseaux
Localisation des réseaux (électricité, gaz,
eau...).

Les percements
Effectués en général avec une meche
de 6 mm de diamétre.

Linsertion des tubes d'injection

Mis en place dans chaque orifice, ces tubes
vont permettre les injections de résine
expansive URETEK®.

Les injections

Les injections sont réalisées via un pistolet
d'injection URETEK® au sein duquel les
composants de la résine se mélangent.

Le relevage

La résine pénetre sous le dallage et
compacte la couche d'assise. Le relevage
est ensuite effectué sur les zones
nécessaires.

Controle laser

Des controles a l'aide d'un niveau laser
sont réalisés en continu pour maitriser
le relevage avec précision.

LA DYNAMIQUE DE
LINTERVENTION

La résine est injectée a |'état liquide.
Dans cette phase elle pénétre dans
tous les vides sous dalle avant de se
transformer en gel puis en solide.

La réaction chimigue s'accompagne
d'une expansion de la résine.

Ce n'est pas la pression de I'injection
qui permet le relevage mais la pression
d'expansion issue de la polymérisation
de la résine. Cette pression permet

le relevage d'éléments tres lourds
comme des machines ou des racks
de stockage chargés.

La résine est NON biodégradable.

LES AVANTAGES

+ Assure un compactage efficace
de la couche d'assise

* Relevage de quelques millimétres
a plusieurs décimetres

- Controles avec des niveaux laser,
permettant d'obtenir la précision
du relevage de I'ordre du millimétre

* Aucune interruption de l'activité
commerciale ou industrielle

* Propre et sans poussiere

+ Mise en ceuvre tres rapide

g -
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Maisons individuelles

Les tassements de dallage dans
les maisons individuelles sont trai-
tés en une journée sans démeéna-
gement des habitants. Lutilisa-
tion de percements de 6 mm de
diameétre au niveau des joints permet
treés souvent de conserver le carrelage
existant.

Commerces et industries

Le procédé Floor Lift® ne génére qua-
siment aucune nuisance. Les inter-
ventions sont rapides et se font géné-
ralement sans interrompre l'activité.
Solution idéale pour les battements de
dalle ou les pianotages.

Etablissements recevant du public

Les travaux sont réalisés sans démoli-
tion. L'intervention se fait en toute sécu-
rité pour le public. Il n'y a pas de ferme-
ture des batiments traités, et en général
I'activité peut rester normale.

Voiries - routes

Il est possible de stabiliser des zones
routieres, des dalles de transfert de
pont, des pistes d'aéroport. Le temps
de durcissement tres rapide de la résine
permet une remise en circulation immé-
diate des zones traitées.

FICHE TECHNIQUE

Pression de gonflement maximale : 10 MPa
Densité de la résine variant de 45

a 120 kg/m? (parfois plus)

Hauteur de relevage : jusqu'a 30 cm
Capacité d'expansion de la résine jusqu'a
30 fois son volume initial en expansion
libre

Polymérisation possible en zone humide

QUAND PRECONISER CETTE SOLUTION ?
Pour la remise a niveau des affaissements
de dallages, voiries, pistes...

En prévention, dans les cas de rénovation
de batiment sur sol instable

Pour la stabilisation des problemes

de battement et pianotage de dalles

Dans les situations d'augmentation

de descentes de charge (réaffectation
de zones)




DALLAGE

FLOOR LIFT

FLOOR

LIFT®

LA MISE EN (EUVRE

URETEK FLOOR LIFT® stabilise et releve les dallages affaissés.
Une intervention rapide sans perturber I'activiteé.

Repérage
des réseaux

LES DIFFERENTES ETAPES

Avant de commencer les percements, il faut
procéder a un repérage de tous les réseaux

passant dans la zone de travaux.

Une vérification de |'étanchéité des réseaux

est souvent réalisée pendant cette phase.

Les percements peuvent alors commencer.
['absence de poussiere, de démolition

et de vibration permet de réaliser les travaux
sans évacuer les locaux.

Dans les maisons individuelles, lorsque c'est
envisageable, les percements sont réalisés
avec 6 mm de diameétre permettant ainsi

de conserver le carrelage.

Percement des trous
dans les joints du
carrelage

L'injection est ensuite réalisée avec un
contréle continu au laser. Dans la mesure
du possible le relevage est réalisé jusqu'a
son niveau d'origine.

Le procédé Floor Lift® est tres apprécié
dans I'industrie car il est généralement
mis en oeuvre sans interruption
d'activité et donc sans colt immatériel
supplémentaire.

Une fois le relevage effectué, URETEK®
procede aux finitions en rebouchant les
trous qui ont servi pour les injections.

Introduction
des tubes
d'injection
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Phases d'injection
de la résine expansive

Relevage sous
controle au niveau
laser




DALLAGE

FLOOR LIFT

INJECTION SOUS
UNE DALLE
COMPORTANT
UN PLANCHER
CHAUFFANT

LES INTERVENANTS

¢ Expert d'assurance :
SARETEC
31100 TOULOUSE

» Métreur vérificateur :
ETUDE & QUANTUM
31100 TOULOUSE

* Géotechnicien :
GINGER-CEBTP
31400 TOULOUSE

MONDONVILLE - 31 / FRANCE

MAISON MONDONVILLE

CONTEXTE

Située dans la banlieue de Toulouse,
cette maison présentait les signes
habituels d'un défaut de portance

du remblai sous dallage.

Ce pavillon de plain-pied comprenait

un patio central et un garage attenant.

Les sols carrelés recouvraient un
systeme de plancher chauffant.

Avant le démarrage des travaux, un
repérage précis des différents réseaux
a été mené.

PROBLEMATIQUE

Le sinistre concernait deux zones
distinctes de I'habitation.

Des vides allant jusqu'a 1 cm ont été
constatés au niveau des plinthes

le long des murs porteurs extérieurs.
Les cloisonnements comme le
plafond présentaient des fissurations
multiples.

L'étude de sol réalisée par GINGER-
CEBTP de Toulouse a montré que les
désordres étaient la conséquence de
la nature inappropriée du hérisson
sous dallage composé de galets de
riviere.

Ces éléments roulés ne constituaient
pas une base stable pour le dallage
de la maison.

La présence d'arbres a proximité

de l'ouvrage a, semble-t-il, aggravé
les désordres.

SOLUTION

» La solution Floor Lift® a été appliquée
avec un maillage d'un point
d'injection tous les metres carrés.

» La présence d'un plancher chauffant
a imposé des contraintes particulieres.
Les travaux ont d étre programmeés
en période froide pour bénéficier d'un
gradient thermique important entre le
dallage et les circuits de chauffage.
LLa détection du calepinage des tubes
de chauffage a été ainsi facilitée.
Les percements ont pu alors étre
réalisés avec plus de sécurité.

» Au total, ce sont pres de 150 m?2
qui ont été traités avec des injections
de résine expansive sur une période
de deux jours. L'utilisation de tubes
d'injection de 6 mm de diametre
a notoirement limité I'ampleur
des travaux de réfection du carrelage.

Année construction : 1999
Superficie : 150 m?
Particularité : plancher chauffant
Type de sol :

* Argile limoneuse jusqu'ala1,60m
de profondeur, w% = 16,7 ; %2um = 25 ;
VbS=2,7;qdde 1,5a5 Mpa

* Grave au-dela, qd de 6 a > 15 Mpa
Composition carottage :
* de 0 2 8 cm : carrelage et chape béton

+ de 8 a 13,50 cm : tuyauterie chauffante
sur polystyrene

*» de 13,50 a 17,50 cm : chape béton

* de 17,50 a 29,50 cm : béton avec treillis
soudé et polyane

» A partir de 29,50 cm : hérisson en
matériau roulé (d de 10 a 40 mm)

* au-dela : argile marron

Durée : 2 jours

Percement de 6 mm
au droit des joints
de carrelage.

Phases d'injection
sous contréle laser
permanent.

Controle manuel

au niveau des vides sous
plinthe pendant

les injections.
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3 »

Vide sous plinthe
et repérage du plancher
chauffant.

LE © URETEK®

Peu invasif, ce procédé
permet le traitement
du dallage sans
déménagement

des occupants

et du mobilier.

Plan d'injection
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LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
ASF GARE DE PEAGE A63
LA NEGRESSE 64200 BIARRITZ.
* Entreprise générale
SOCAE ATLANTIQUE
64205 BASSUSSARY
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Réalisation des injections de résine expansive

DALLAGE

BIARRITZ - 64 / FRANCE

PEAGE BIARRITZ

FLOOR LIFT

Superficie : 135 m?
Type de sol : remblai routier

BATTEMENT CONTEXTE Type de dalle : béton C30/37

Le nouveau Péage de la Négresse Epaisseur dallage : 40 cm
DE DALLES a été construit en 2003 pour faire face Taille d'une dalle : 15 a 25 m?

a l'augmentation du trafic sur I'axe entre . r . .
Procédé URETEK® : Floor Lift®

AU PEAGE la France et I'Espagne. Il est situé a la

sortie 4 de I'autoroute A63, au Sud-Est

DE BIARRITZ de BIARRITZ.

PROBLEMATIQUE

Dés les premiéres années de mise
en service, les techniciens ont observé
des phénomenes de battement de dalle,

notamment sur les voies trés sollicitées S - . .
réalisées via des tubes d'un diametre Le percement des trous Les tubes d'injection ont
Les dalles €étaient en béton, posées de 12 mm, suivant le maillage pour le passage des tubes été mis en place selon le
sur une couche de réglage de 35 cm prédéfini. Pendant I'intervention, d'injection. maillage défini sur les plans.
environ. Leur épaisseur était de 40 cm. des niveaux laser ont permis
Ces pianotages de dalles étaient dus a de contréler I'action d'expansion
un tassement des €léments de remblais de la résine.
sous dallage présentant une portance —

insuffisante. » Ce chantier aura duré une seule
journée sans compromettre
la circulation routiere.

Injection de la résine
expansive sous la dalle
routiere.

SOLUTION
LE ©@ URETEK® » SOCAE ATLANTIQUE a demandé
a URETEK® de compacter le remblai
Une intervention sans sur toute son épaisseur par injection

de résine expansive.

interruption de la circulation.




FLOOR LIFT DEEP INJECTIONS

TRAITEMENT
D'UNE PLAGE
DE PISCINE

* Architecte
Monsieur Boubacar SECK
33000 BORDEAUX

REFERENCE CHANTIER

FONDATION

FEUCHEROLLES - 78 / FRANCE

PISCINE

CONTEXTE

Cette belle demeure située a
Feucherolles dans les Yvelines,
a été construite sur un terrain

en limon plus ou moins silteux.
Une piscine d'environ 40 m? a été
construite dans le jardin, avec
une plage en carrelage d'une
superficie de 110 m?.

PROBLEMATIQUE

Au fil du temps, la plage s'est
affaissée a certains endroits

et beaucoup de dalles se sont brisées
suite a cet affaissement.

Ce tassement était d0 a un défaut
de compactage de la couche d'appui
du dallage et a la faiblesse de ses
caractéristiques mécaniques.

Des tuyaux d'évacuation d'eau
avaient aussi été endommagés,

leur remplacement avait été assuré
lors de l'opération.

SOLUTION
» La solution Floor Lift® a été choisie

pour le traitement des 110 m?

de dallage, avec en complément,
des injections en profondeur entre
2 m et 2,50 m avec le procédé Deep
Injections®.

Un repérage réseau a été nécessaire
préalablement a notre intervention.
Un maillage d'environ un point par
m?2 a été retenu. Les forages ont été
réalisés dans I'entraxe des carreaux
afin de ne pas les endommager.

Les injections ont permis la remise
a niveau de la plage et un compactage
du sol en profondeur. Ce relevage

a été controlé en permanence

par un niveau laser.

Superficie : 110 m?
Nature du sol :

* Limon plus ou moins silteux 0,00 a
2,60m,Pl=41a4,4bars,E=423
69 bars

* Argile a Meulieres de Montmorency
2,602a6,80/7,00m,Pl=4,9a
12,5 bars, E = 39 a 164 bars

* Sable de Fontainebleau 6,80/7,00 m
a>10,00m, Pl > 30 bars, E=388 a
685 bars

Durée des travaux : 1 jour

L'affaissement de la dalle
a endommagé les
évacuations d'eau.

Leurs changements

ont nécessité quelques
excavations.

Le percement des trous
pour le passage des
tubes d'injection est fait
dans les joints des dalles
pour une plus grande
discrétion.

Les tubes d'injections
sont placés selon un maillage
d'T m? maximum.

LE © URETEK®

Les tassements du sol ont endommagé
le dallage.

Une solution idéale pour les dallages
de piscine.

Une fois les finitions
terminées, plus
aucune trace de
notre passage !

I Zone injectée

Plan d'injection




DALLAGE

LE @ URETEK®

La solution idéale pour

démolition.

FONDATION

FLOOR LIFT DEEP INJECTIONS

INTERVENTION EN
3 PHASES POUR
UN GYMNASE

des travaux rapides et sans

REFERENCE CHANTIER

DONZY - 58 / FRANCE

COMMUNE DE DONZY

CONTEXTE

Ce centre sportif situé dans la
commune de Donzy a été construit sur
des fondations a semelles filantes.

Ces fondations ont une épaisseur

de 25 cm et ont été ancrées a 60 cm

de profondeur.

La structure de la salle de sport est
constituée de portiques en béton armé
reposants sur des plots en béton.

Le dallage était en béton armé de 14 cm
d'épaisseur et reposait sur un terre-plein
de 10 cm en sable de riviere.

PROBLEMATIQUE

Concernant le dallage, des
affaissements irréguliers ont pu étre
observés, avec un différentiel pouvant
aller jusqu'a 8 cm par endroit.

Des fissures ont aussi été notées sur le
revétement de sol.

Les recherches menées en amont

ont pu montrer la présence d'un vide
important sous la dalle.

Sur les murs, des fissurations en
escalier ont été remarquées et pouvaient
avoir une ouverture atteignant 2 mm par
endroit.

Tous ces désordres sont la
conséquence d'un tassement du

sol, progressif au fil du temps, mais
accentué vraisemblablement par des
fuites de réseaux EP et EU.

Zone traitée : 800 m?

Type de sol :

* Remblai sablo graveleux jusqu'a
1,70 m

* Limon sableux marron jusqu'a 2,20 m
* Argile tourbeuse noire jusqu'a 3,40 m

* Argile peu sableuse trés molle jusqu'a
5,50 m

« Marne avec passage de blocs Jusqu'a

6,60 m

SOLUTION

URETEK® a di intervenir avec deux
solutions spécifiques, I'une pour
les fondations et I'autre pour le dallage.

» Pour les fondations, la solution Deep
Injections® a été mise en ceuvre
sous 13 ml jusqu'a une profondeur
de 2,20 m permettant ainsi la
stabilisation du sol a un endroit précis.

» Concernant le dallage, c'est la solution
Floor Lift® qui a été appliquée sur une
surface d'environ 800 m?. Compte
tenu de la hauteur importante du vide
sous dalle, URETEK® est intervenu
en trois phases consécutives, afin de
pouvoir compacter le sol et assurer
une stabilité durable dans le temps.

» Toute |'opération s'est déroulée sous
un contréle au niveau laser.
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LES INTERVENANTS

* Bureau d'étude
I.C.B DAGALLIER-FOUCHET
1810 MENETOU SALON
g * BET géotechnique d'étude
CEBTP SOLEN
- 45073 ORLEANS
* BET géotechnique d'exécution
SOL SOLUTION
63204 RIOM
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Tests pénétrométriques

Plan d'injection

v v

L'injection de la résine Floor Lift®
sous contréle laser continu.

La mise en place des tubes d'injection.

Vue d'ensemble
des tubes préts
pour l'injection.

Le vide sous dallage
est trés important.
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. L, ., S des dégats.
et usées a généré une déconsolidation

du sol support constitué de remblais
épais tres humides. * Présence d'eau entre 6 et 8 m

* Au-dela : substratum calcaire

LE @ URETEK®

Le marché hebdomadaire a été . .
Une intervention

maintenu sur les abords de la halle
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FLOOR LIFT DEEP INJECTIONS HAI—I—E AU BI—E
Les injections de la résine Sordags et Sordage spris
3 Floor Lift® sous contréle e N e
_____ au niveau laser. . .
PLUS DE 3300 m2 CONTEXTE SOLUTION Tests pénétrométriques
La halle au blé de Bourges a été » Une injection de résine URETEK®
DE DALLAGE construite en 1836, a 'emplacement sous I'ensemble du dallage a été
p du couvent des Cordeliers qui réalisée, soit 3324 m2. Les remblais
TRAITES était désaffecté depuis 1791. Elle ont été traités sur 3 m de profondeur
accueille aujourd'hui le marché tous afin d'obtenir une résistance
les samedis matins et sert pourldes compatible avec les nouvelles
Spectacles et autres manifestations. Charges d’exp|oita’[ion. l'intervention Foe O @ a6 oo 8 B8 §]
Le batiment est constitué avec deux a duré une vingtaine de jours. Aucun o ¢
enceintes, I'une intérieure et I'autre traitement n'a ete prevu au niveau ] o
a l'extérieur. La structure de I'édifice des fondations. B j:-::::j 6
est formée par 96 piliers en pierre La dalle existante a été¢ démolie 2 : i
de taille. Les murs en pierre I_arges‘\ apres la stabilisation des remblais n o : o o
g? 960 crg al Im de|scendentjusqu a par les injections URETEK® pour étre . 0.~ - o IS ¢
abmdansiesol remplacée par une dalle en BA. Superficie : 3324 m? o a o o
Cette prestation faisait partie Type de sol : a o ] ]
du programme de la rénovation . 5 6m: blai a 1 0 g
PROBLEMATIQUE de la halle. SRS s o o o
Le dallage a subi au fil du temps *Entre6et8m : épandage d'alluvions a ] o ]
: modernes argileuses a o o 0
un tassement de I'ordre de 20 cm NoUsS Vovons ici trés
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+ Maitre d'ceuvre durant les travaux de réhabilitation. rapide permettant la manese B e
ARCHES ETUDES réutilisation immédiate
18027 BOURGES CEDEX

de la surface traitée. Plan d'injection
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DEEP INJECTIONS

FLOOR LIFT

INTERVENTION
DANS UNE ECOLE

LE © URETEK®

Respectueuse de |'environnement,
la résine devient un matériau
inerte une fois polymérisée.

Elle ne représente aucun danger
pour les occupants.

REFERENCE CHANTIER
Rl D

"
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PARIS - 75 / FRANCE

GROUPE SCOLAIRE
DU CAPITAINE LAGACHE

CONTEXTE

Localisé dans le 17¢™¢ arrondissement
de Paris, le groupe scolaire du Capitaine
LAGACHE accueille de jeunes enfants

du CP au CM2. Ce batiment scolaire

a été construit avec une assise

de fondation constituée de murs

en pierre et aussi de puits de graviers
cimentés. Ces fondations ont été
encastrées entre 1,40 m et 1,60 m.

PROBLEMATIQUE

Suite a de nombreuses fuites de réseaux
qui se sont produites au fil du temps,

les liants des puits se sont altérés

et le remblai sur lequel a été construit
I'établissement s'est décomprimé.

Ces événements ont provoqué

un tassement différentiel des fondations
et ont engendré de multiples désagréments
sur les batiments. Des fissures sont
apparues en différents points de I'édifice,
aussi bien sur les cloisons qu'au niveau
des plafonds. La dalle du RDC a montré
un affaissement laissant apparaitre un vide
sous plinthes de plusieurs centimetres.

SOLUTION

URETEK® a dii combiner son procédé
Floor Lift® a celui du Deep Injections®
pour une meilleure efficacité.

Type de sol :

» Remblai : 0 m a 2-4 m de profondeur

* Marne infragypseuse:2-4ma7m
de profondeur

* Calcaire de Saint-Ouen:7mal7m
de profondeur

Nombre d'étages : R+1 aR+2
Type de fondation : mursen

pierres et puits de graviers avec liant

» Deep Injections® : pour consolider
le sol, avec un traitement d'environ
46 ml sur une partie du batiment.
Le traitement par résine expansive
a été réalisé sous les fondations
des murs porteurs jusqu'a
une profondeur de 4 m.

» Floor Lift®: pour le relevage du dallage
affaissé sur une surface de 56 m”.

Ce chantier a nécessité une intervention
sur deux niveaux. Une 1¢¢ injection
directement sous le dallage pour combler
l'espace présent, redonner une cohésion
entre la dalle et le remblai, et relever

le dallage jusqu'a la hauteur voulue.

Une 2¢ injection jusqu'a 1,5 m pour
stabiliser le remblai sous-jacent.
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Plan d'injection

Fissures avant et aprés injection.

Les tubes d'injections placés
dans la cour de récréation, permettant
d'atteindre les fondations.

Injections réalisées
au niveau des murs
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LES INTERVENANTS

*» Géotechnicien :
BS CONSULTANT
91961 COURTABOEUF

* Maitre d'ouvrage :
VILLE DE PARIS
DIRECTION DU PATRIMOINE
ET DE L'ARCHITECTURE
75840 PARIS

Procédé peu invasif, les traces
de notre passage sont a peine
visibles.

Injections dans le dallage
d'une salle de classe.
porteurs.
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FLOOR LIFT

DALLAGE
DU XIlle SIECLE

REFERENCE CHANTIER
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BASILIQUE SAINTE-ANASTASIA

CONTEXTE

La Basilique Sainte-Anastasia est
souvent définie comme le plus
important monument religieux

du style gothique de Vérone.

Sa construction remonte a 1290.
L'une des nombreuses merveilles qui
constituent I'extraordinaire patrimoine
artistique présent a l'intérieur de
I'église est représentée par la grande
rosace du pavement, face au maitre-
autel.

PROBLEMATIQUE

Sous le pavement sont apparues
deux cavités naturelles d'une
épaisseur variable de 5 a 20 cm.

Ce pavement, qui n'a jamais été
supporté par un plancher, présentait
a certains endroits des vides de plus
grandes dimensions avec une légere
déclivité et une série discontinue de
fissures au niveau de la surface.

SOLUTION

» Lintervention avait pour objectif
d'injecter une résine dans les vides
apparus sous le pavement afin de
retrouver une parfaite cohésion
entre le sol et la dalle.

» L'acces pouvant se faire a travers
des orifices d'environ 20 x 20
cm, réalisés ad hoc dans la dalle,
apres enlévement d'un élément du
pavement. Les tubes d'injection
ont été placés dans cet orifice
en s'efforgant de respecter une
distribution réguliere par rapport a la
géométrie des vides. De cette fagon,
nous avons évité la perforation du
pavement selon un maillage régulier,
qui se pratique traditionnellement lors
d'une intervention avec le procédé
Floor Lift®. emplacement des points
d'injection a été défini dans le but
d'obtenir le remplissage complet des
deux cavités.

» Pendant les d'injections, nous avons
utilisé un niveau laser d'une précision
de +/- 0,5 mm afin de contréler les
mouvements verticaux du pavement.

Superficie : 28 m?
Epaisseur des dalles : 5 cm
Année construction : 1290
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Vue extérieure
du monument.

Accés ayant servi
a l'injection sous dallage
(voir schéma).

L'espace qui s'est formé
au fil du temps entre la
dalle et le remblai est bel
et bien important.

LE @ URETEK®

La solution la moins
invasive pour les
monuments historiques.

L=30m

Disposition des tubes d'injection et leurs longueurs
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DEEP INJECTIONS

FLOOR LIFT

INTERVENTION
SUR UN SILO

LE © URETEK®

L'injection de résine a été jugée
plus pertinente par le MO pour
son colit et sa rapidité d'exécution
face aux autres techniques
(micropieux, couronne en BA
autour du radier).

REFERENCE CHANTIER

RONCENAY - 10 / FRANCE

SILO

CONTEXTE

Construit en 1984, I'ouvrage est
composé de 22 cellules a fond
conique, réparties en deux rangées sur
un radier d'environ 1,2 m d'épaisseur.
Le diametre de chaque cellule est de
10 m pour une hauteur de 40 m. Les
deux cellules sud qui concernent notre
intervention sont séparées des autres
par la tour de manutention construite
sur une fosse de 6 m de profondeur.

PROBLEMATIQUE

A chaque mise en charge des deux
cellules sud, un affaissement du radier
se produisait. Ce constat a été mis

en évidence notamment par une
désolidarisation entre ces cellules

et le bardage de la tour, et par des
fissurations des planchers aux étages.
L'analyse des études de sol réalisées
en 1983 et 2002 révélait une diminution
de la pression limite du sol juste

sous le radier (1983 : PI=0.55 MPa ;
2002 : PI=0.365 MPa). 'absence de

raccordement des évacuations pluviales,

qui s'écoulaient directement au pied des
2 cellules sud, entrainait I'humidification
des sols d'assise de I'ouvrage et

donc une perte des caractéristiques
meécaniques du sol.

Superficie : 140 m?

Type de sol :
* Remblai 0,00 m 2 0,90 m

* Fondation : radier d'1,20 m d'épaisseur

* Descente de charge : 30t/m?
* Tout venant graveleux 0,90 ma 1,30 m
* Marne argileuse beige 1,30 m a 5,50 m

Procédés URETEK® :

* Floor Lift® et Deep Injections®

Durée : 12 jours en deux phases

SOLUTION

L'intervention a nécessité 2 phases :

» 1 phase : injections effectuées
jusqu'a 2,50 m sous le radier et avec
les cellules vides. Les injections ont
été faites simultanément dans chaque
cellule, par deux équipes URETEK®
et avec un double contréle au niveau
laser sur place et sur le toit a 40 m.

» 2¢ phase : aprées une observation
d'un an, une 2¢ série d'injection
a été réalisée jusqu'a 2,50 m
de profondeur en périphérie du radier
avec les cellules chargées.
Des injections d'appoints ont aussi
été prévues a l'intérieur des cellules.

Au final, 'ouvrage a été relevé de
quelques millimetres.

Phase 1 : cellules vides Phase 2 : cellules pleines
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Phases d'injection URETEK®

Les camions URETEK®
permettant la préparation
et I'injection de la résine.

L'un des nombreux tests
au pénétrometre dynamique.

L'arrachement
de la cellule.

Les fissures montrant

le mouvement entre les
cellules sud et la tour de
manutention.
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LES INTERVENANTS

* Maitre d'oeuvre
CERES SOLUTIONS
92160 ANTONY

* Maitre d'ouvrage
SOCIETE NOURICIA
10088 TROYES CEDEX

L'injection de résine expansive
sous radier, a I'intérieur d'une
cellule.




DALLAGE

FLOOR LIFT

TRAITEMENT
D'UN BATTEMENT
DE DALLES

LE @ URETEK®

Une solution parfaitement
adaptée aux battements de
dalles, sans géner l'activité
industrielle.

LES INTERVENANTS

* Expert judiciaire
M. Jean-Pierre HELIE
22590 PORDIC
* Maitre d'oeuvre
Cabinet LANTERNIER THIEBART
35880 BETTON

REFERENCE CHANTIER
SN .

RENNES - 35 / FRANCE
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UN ENTREPOT A RENNES

CONTEXTE

La société BRETAGNE ATELIER
est un sous-traitant automobile,
situé a proximité directe de l'usine
PSA LA JANAIS dans la banlieue de
Rennes. Cette entreprise fonctionne
7 jours/7 et 24 h/24 au rythme

des commandes de pieces de son
donneur d'ordre.

PROBLEMATIQUE

Progressivement, la couche d'assise
du dallage du batiment s’avere
inadaptée aux contraintes du site.
['activité des lieux se traduisait par

un fonctionnement non-stop et
pratiquement toujours en flux tendu.
Les passages de chariots de transport
répétés ont fini par mettre a mal

le dallage. En mesurant la zone d'effet
au comparateur, URETEK® a montré
que la zone de compression s'avérait
extrémement importante autour

des joints de fractionnement.

Pour le maitre d'ouvrage, il était
impensable d'interrompre son activité
pour réparer les désordres.

Les colits immatériels auraient

été bien supérieurs aux colts de
démolition et réfection des dallages.

SOLUTION

» La solution de stabilisation proposée

par URETEK® a été retenue car
elle présentait I'immense avantage
de pouvoir s'adapter a I'activité
spécifique du site qui a fonctionné
quasi-normalement pendant les
travaux. Ces derniers portaient sur
une surface de 7000 m? de dallage
et ont nécessité environ 22 tonnes
de résine expansive.

» Les travaux, qui ont duré 35 jours, ont
été réalisés selon un maillage moyen
de 1 point par m? sous le dallage
et avec un mode opératoire plus
concentré autour des joints
de fractionnement.

Apres la réalisation de forages

de 12 mm traversant le dallage, ce
dernier a été placé sous controle

d'un laser pour éviter tout relevage

de dalle pendant les injections de
résine expansive. URETEK® a effectué
apres chaque injection un contréle

de résultats avec un comparateur
sensible au 1/100¢ de millimetre.

» Chaque battement de dalle traité
a été vérifié avec un passage
de chariot élévateur en charge.
Les résultats obtenus étaient
nettement plus performants par
rapport a la tolérance de 20/100¢ de
millimetre initialement retenue.

Superficie : 7047 m?
Type de sol : remblai

Duree des travaux : 35 jours

Le forage des trous
pour placer les tubes
d'injection jusqu'au
remblai sous dallage.

Le maillage
avec un tube d'injection
tous les metres carrés.

Injection de la résine
expansive sous dallage,
22 tonnes ont été
injectées au total.

Les injections se font
sous contole au niveau
laser.
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Les opérations sont controlées
a chaque injection, avec un
comparateur sensible au 1/100¢
de millimetre.

Surface réduite de répartition

Vide

Zone comprimée —@

Description du phénomeéne
de battement de dalles

Le phénomene de battement de dalles
ou « pianotage » est tres fréquent sur
les surfaces soumises a une circulation
de chariots élévateurs a bandages durs.

Il se traduit par :

- d'importantes vibrations au passage
des joints,

- la détérioration progressive des levres
de joints,

- I'apparition de fissures qui est parfois
constatée a plus d'un métre du joint,

- la formation de poussiére qui se
dépose dans l'atelier,

- I'usure prématurée des chariots
élévateurs et de leurs bandages,

- un inconfort notable pour le personnel
travaillant sur la zone.

La principale cause d'apparition
d'un pianotage est expliquée
sur le schéma ci-contre.

Un chariot élévateur applique des
contraintes de poingonnements de plus
en plus importantes a l'arrivée en bord
de dalle car la charge n'est plus répartie |
sur une surface suffisante.

Surface de répartition

de la charge a I'approche d’un joint de la charge en partie courante

Contrainte
de la charge
roulante

sur le remblai

Schéma explicatif du pianotage
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GARAGE ATELIER
BASSO CAMBO

LE @ URETEK®

Une intervention non
destructive, une mise en ceuvre
rapide avec des résultats
répondant parfaitement aux
attentes du client.

REFERENCE CHANTIER

TOULOUSE - 31 / FRANCE

METRO

CONTEXTE

Tisséo est le réseau de transports

en commun de I'agglomération
toulousaine dont les rames de métro font
I'objet d'opérations de maintenances
minutieuses. URETEK® est intervenu
dans le Garage Atelier Basso Cambo pour
conforter une partie de la dalle soumise
au roulage lourd et aux vibrations.

Ce garage assure la maintenance

des rames automatiques qui acheminent
quotidiennement des milliers

de voyageurs. Ces opérations d'entretien
nécessitent la livraison de rames
parfaitement sécurisées avec

des réglages au millimetre et selon

un cahier des charges précis.

PROBLEMATIQUE

Au passage des voitures, dans une
zone prévue pour l'installation d'un
nouvel atelier de maintenance, la dalle
de la future piste de contréle présentait
des déflexions rendant la maintenance
non conforme.

SOLUTION

La solution Floor Lift® a été retenue
pour son caractere non destructif,
sa mise en ceuvre rapide et de sa
pertinence technique.

Superficie : 64 m?
Année construction : 1993

Type de sol :

* de 0 a 0,30 m de profondeur : dalle
béton

* de 0,30 a 1 m de profondeur : remblai

de limon sablo-graveleux

* au-dela : graves sablo-limoneuses
denses

Duree: 2,5 jours

Aprés insertion des tubulures

de diametre 12 mm dans les forages,
la résine expansive a été injectée sous
contréle laser permanent suivant

un maillage de 1 point/m?.

Cela a permis de compacter le sol
sous la dalle.

Par la suite un contréle externe a été
réalisé. Une « poutre de Benkelman »

a été utilisée pour mesurer la déflexion
de la dalle sous la pression d'une rame
de métro. Les résultats affichaient

des valeurs comprises entre 0,06

et 0,2 mm. C'était bien en dessous

de I'objectif fixé, a savoir la déflexion
sousles2mm!
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LES INTERVENANTS

* Expert judiciaire
MONSIEUR YVES BADUEL
31330 MERVILLE

* Géotechnicien
FUGRO GEOTECHNIQUE SA
AGENCE DE TOULOUSE
31130 BALMA

* Maitre d'ouvrage
TISSEO

31000 TOULOUSE

Injection maitrisée.

Une des voitures
en maintenance
du métro toulousain.

v

Pointe de la poutre
de Benkelman le long du boggie
de la rame de métro.

Installation
de la poutre
de Benkelman
par le CEBTP.
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FLOOR LIFT DEEP INJECTIONS

RENFORCEMENT
D'UN CORPS
DE CHAUSSEE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'Ouvrage :
Société LYONNAISE DES EAUX
34000 MONTPELLIER
* Maitre d'Euvre :
SOL STRUCTURE
77390 CHAUMES EN BRIE

BEZIERS - 34 / FRANCE

ROND-POINT GARIBALDI

CONTEXTE

Le rond-point de la place Garibaldi
en plein cceur de Béziers, se situe
au croisement de I'avenue Gambetta
et de I'avenue du Maréchal Joffre

et constitue une zone de forte densité
de circulation.

PROBLEMATIQUE

La partie nord-est du rond-point

et les extrémités des voies d'acces

avaient subi des affaissements

importants de quelques cm a plus de

10 cm. Ces déformations étaient dues

a une fuite importante sur le réseau

AEP ayant entrainé un affouillement

sous la couche de roulement ainsi

gu'au niveau de la couche de forme.

Le diagnostic basé sur la réalisation

de forages carottés et d'essais

pénétromeétriques avait mis

en évidence :

» des vides sous la couche de base
atteignant localement 15 cm,

» une couche de forme de qualité
insuffisante.

SOLUTION

La solution traditionnelle de purge
et de reconstitution du corps de la
chaussée a été rapidement écartée
en raison de 'importante densité

des réseaux, des délais impartis,

des problemes de sécurité liés

aux transports en commun et de la
circulation ne pouvant étre interrompue
pendant une longue durée. La solution
URETEK Floor Lift® associée au
procédé breveté Deep Injections®

a été retenue avec 2 objectifs :

» combler les vides sous la couche
de roulement (affouillement sous
la grave ciment) selon le procédé
Floor Lift®,

» renforcer la couche de forme jusqu'a
une profondeur de 1,50 m selon
le procédé Deep Injections®.

La réussite d'un tel chantier tient tout
d'abord a un repérage tres précis

de I'ensemble des réseaux (AEP, EU,
€électriques, gaz, éclairage public,
alimentation de la fontaine...).

L'ensemble des réseaux a été implanté
par les concessionnaires puis une
société privée est intervenue afin

de contréler une 2¢ fois I'ensemble

des réseaux. Ainsi, un maillage précis
a pu étre appliqué de maniére a obtenir
un traitement le plus homogéne
possible. Toute I'intervention s'est
déroulée sous contréle permanent
laser. Apres intervention, les essais
pénétrométriques ont prouvé que

les objectifs de portance pour la couche
de forme avaient bien été atteints.

Superficie : 430 m?

Corps de chausseée :

* Couche de roulement constituée de
pavés ou d'enrobés

* Couche de base constituée de grave
ciment dans la zone « pavée » et de
GNT 0/31.5 dans la zone « enrobée »

* Couche de forme (assise) : remblais
argilo-sableux avec des résistances
de pointede 1,5 a4 MPa

Durée des travaux : 2 phases
de 4 et 3 jours
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Une phase primordiale :
un repérage et un tracé
précis des réseaux.

Injection de la résine
expansive sur la zone
pavée.

Les tubes d'injection
sont mis en place avec
un maillage d'un point/m?2
en fonction de la position
des réseaux.
Apreés notre intervention,
la zone traitée est rendue
a la circulation sans délai.

LE @ URETEK®

Une rapidité d'exécution
permettant une géne
minimale de la circulation.

La réalisation des injections
de résine expansive sous
contréle au niveau laser.

Vue aérienne de la zone concernée
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FLOOR LIFT DEEP INJECTIONS

INTERVENTION
SOUS
FONDATIONS ET
DALLAGES
DANS UNE ECOLE
MATERNELLE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ceuvre :
Cabinet AUDOUIN G. -
LEFEUVRE E. ARCHITECTES
33000 BORDEAUX

* Géotechnicien :
GEOTEC
33525 BRUGES CEDEX

* Bureau d'étude :
BETEREM
33000 BORDEAUX

* Bureau de controle :
DEKRA
33700 MERIGNAC

* Maitre d'ouvrage :
Mairie de PESSAC
et Le Conseil Général de la Gironde

CE CHANTIER

PESSAC - 33 / FRANCE

ECOLE JULES FERRY

CONTEXTE

Située a PESSAC dans la banlieue
de Bordeaux, I'école maternelle
Jules Ferry est un batiment édifié
durant les années 1970.

Cet ouvrage est construit sur
terre-plein, avec des fondations

en semelles filantes encastrées

a 1,65 m. Dans le cadre d'une
réhabilitation lourde, une partie de
I'école a été démolie (aile B) puis
reconstruite. L'aile A a été conservée
mais une stabilisation s'imposait
pour garantir le confort et la sécurité
des éleves.

PROBLEMATIQUE

L'affaissement des fondations

a occasionné des fissures
horizontales et en escalier. En ce

qui concerne le dallage, nous avons
observé un affaissement pouvant
atteindre jusqu'a 3 cm par endroit, avec
la formation d'un vide sous plinthe.
Avec le temps, un vide s'est
également créé entre le terre-plein
et la dalle ainsi que des fissures sur
la surface du carrelage.

Les origines des probléemes pouvaient
étre nombreuses, a savoir un
mauvais compactage du remblai

et une faible portance du sol en

général. Une fuite des réseaux EU/EV/
EP avait aussi été envisagée.

SOLUTION

» Deux procédés URETEK® ont été
appliqués, les solutions Floor Lift®
pour le dallage et Deep Injections®
pour les fondations.

» Concernant le dallage, la surface
totale a été traitée, soit 320 m?

répartis en deux zones : Est et Ouest.

Pour la zone Ouest, un traitement de
120 m? avec une application sous
dalle accompagnée d'un niveau
d'injection supplémentaire a une
profondeur de 1,50 m. Pour la zone
Est, le traitement a été de 200 m?
avec la méme méthodologie suivi
d'uneinjection limitéea 1 m

de profondeur. Le maillage appliqué
a été d'un point d'injection par m?
pour les injections sous dalle, puis
un point tous les 4 m? pour

les injections en profondeur.

» Concernant le traitement des
fondations, 128 ml ont été traités,
avec deux niveaux d'injections.
Le premier directement sous les
fondations, puis le second a une
profondeur de 2,50 m avec un
rythme d'un point par ml.

Dallage : 320 m?
Fondation : 128 ml

Durée des travaux : 9 jours
Type de sol :

« Zone sur Aile B (batiment démoli) :

* Sable graveleux a argileux vasard
marron a gris clair jusqu'a une
profondeur de 1,50 m maxi,
qd 3a4 MPa, P1 0,15 MPa a 0,22
MPa, E 1,50 a 2,50 MPa

+ Sable tourbeux marron (de fagon
hétérogéne) jusqu'a une profondeur
de2m, qd 3 a4 MPa, Pl 0,24 MPa,
E 1,46 MPa

* Sable gris clair trés humide reconnu
jusqu'a une profondeur de 13 m, qd 5
a 50 MPa, P1 0,52 a 3,24 MPa,

E 1,41 a 32,70 MPa

* Echantillon prélevé entre 0,60m et
1,10 m : Wnat = 19,5% ; passant a
2mm = 98,8% ; passant a 80 pm =
29,1% ;VBS =2,14

* Echantillon prélevé entre 1 m et
1,50 m : Wnat = 19,5% ; passant a
2mm = 98,8% ; passant a 80 pm =
19,3% ; VBS = 0,98
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LE © URETEK®

Pour le dallage, les tubes
sont placés dans les joints
du carrelage afin

de ne laisser aucune trace.

Des résultats surprenants !

L'objectif initialement prévu
pour I'amélioration du sol a
pu étre multiplié par 3 suite
al'intervention d'URETEK®.

Réalisation des injections '
de résine expansive
pour le traitement
des fondations.

So=-~=moa3oM

Le travail d'injection se
fait sous controle laser
permanent, avec une

précision au millimetre.
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Exemple de fissures
attestant d'une sérieuse
pathologie du batiment.
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REGENERATION DE MAGCONNERIE
PAR INJECTION DE RESINE EXPANSIVE




WALLS RESTORING

WALLS
RESTORING®

REGENERATION
DES MAGONNERIES

Walls Restoring® est un procédé de régénération
des magonneries par injection de résine expansive.

Le procédé Walls Restoring® consiste
ainjecter une résine a faible pouvoir
d'expansion dans un ouvrage en

pierre ou en brique pour en améliorer
sa résistance. Cette résine spécifique
pénetre les joints endommagés

et régénere les liants. Elle durcit
rapidement en collant les blocs les uns
aux autres. Contrairement aux procédés
classiques, I'imprégnation n'est pas
simplement gravitaire.

Le procédé Walls Restoring® est tres
efficace, il utilise une résine a faible
pouvoir d'expansion mais a tres forte
densité. Cette résine spécifique porte

la référence IDRO CP 200.

Le procédé Walls Restoring® est adapté
a la régénération de tous types de murs
anciens : murs en pierre, contreforts,
murs de soutenement, piles de ponts,
berges, digues, quais, écluses, etc.

LINTERVENTION

Les percements

Perforation de la magonnerie
a traiter et insertion des tubes
d'injection.

Les injections

Injection progressive de la résine
expansive URETEK® IDRO CP 200.

L'ACTION DE LA RESINE
IDRO CP 200

La résine bicomposant URETEK® IDRO
CP 200 est injectée sous pression

a |'état liquide. En I'espace de 40

a 60 secondes, la résine polymérise

et acquiert ses caractéristiques
mécaniques définitives dans

les 24 heures. La pression maximale
d'expansion de la résine est limitée

a environ 200 KPa en condition

de confinement ultime.

LES AVANTAGES

* Traitement rapide
- Efficacité immédiate

+ Adapté également aux
magonneries immergées
ou enterrées

- Stable dans le temps

+ Remplit les vides et agrége
les éléments constitutifs
de la structure

+ Larésine URETEK® IDRO CP 200
possede des caractéristiques
mécaniques comparables
aux mortiers classiques. Elle ne
se délave pas et peut polymériser
dans l'eau

il
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Batiments anciens

Un procédé particulierement adapté
pour les monuments historiques.

Ecluses

Une fois polymeérisée, la résine devient
un matériau inerte, et ne se désagrége
pas en milieu immergé.

Ponts

Les interventions sont fréquentes
sur des ponts anciens, nécessitant
un renforcement des magonneries
endommagées par les années.

FICHE TECHNIQUE

Pression de gonflement maximale :
200 KPa

Reconstitution des liants déficients
pour des ouvrages tels que :

- Fondations

- Contreforts

- Murs de souténement

- Berges, digues

- Quais, écluses

- Piles de ponts

Adapté aux magonneries
constituées de :

- Briques

- Matériaux mixtes

- Pierres

LE @ URETEK®

Un procédé breveté
permettant une régénération
au coeur des magonneries.
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MACONNERIE —

WALLS
% | RESTORING®

WALLS RESTORING

LA MISE EN (EUVRE

==

Section transversale  Section longitudinale

Walls Restoring® améliore la résistance structurelle
des ouvrages macgonnés.

Perforation de la magonnerie et insertion
des canules d'injection

e

Section transversale Sectionlongitudinale g :‘é;igechZEJgK

Apercu du remplissage des vides au sein de la magonnerie. Injection de la résine avec retrait

simultané du tube d'injection

Insertion des tubes
d'injection

Perforation de la
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MAGONNERIE

WALLS RESTORING

LES DIFFERENTES ETAPES

En fonction du volume a traiter, La qualité des travaux est controlée a
nous établissons un plan de maillage I'aide de forage dans les murs traités.
des injections. Les forages sont ensuite Les interventions ne générent pas
réalisés afin d'y insérer les tubes d'injection. de vibration ni de poussiere et sont
L'opérateur effectue les injections tout réalisées sans excavation ni démoalition.

en retirant lentement les canules. . .
Les injections sont poursuivies jusqu'a Nota : comme la résine URETEK® est

saturation afin d'obtenir un remplissage insensible & eau, il est possible de fraiter . .
optimum. aussi des magonneries totalement
immergées.

Injection de la résine Travaux terminés
IDRO CP 200 apres rénovation complete
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RESTAURATION
D'UNE CHAPELLE
ROMANE

LE @ URETEK®

Walls Restoring® et Deep
Injections?, deux solutions
complémentaires pour la
sauvegarde des monuments
historiques.

REFERENCE CHANTIER

EAUZE - 32 / FRANCE

CHAPELLE EAUZE

CONTEXTE

Au Moyen-Age, les moines de Cluny
ont écrit « le guide du peélerin » qui
retragait les quatre chemins a emprunter
pour se rendre sur le tombeau de
Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne. L'un de ces chemins passait
par la ville d'Eauze, ou les pelerins
pouvaient trouver refuge en I'hospice
Saint-Jacques. A I'époque, composée
d'une église, d'une maison d'accueil et
d'un cimetiere, seule la chapelle romane
subsiste aujourd’hui et fait peau neuve
avec un beau projet de restauration
auquel URETEK® a participé.

PROBLEMATIQUE

Cette chapelle romane est un
monument historique construit vers

le XVIIIe siécle dont les murs

de fondations sont composés

de briques et de pierres. Durant le projet
de restauration, comportant

le renforcement des murs en pierre,

des études géotechniques ont mis a jour
une faiblesse du sol et des fondations
en pierres.

Au fil du temps, I'affaissement des murs
dd a ce manque de portance a provoqué
la détérioration de I'ouvrage.
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LES INTERVENANTS

* Géotechnicien * Maitre d'ouvrage

de——waIe—

OPTISOL MAIRIE D'EAUZE
32110 NOGARO 32800 EAUZE
* Maitre d'ceuvre
ATELIER ARCHITECTURE A3+
32100 CONDOM

DEMOZO=ODTD

s |njection

* Pénétro

Pénétro 3

Pénétro 2

Tests pénétrométriques

Nature du sol :
* Remblaide0a-1,30m

* Argilede-1,30a-3m,qdentre 1 a4
MPa, Pl <a 0,5 MPa

* Sable orangéde-3a-720m,qd >
a10MPa

Durée : 3 jours

. WALLS RESTORING®

MAGONNERIE

v

L'état des murs en pierre
en dit long sur I'ampleur
des dégats.

v

SOLUTION

Le procédé Walls Restoring®, permettant
le renforcement des anciennes
fondations par I'injection d'une résine peu
expansive a été utilisé couplé

avec le procédé Deep Injections®
agissant sur la consolidation du sol

en profondeur.

Les tubes d'injection
en attente avec un point
tous les 50 cm.

Mise en place des niveaux
laser, avant l'injection

de la résine expansive

en profondeur.

Vues de la chapelle
aprés restauration

» Le traitement des fondations en pierre (intérieur + extérieur)

a été effectué avec un point d'injection
tous les 50 cm, a une hauteur de 1,2 m
et une profondeur de 0,60 m.

» Le traitement du sol sous fondation
a été réalisé jusqu'a une profondeur
de 3,5 m sous tout I'édifice, soit 30 ml
au total.
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WALLS RESTORING

RENFORCEMENT
D'UNE ECLUSE
SUR LA MAYENNE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
CONSEIL GENERAL
DIRECTION DES ROUTES
ET DES BATIMENTS
53014 LAVAL CEDEX

* Etudes et test
RINCENT BTP
45000 ORLEANS
LABORATOIRE LEM
45000 ORLEANS

REFERENCE CHANTIER

PORT RHINGEARD - 53 / FRANCE

ECLUSE

CONTEXTE

Le département de la Mayenne

a beaucoup misé sur ses voies
fluviales pour développer I'activité
touristique locale. Pour améliorer les
infrastructures de son réseau fluvial,
le Conseil Général de la Mayenne avait
planifié une campagne de rénovation
des berges et des écluses sur
plusieurs années.

PROBLEMATIQUE

Des infiltrations et des circulations
d'eau ont été constatées

a travers la berge et le bajoyer de
I'écluse a traiter. La zone de traitement
déterminée concernait 5 ml dans

les murs en pierre de I'écluse a une
profondeur maximale de 5,70 m

SOLUTION

Le traitement de la zone concernée
a été effectué selon le procédé

Walls Restoring®. Un ensemble
d'injections de résine a été réalisé
selon une série de forages de 12 mm
de diametre, régulierement espacés
avec un maillage d'un trou par m?. Les
injections ont été faites en partant du
bas vers le haut a la verticale

des murs. Le processus de remplissage
des vides et de reconstitution

de la structure s'est effectué grace

a la capacité expansive de la résine
injectée. Le colmatage des circulations
d'eau a été possible avec la
polymeérisation rapide de la résine
injectée. Il n'a pas été nécessaire

de « mettre a sec » |'écluse pour
réaliser les travaux. Contrairement a
certains produits traditionnels, la résine
polymeérise dans I'eau sans se diluer.

Deux sociétés spécialisées dans
I'auscultation des batiments sont
intervenues pour réaliser des tests
d'amélioration et d'identification de
I'action du procédé Walls Restoring®.

» RINCENT BTP a réalisé des tests
d'impédance mécanique qui ont mis
en évidence une densification des
zones traitées.

» Le LEM aréalisé des carottages et

prises d'échantillons pour une analyse

en laboratoire. Ces essais ont montré
une capacité de la résine a colmater
des espaces trés fins.

Berges :
+ 5 ml sur une profondeur de 5,70 m

Perré :
* 25 m? sur une profondeur de 0,50 m

Durée des travaux : 1,5 jours
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Forage destiné
arecevoir les tubes
d'injection.

Injection de la résine

en colonne, c'est-a-dire
avec l'extraction du tube
pendant l'injection.

LE © URETEK®

La résine URETEK®
polymérise dans I'eau
sans se diluer.

Installation des tubes d'injection
dans les trous préalablement
effectués.

Réalisation des tests
d'impédance mécanique
mettant en évidence une
densification des zones
injectées.

ECLUSE

Berges Pénétratio
d’eau

Quand I'eau est haute dans I'écluse, elle pénétre dans les berges.

Erosion
Berges

Quand I'écluse est au niveau bas, I'eau ressort de la berge.

Schéma illustrant la problématique avant intervention
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INSECTIONS DE RESINE IDAD CF 200 AVEC
EMNLEVEMENT SIMULTANE DEE TUYALX DINJECTION

Coupe et plan

MAGONNERIE

L

WALLS RESTORING

CASTELLETTO DI CUGGIORNO
(PROVINCE DE MILAN) / ITALIE

PONT CUGGIORNO

Volume traité : 175 m?3

Type mur : magonnerie
en granite et brique

Durée des travaux : 5 jours

PONT EN PIERRE ~ °M™**

<~ Le pont de Castelleto a été réalisé au
DU XVI Ie SI ECLE Xviie sj‘ecle, pour franchir le grand
Naviglio. Ce pont comporte deux arches
avec un soubassement en granite et une
partie supérieure en brique magonnée.
En surface le revétement est constitué
d'un simple pavement.

PROBLEMATIQUE

L'érosion a produit au fil du temps la
dissolution du liant existant entre les
éléments en brique et en granite. Ces
vides a l'intérieur des magonneries, ont

' WALLS RESTORING®

MAGONNERIE

Les fissures et les joints ont été

entrainé une diminution de la résistance scellés et comblés avec un nouveau Percement des trous Injection de la résine

de l'ouvrage, qui aurait pu engendrer mortier pour éviter la fuite de la résine d'injection d'un diamétre spéciale Idro CP 200 pour le
son effondrement si aucune solution pendant les opérations d'injection. de 15420 mm sur une procédé Walls Restoring®.
n'avait été trouvée. profondeur de 5 m, avec

» Des forages de 15 a 20 mm de
diametre ont été réalisés verticalement
en respectant un entraxe d'environ

un entraxe de T m.

SOLUTION 1 m. Pendant les injections, les tuyaux . L
» Avant d'effectuer les injections ont été enlevés progressivement, a AC“"F‘ d.e.la resine
® selon le procédé Walls Restoring®, I'aide d'un extracteur hydraulique, a apres injection.
LE @ URETEK les parties de liant dégradé ont été partir d'une profondeur de 5 m depuis
retirées pour vérifier I'état de la la surface haute du pont. L'expansion
Le procédé Walls Restoring® maconnerie. Ensuite, les joints ont été de larésine a duré entre 30 et
est applicable sur tous types de grattés pour éliminer et nettoyer le 60 Secondes durant lesquelles la
. . mortier existant sur une profondeur résine a triplé de volume.
magonneries y compris celles d'environ 5 cm. La surface de la Au total, 53 injections en colonne
immergées. magonnerie a alors été lavée avec ont été nécessaires pour consolider

de I'eau et des agents chimiques. environ 175 m® de magonnerie.
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INTERVENTION

SUR UN BASSIN
DE RADOUB DU

XVIiie SIECLE

LES INTERVENANTS

* Géotechnicien
GEONOVATION
06000 NICE
* Entreprise générale et donneur
d'ordre
GARELLI
06200 NICE

REFERENCE CHANTIER

VILLEFRANCHE-SUR-MER - 06 / FRANCE

BASSIN DE RADOUB

CONTEXTE

Fréquemment utilisé par les
plaisanciers, le bassin de radoub

de VILLEFRANCHE-SUR-MER est I'un
des plus vieux de la région. Construit
en 1730 dans la Darse, cet ouvrage
en pierres de taille a permis de batir et
d'entretenir les galéres du royaume de
Piémont-Sardaigne. Long de 62 m et
large de 12 m, il pouvait alors accueillir
des navires de toutes dimensions.
Durant la seconde guerre mondiale,

il a dG étre partiellement reconstruit
suite a une démolition au cours

d'un bombardement.

PROBLEMATIQUE

Lorsque le bassin était vide en hiver,
des venues d'eau trés importantes
génaient le carénage des bateaux

et nécessitaient I'utilisation de
pompes a fort débit.

Ces infiltrations avaient plusieurs
causes : construit sur des remblais, le
bassin profond de 2,20 m a 3,40 m est
situé en-dessous du niveau de la mer.
Outre I'eau de mer, le bassin recevait
les eaux des sources et fontaines en
provenance des collines et montagnes
qui surplombent Villefranche.

La succession des vidages et
remplissages du bassin favorisait
I'érosion et le déjointement des
magonneries du radier et des bajoyers.
A partir de 2009, la direction des ports
a cherché des solutions pour ramener
les infiltrations a un niveau acceptable.

SOLUTION

Le procédé Walls Restoring®

a été appliqué.

» 180 ml de joints ont été traités dans
les endroits du radier et des bajoyers

qui présentaient le plus de venues
d'eau.

» Des tubes de 12 mm ont été placés
dans les joints tous les 40 cm environ.
Une résine URETEK® spécifique
au procédé Walls Restoring® a été
injectée derriere les magonneries
jusqu'a diminution et disparition des
infiltrations. En s'expansant, la résine
a comblé les vides et a reconstitué les
joints entre les blocs de pierres.

» Au final, ce chantier aura nécessité
3 jours de chantiers et 2 camions-
ateliers URETEK®.

Type de sol :

* Remblai entre 5 m et 10 m de
profondeur

Date de construction : 1730
En partie reconstruit en 1945

Matériaux de construction :

* Bassin en pierre de taille

Profondeur du bassin :
*entre2,20 met 3,40 m
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Maillage d'injection
de 40 cm au niveau
des bajoyers.

Apercu des désordres
et infiltrations avant notre
intervention.

LE @ URETEK®

Rapide et efficace, le
procédé Walls Restoring®
est parfaitement adapté
en milieu immergé.

Injections dans le radier
du bassin de radoub.

Injections réalisées
au niveau des bajoyers.

Des lasers permettant
de controler les réactions
de I'ouvrage.

Plan d injection

®
o
&
o
(@)
-
(%2]
Ll
o
\n
-
=
=

MAGONNERIE




ING®

00
OO

Oo0doo
O00000c0
O0O00O000000
OOO0000000
OO0000000
OO00O0000000

3

CAVITY FILLING
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COMBLEMENT DE CAVITES

PAR INJECTION DE RESINE EXPANSIVE
ET DE BILLES D'ARGILE EXPANSEE
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CAVITY FILLING

CAVITY
FILLING®

COMBLEMENT

DE CAVITES

Comblement de vides et mise en compression de cavités.

Le procédé Cavity Filling® consiste

a combler une cavité avec des billes
d'argile désactivée, puis a injecter

une résine dans le volume comblé

pour en améliorer sa résistance.

Le remplissage se fait avec

des matériaux Iégers qui ne surchargent
pas le sol sous-jacent.

['expansion de la résine permet

un clavage parfait en partie haute

de la cavité. Le procédé URETEK Cavity
Filling® est adapté au comblement

de divers volumes : cavités souterraines
naturelles identifiées, galeries
artificielles, vides sanitaires, etc.

En cas de présence d'un ouvrage
sinistré au dessus de la cavité, le terrain
entre le vide et la maison peut étre traité
a l'aide du procédé URETEK

Deep Injections®.

LINTERVENTION
Etude préliminaire
Vérification du volume et de la

géométrie de la cavité. Définition des
modalités d'intervention.

Puits d'acces et percements

Ameénagement des puits d'acces
pour le soufflage des billes d'argile
et réalisation des percements
pour l'injection de la résine

Soufflage

Soufflage directionnel des billes d'argile
expansée dans la cavité de maniere

a obtenir un comblement maximum
(normalement de I'ordre de 95%)

Injection

Injection de la résine au sein des billes
d'argile expansée. En fonction du projet,
la résine peut étre injectée dans tout le
volume de la cavité de maniére a saturer
les billes d'argile ou simplement en
partie haute (intrados) pour réaliser

un clavage et une mise en compression.

LES AVANTAGES

- Clavage parfait grace aux
caractéristiques fortement
expansives de la résine.

Aucun retrait au niveau
du clavage.

Mise en sécurité trés rapide
des zones arisque. L'efficacité
du traitement est immédiate en
raison de 'absence de temps
de séchage lors du clavage.

Les billes d'argile sont
propulsées et injectées a sec
afin qu'il n'y ait pas d'injection
d'eau dans la cavité pendant les
travaux.

Le but étant d'éviter toute
interaction avec les matériaux
sensibles.

- Possibilité de n'injecter la résine
que dans la partie supérieure
de la cavité. Cette caractéristique
permet d'une part, de ne pas
modifier les circulations d'eau
dans la cavité et d'autre part,
de réduire les codts
d'intervention sur la quantité
de résine formant la matrice du
comblement.

- Possibilité d'excaver ou de forer
I'amalgame résine/billes d'argile
avec des moyens classiques.

wans o a
" =

Cavités

Comblement de caves, de cuves
enterrées, de galeries artificielles ou
de toutes cavités dont les dimensions
peuvent étre totalement définies.

Vides sanitaires

Mise en sécurité de planchers avec
comblement de vides sanitaires.

Marnieres

Comblement de vide associé

a une consolidation des sols
sous-jacents selon la technique
URETEK Deep Injections®.
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FICHE TECHNIQUE
ARGILE EXPANSEE :

Masse volumique du matériau :
<= 4,52 5,0 kN/m? (450 kg/m3),
selon EN 1097-3

Angle de frottement interne = 40°

Absorption d'eau : < 25% max,
selon EN 1097-3

Module de déformation :
Md avec Dr>80% > ou = 25 MPa (250 kg/
cm?)

Résistance des granulats a I'écrasement :
> 3600 kPa (36 kg/cm?), selon EN 13055-1

RESINE URETEK® :

Temps de réaction : de I'ordre
de quelques secondes

Module d'élasticité :
comparable a celui d'un sol de fondation,
10 a 180 MPa (100 a 1800 kg/cm?)

Poids volumique : variable en fonction du taux
d'expansion, de 1a 3kN/m? (100 a 300 kg/m?)

LE © URETEK®

Une technique qui peut étre
mise en place dans des
endroits peu accessibles;

CAVITE

CAVITY FILLING
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CAVITE 0

CAVITY
&1 | FITING®

CAVITY FILLING

LA MISE EN (EUVRE

Un clavage parfait et une mise en compression
du sommet.

Apercu de I'amalgame résine/billes d'argile.

Injection de la résine
Comblement avec expansive et diffusion
I'argile expansée entre les billes d'argile

LES DIFFERENTES ETAPES

Une étude préliminaire est réalisée pour L'expansion de la résine permet
définir les dimensions de I'espace a remplir d'assurer un contact quasi-continu
(forme et volume). La premiere phase entre les billes d'argile et la calotte
consiste a percer des trous de 120 mm interne de la cavité. Le « clavage » est
de diameétre puis a remplir la cavité avec des nettement supérieur a celui obtenu
billes d'argile. Elles sont propulsées avec de en technique traditionnelle puisgu'il

I'air comprimé depuis le camion dans un s'accompagne d'une réelle mise en

tuyau d'alimentation souple. De nouveaux compression. . .
percements, plus fins (12 mm) sont Dans certains cas, il est possible de : HH = Z =
ensuite réalisés pour l'injection n'injecter que la partie haute de la cavité. Clavage e'.: mise en Utl|lsatl_0n e.ven}@ue"e de la te.Chmque
de la résine. La polymérisation étant tres rapide, la compres'_slgn du toit Deep Injectlons pOl_,II‘ consolider le sol
Le maillage est variable en fonctiondela  résine durcit avant d'avoir eu le temps de de la cavite au-dessus de la cavité

profondeur des travaux. s'écouler au fond de la cavité.
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REHABILITATION
D'UN HLM

* Office Public de I'Habitat
Correze
19015 TULLE CEDEX

SAINT PANTALEON DE LARCHE - 19 / FRANCE

SAINT PANTALEON

CONTEXTE

La sécurisation d'un plancher
sur vide sanitaire a été confiée
a URETEK®. Datant de la derniere
guerre, cet immeuble acquis par
la Société d'HLM Corréze Habitat
a subi les affres du temps.

PROBLEMATIQUE

Les différents systéemes
d'assainissement mis en place

au fil de I'évolution technologique,
n'assuraient plus I'étanchéité des
réseaux. Le vide sanitaire est devenu
peu a peu un volume engendrant

la dégradation de la superstructure
de par I'exces d'humidité, I'agressivité
des produits chimigues ménagers

et d'autres matieres en décomposition.

LLa dalle du RDC, les poutres et les
poteaux en béton armé présentaient
d'importantes épaufrures. La solidité
de I'ouvrage était remise en cause.

SOLUTION

» Dans le cadre de la rénovation
des appartements et de I'immeuble,
Correze Habitat a fait le choix
de conserver la dalle du RDC

et d'assurer la sécurité de I'ouvrage
en faisant appel a la technique
URETEK Cavity Filling®. Tous

les réseaux situés dans ce volume
ont été repérés sur la dalle du RDC
afin d'éviter leur percement.

La technique a consisté a remplir

le vide sanitaire avec + 95% de billes
d'argile expansée. Ensuite I'injection
de la résine expansive URETEK® dans
la cavité remplie par les billes d'argile
a permis de compléter le différentiel
de +5% par I'expansion du complexe
«résine + argile » Ainsi, la dalle mise
en compression est devenue une dalle
sur terre-plein.

Les perforations pour les injections
de la résine ont été réalisées

depuis les appartements (sans
déménagement des meubles) pour
obtenir une répartition de la résine
dans les billes d'argile et une mise

en compression réguliere de la dalle.
Le contréle permanent du nivellement
de la dalle durant les injections

s'est effectué sous monitoring laser.

Le chantier a duré 3 semaines

et 410 m2 de dalle ont été stabilisés.
L'argile a été livrée par 6 camions silos
de + 60 m® chacun pendant 3 jours.

TR AR AR LU b

Superficie : 410 m?
Volume comblé : 370 m?

Nature du sol :

» Remblais en limon marrons
jusqu'a 0,60 a 1,50 m

* Limon sableux a galets
jusquala2m

* Silts gris a gris bleu de 1,50 2 2,60 m

* Graviers et galets dans la matrice
sableuse a partir de 1,80 22,60 m

Durée des travaux : 10 jours

La dalle du RDC

vue de la sous-face :
oxydation des armatures,
éclatement du béton et
perte de portance.

Le camion contenant
les billes d'argile
expansée.

Une fois les billes d'argile

LES REFERENCES | 142 - 143 [Eaags

Les fissures présentes
sur les murs sont les
conséquences des
probléemes de portances
de la dalle du RDC.

LE © URETEK®

Notre technique a
permis de conserver la
dalle du RDC, évitant
sa démolition et le

placées dans le vide sanitaire, déménagement des
la résine est injectée par la dalle
du RDG, via les tubes d'injection. occupants.
de l'argile expansée 49.30
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Longrines : HSD = hauteur sous dalle
0.15m épaisseur x 0.28m retombée irrégulidre
Plan d'injection
Percements complémentaires
— pour mise en place de l'argile
Habitation / — expansee

/ extérieur

Schéma détaillé du plan d'injection
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CAVITY FILLING

COMBLEMENT
D'UN VIDE
SANITAIRE
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Cavity Filling® : la solution

la plus économique pour
transformer un plancher sur
vide-sanitaire en plancher sur
terre-plein.

REFERENCE CHANTIER

VERSAILLES - 78 / FRANCE

MINISTERE
DE LA DEFENSE

CONTEXTE

Le batiment, a usage de bureaux du
Ministeére de la Défense frangais,
comprend uniquement un rez-de-
chaussée surélevé dont les dimensions
sur plan sontde 11 m x 44 m.

PROBLEMATIQUE

Le sol des bureaux présentait des
affaissements tres visibles,
notamment a proximité des cloisons.
Ces affaissements ont été causés par un
tassement du plancher consécutif a la
corrosion de poutrelles.

SOLUTION

» La solution retenue a été de combler
le vide sanitaire par le procédé Cavity
Filling®.

» Le volume a combler était d'environ
289 m?® pour une surface de 482 m?
au sol. Le vide sanitaire étant hors
sol mais inaccessible, des ouvertures
ont été réalisées dans les murs de
soubassement.

» Les billes d'argile ont été injectées par
soufflage au travers des ouvertures
et a partir des camions spécialement
équipés.

Superficie : environ 500 m?
Volume : 289 m?

Procédé URETEK® :

Cavity Filling®

Durée : 5 jours

» Apres le remplissage du vide sanitaire,
un clavage avec mise en compression
a été réalisé par des injections de
résine expansive sous la totalité de la
surface du plancher.

Il Zone traitée
I Forage pour I'expulsion

de l'argile expansée -

Plan d'injection
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LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage
MINISTERE DE LA DEFENSE
00441 ARMEES

* Lieu du chantier

SECTION TECHNIQUE DE L'ARMEE

DE TERRE

78000 VERSAILLES

* Intervenant
ETABLISSEMENT DU GENIE
00469 ARMEES
78000 VERSAILLES

HAUTEUR REELLE
DU VIDE 88 cm

FORAGES LATERAUX POUR
L'EXPULSION DE L'ARGILE

g .

Le soufflage des billes d'argile
expansée dans le vide sanitaire.

Les percements au travers
de la dalle pour placer les
tubes d'injections.

Sur cette photographie,
nous voyons tres bhien
I'affaissement de la dalle.

Des morceaux de hourdi
se sont effondrés.

v

Les injections de résine
expansive effectuées sous
contréle au niveau laser.

CAVITY FILLING®
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CAVITY FILLING

COMBLEMENT
DU VIDE
SANITAIRE
D'UNE ECOLE

LES INTERVENANTS

« MO
VILLE DE
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
« BET
STRUCTURES & SYSTEMES
MONSIEUR FRANCOISE
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

REFERENCE CHANTIER

CHALONS-EN-CHAMPAGNE - 51 / FRANCE

ECOLE DE CHALONS

CONTEXTE

Le groupe scolaire Jean de La
Fontaine a Chalons-en-Champagne
est composé de plusieurs batiments,
qui ont été édifiés au fil des années
suivant les besoins de I'école.

PROBLEMATIQUE

Une des extensions construites

sur vide sanitaire présentait des
problemes de corrosion au niveau

des poutrelles du plancher, remettant
en cause la solidité de la dalle du RDC.
Ce batiment faisait environ 152 m? et le
vide sanitaire a une hauteur comprise
entre 0,80 et 1,20 m.

LLe maitre d'ouvrage ne pouvait pas
se permettre de détruire le plancher
et d'en refaire un nouveau sous peine
de fermer I'école pendant plusieurs
semaines.

SOLUTION

Nous avons donc décidé de mettre
en ceuvre la solution Cavity Filling®
permettant ainsi de conserver la dalle
actuelle du RDC.

» Comme le montre le schéma
ci-contre, Nous avons créé un

maillage avec des tubes d'injection
directement accrochés au plafond du
vide sanitaire. Différentes ouvertures
ont été faites de part et d'autre du
batiment permettant I'acheminement
des tubes a des points précis pour
garantir le remplissage homogene

du vide sanitaire.

Un mur a été créé dans le vide
sanitaire a la jonction du batiment
principal, permettant ainsi le
confinement des billes d'argile.
Apres le soufflage, les ouvertures ont
été condamnées pour effectuer les
injections et la mise en compression
du vide sanitaire. L'opération a été un
succes, la dalle du RDC a retrouvé sa
portance avec une sécurité optimum,
en un minimum de temps.

Les travaux se sont déroulés pendant
les vacances de la Toussaint.

Superficie : 150 m?

Comblement :
* Vide sanitaire de 0,80 a 1,20 m

Type de dalle :
* Plancher porté, hourdis + linteaux

Particularité :

* Intervention limitée dans le temps
a la demande du maitre d'ouvrage
(< a une semaine)

Procédé URETEK® : Cavity Filling®
Durée du chantier : 4 jours

Le maillage un peu particulier
pour ce chantier, réparti
horizontalement sur le plafond
du vide sanitaire.

Le camion contenant
les billes d'argile,

qui sont ici soufflées
dans le vide sanitaire.

Un controle laser est
systématiquement
effectué pendant
I'injection.

L'injection de la résine
par le chef des travaux.
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Les linteaux ont été
fortement endommagés
au fil du temps, remettant
en cause la rigidité de la
dalle.

LE © URETEK®

Une intervention rapide
évitant la fermeture

de I'école pendant
plusieurs semaines.

’ . o o

5 s Ouvertirs en sous face d
'." AN | e . )
\ VIDE SANITAIRE
3 Mur de confirement |
. T : ]
{ ' Cusvertune toube haubesr |
\ i HuE

1
U 1w e £ harstier ¢ Auivrrion - hamgsg
e
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Plan d'injection
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CAVITY FILLING

COMBLEMENT
D'UNE CAVITE
DE 100 M3

LE © URETEK®

La rapidité de notre intervention
n'a absolument pas nui a
I'activité commerciale de I'hotel.

REFERENCE CHANTIER

LE LAVANDOU - 83 / FRANCE

HOTEL LE CLUB
DE CAVALIERE

CONTEXTE

Ce magnifique Hotel cing étoiles

est situé au bord de la mer
Méditerranée a proximité du Lavandou,
avec une vue magnifique sur I'anse

de Cavaliere.

PROBLEMATIQUE

Ce complexe hotelier présentait des
désordres sur les dallages extérieurs
et pavillons a cause d'une cavité sous-
jacente creusée par la houle de la mer,
La dimension de cette derniere a été
estimée a un volume de 100 md.

En mesure conservatoire, des étais
ont été disposés en attendant

le comblement de cette cavité.

Une des contraintes de ce chantier
était 'interdiction de casser le marbre
constituant le revétement de sol

du dallage.

SOLUTION

La solution choisie a été le procédé
Cavity Filling® consistant a combler
une cavité par I'utilisation de billes
d'argile expansée complétée avec des
injections de résine expansive. Pour
eviter de casser le marbre, la mise

en ceuvre du procédé a été adaptée

Billes d'argile :
* Billes d'argile expansée LATERLITE
* Diametre entre 3 et 8 mm.

+ Masse volumique du matériau: < ou =

380 kg/m?® selon norme NE 13 055-1.

Résine expansive URETEK® :
* Pression d'expansion : 10 Mpa max.

*» Temps de réaction : de I'ordre de
guelques secondes.

* Module d'élasticité :
entre 10 et 180 MPa

+ Poids volumique : 100 a 300 kg/m?®

en plagant les tubes d'injection
horizontalement depuis le mur
de soubassement. Les billes d'argile
ont ensuite été introduites par soufflage
dans 95% de la cavité. La phase ultime
a été celle des injections de résine
expansive permettant de remplir

les vides restants grace a sa forte
pression de gonflement permettant

un clavage optimal. L'injection a été faite

sous contréle d'un niveau laser.
Les avantages du procédé étaient :

» |'absence de dégats,

> la légereté des matériaux n'entrainant
que peu de surcharges au sol,

» la résistance chimique a I'eau de mer,
» |'absence totale de pollution du site.

LES REFERENCES | 148 - 149
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LES INTERVENANTS

* Architecte
ATELIER D'ARCHITECTURE
BUTTAUD
83980 LAVANDOU

* Bureau de controle
SOCOTEC
83000 TOULON

* Bureau d'étude Structure

DTI 83

83980 LAVANDOU

ouvTiers

2 h
Portillet

20,00m

Cap Negre

Plan d'injection

Le soufflage des billes d'argile expansée
dans la cavité (95% du volume total)

Les injections de résine
sous contréle avec un
niveau laser.

Sur la plage, le placement
des tubes d'injection

a I'horizontale, au travers
du mur de souténement
supportant la berge

de la piscine.

Les tubes d'injections
placés a l'intérieur

de la cavité, avec
différentes inclinaisons
pour une meilleure
répartition de la résine.
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CAVITY FILLING

COMBLEMENT
D'UN VIDE
SANITAIRE

LES INTERVENANTS

* Maitre d'ouvrage :
MAIRE DE LA COMMUNE
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
* Donneur d'ordres :
BOUBAT BATIMENT
18200 SAINT AMAND MONTROND

REFERENCE CHANTIER

MEHUN-SUR-YEVRE - 18 / FRANCE

ECOLE DES CHARMILLES

CONTEXTE

Cette école située dans la ville

de Mehun-sur-Yévre est un batiment
construit en ossature métallique
sur un vide sanitaire de 60 cm.

La surface au sol est de 464 m?

au rez-de-chaussée. Les dalles

BA sur bac acier sont portées

par des poutres métalliques en T
servant de tirant entre les poteaux.
Suite aux études géologiques, le sol
présent sous la construction s'est
révélé étre de nature Argilo sableux.

PROBLEMATIQUE

L'humidité était la principale

cause du sinistre.

Une forte oxydation sur la fagade
Ouest et Est a affaibli la jonction
métallique des poutres /poteaux

de la structure métallique, provoquant
leur rupture et I'affaissement

de la dalle jusqu'a £5 cm.

SOLUTION

» La solution Cavity Filling® a donc
été mise en place afin de combler
le vide sanitaire en comprimant
le volume des agrégats.

Cette technique a permis a la dalle de
retrouver sa portance avec
le conglomérat obtenu apres injection.

» Préalablement aux travaux

de soufflage de I'argile expansée

et aux injections de résine, il a été
nécessaire de faire un relevage

des poutres par vérin hydraulique afin
de les remettre a I'horizontale et

de les fixer aux poteaux de la structure
métallique. Ensuite, le vide sanitaire

a été rempli avec des billes d'argile
expansée jusqu'a 95 % de son volume.
Ces billes ont été transportées

par camion et projetées via un tuyau
de 10 cm de diametre.

» Avant les injections de résine,

le vide sanitaire a été refermé avec
un mur en parpaing. Afin d'assurer
un comblement maximum, des billes
d'argile ont été ajoutées a la main
avant la construction du dernier rang
de parpaing fermant completement
le vide sanitaire.

» Les injections ont ensuite été

réalisées a différents endroits.

A savoir, par les murs de
soubassement en périphérie du
batiment, puis par la dalle du RDC
avec un maillage de 1,56 m (diametre
de percement entre 6 et 12 mm).

Superficie : 464 m?
Type de sol :

+ Argilo sableux
Durée des travaux : 7,5 jours

Affaissement de la dalle :

* plusde5cm
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L'érosion due a I'humidité
a provoqué un affaissement
de la dalle du rez-de-chaussée.

La mise en place des billes
d'argile par soufflage.

Les murs en parpaing,
montés apres la mise en
place des billes d'argile
et avant injection de la
résine.

L'injection de la résine
sous contrdle au niveau
laser dans le vide sanitaire.

Un carottage a été effectué
dans la dalle puis dans le
compactage, ce qui permet
de valider 'action du procédé
Cavity Filling®.

L'affaissement des
poutres en acier est de 5
al0cm.

LE © URETEK®

La solution idéale
pour combler les vides
sanitaires.

Plan d'injection
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LES EVENEMENTS SPONSORING =

Sponsoring de la course de I'EDHEC depuis 2009 Sponsoring du Rallye Raid 4 L

umkﬁf&(
v""—.w

wiww.uretelcfr

] o

— ]
H-_ 1’8 r"""‘,ﬂ"l'l

Sdgrang, - gAY




VUES D'AILLEURS | 154 - 155

LES CHANTIERS URETEK®
DANS LE MONDE

Piliers éoliens (Dakota-USA) Mine (Australie) : Aéroport (Geneéve)
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AR, TER T R Ry e
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ORGANISEZ
VOTRE PROJET

- Votre interlocuteur
privilégié est notre
ingénieur d'affaires local.

- Il est a votre entiere
disposition !

- Accompagnement
durant toutes les phases
de votre projet.

- Conseils personnalisés
pour chaque étape.

LE PROCESS
URETEK®
EN 6 ETAPES

Construisons votre projet !

.

Appelez le 0800 312 312 pour avoir plus
d'informations et prendre rendez-vous avec l'agence
régionale la plus proche.

Appel au numéro vert 5P 0 800 312 312

APPEL GRATUIT

Date :
Commentaires :

-—

Réalisation d'un devis gratuit. Lorsqu'une assurance
prend en charge le sinistre, le devis est adressé
directement a votre expert d'assurance.

Devis gratuit
Date:
Commentaires :

FONDATION DALLAGE

-

DEEP INJECTIONS FLOOR LIFT

L'Ingénieur d'Affaires local se déplace gratuitement

et fait un premier diagnostic du désordre.

Visite de I'Ingénieur d'Affaires local
Date :

Commentaires :

Nom :

Tél :

Commande des travaux et mise au planning
d'exécution.

Bon de commande
Date:

Commentaires :

PROCEDES & REFERENCES URETEK® | 156 - 157
— |

MAGONNERIE

WALLS RESTORING

el

Si nécessaire, une étude de sol est réalisée par un
bureau d'étude géotechnique local indépendant.
Les résultats sont analysés de maniére approfondie.

CAVITY FILLING

Etude de sol
Date:
Commentaires :

Nom :
Tél -

Réalisation des travaux par I'une de nos équipes.
Signature d'un proces verbal de réception marquant
le début de la garantie décennale.

Réalisation des travaux
Date:
Commentaires :

CYIR:® 0 800 312 312)

APPEL GRATUIT
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www.uretek.fr
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